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Class V restorations (cervical caries, root erosion, wedge-shaped defects)
Adhesive cementation of light-transmissive indirect composite and

If a dry working field cannot be established, or the stipulated working

If a patient is known to be allergic to any of the ingredients of

Dentin shades: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
Bleach shades: Bleach XL, Bleach L, Bleach M
As initial layer under Class | to V restorations

Tetric EvoFlow is a flowable, light-curing radiopaque nano-hybrid composite
Enamel shades: A1, A2, A3, A3.5, A4,B1,B3, T

for the restorative therapy and the cementation of ceramic and composite
restorations. Tetric EvoFlow cures with light in the wavelength range of 400
The monomer matrix is composed of dimethacrylates (38 wt.%). The fillers
contain barium glass, ytterbium trifluoride, highly dispersed silicon dioxide,
inorganic fillers is 57.5 wt.% or 30.7 vol.%. The particle sizes of the inorganic
In individual cases, components of Tetric EvoFlow may lead to sensitization.
Tetric EvoFlow should not be used in such cases. To avoid possible irritation
of the pulp, areas close to the pulp should be protected with a suitable pulp/
dentin protector (selectively apply a calcium hydroxide-based preparation in

pigments are additional ingredients (<1.0 wt.%). The total content of

Tetric EvoFlow is available in the following 14 shades:
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Interactions

Substances containing eugenol/clove oil may inhibit the polymerization

of composite materials. Consequently, the application of such materials
together with Tetric EvoFlow must be avoided. Cationic mouth rinses and
plaque disclosing agents as well as chlorhexidine may cause discolouration.

Application

1. Shade determination

Clean the teeth prior to shade determination. The shade is selected with the
tooth still moist.

2. lsolation
Adequate relative or absolute isolation using suitable auxiliaries, such as
OptraGate® or OptraDam® Plus, is required.

3. Cavity preparation

The cavity is prepared according to the principles of the adhesive technique,
i.e., by preserving as much of the tooth structure as possible. Do not prepare
sharp internal edges and angles or additional undercuts in caries-free areas.
The dimensions of the cavity are generally determined by the extent of the
caries or the size of the old restoration. Bevel enamel margins of anterior
teeth. In the posterior region, only the sharp enamel edges should be
rounded (finishing diamonds, 25-40 pm). Caries-free cervical defects are not
prepared, only cleaned with pumice or other suitable cleaning pastes using
rubber cups or rotary brushes. Subsequently, remove all residue in the cavity
with water spray and dry with water- and oil-free air.

4. Pulp protection / Base

Do not apply a base material when using an enamel/dentin bonding agent.
Selectively coat only very deep areas close to the pulp with a calcium
hydroxide material (e.g. ApexCal®) and subsequently cover with a pressure-
resistant cement (e.g. a glass-ionomer cement, such as Vivaglass® Liner). Do
not cover the other cavity walls so that they can be used to support the bond
with an enamel/dentin adhesive.

5. Apply matrix / interdental wedge
Use a wrap around matrix for cavities affecting the proximal area
or a sectional matrix and wedge it.

6. Conditioning / Application of the bonding agent

Condition and apply the bonding agent according to the Instructions for
Use of the product in use. Ivoclar Vivadent recommends using the universal
bonding agent Adhese® Universal, a single-component, light-cured adhesive
for direct and indirect bonding procedures that features compatibility with
all etching techniques.

7. Application of Tetric EvoFlow

- For an optimum result, apply Tetric EvoFlow in layers of max. 2 mm
(or 1.5 mm Dentin shades, Bleach XL) and adapt with a suitable
instrument (e.g. OptraSculpt).

- Sufficient exposure to the curing light prevents incomplete
polymerization. For the recommendations regarding exposure time and
light intensity see table 1.

—  When using a metal matrix, additionally polymerize the composite
material from the buccal or the lingual/palatal aspect after removing
the matrix.

8. Finishing / Checking the occlusion / Polishing

Remove excess material with diamond or tungsten carbide finishers after
polymerization. Check the occlusion and articulation and apply appropriate
grinding corrections to prevent premature contacts or undesired articulation
paths on the surface of the restorations. Use silicone polishers (e.g.
OptraPol®) as well as polishing discs and polishing strips to polish the
restoration to a high gloss.

Cementation of ceramic and composite restorations

Tetric EvoFlow is a purely light-curing material. Consequently, the composite
is only suitable for the cementation of restorations that are sufficiently trans-
lucent and have an adequate thickness to permit enough polymerization
light to pass through the restoration and reach Tetric EvoFlow so that the
composite can cure completely. Before being cemented in place, the
restoration has to be pre-treated according to the instructions of the
manufacturer.

Additional notes

1. Tetric EvoFlow can be used in combination with Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill and Tetric EvoCeram.

2. In the case of repairs, additional Tetric EvoFlow can be directly applied to
the polymerized material. If the Tetric EvoFlow restoration has already
been polished, it must first be roughened and wetted with Adhese
Universal before fresh Tetric EvoFlow is applied.

3. Tetric EvoFlow should have ambient temperature when applied.

Cool temperatures render the material difficult to extrude.

4. ® For single use only. If Tetric EvoFlow is applied from the Cavifil
directly in the mouth of the patient, the Cavifil or the application
cannula should only be used for one patient due to hygienic
reasons (prevention of cross-contamination between patients).

5. Syringes or Cavifils should not be disinfected with oxidizing disinfection

agents.

Warning

Avoid contact of unpolymerized Tetric EvoFlow with skin, mucous
membrane or eyes. Unpolymerized Tetric EvoFlow may have a slight
irritating effect and may lead to a sensitization against methacrylates.
Commercial medical gloves do not provide protection against the sensitizing
effect of methacrylates.

Shelf life and storage
Storage temperature 2-28 °C (36-82 °F)

- Close syringes/Cavifils immediately after usage. Exposure to light leads
to premature polymerization.

- Do not use Tetric EvoFlow after the indicated date of expiration.

- Date of expiration: see information on Cavifils, syringes and packages.

Keep out of the reach of children!
For use in dentistry only!



The material has been developed solely for use in dentistry and should be used strictly
according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages resulting from
failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible
for testing the products for their suitability and use for any purpose not explicitly stated in
the Instructions.

Beschreibung

Tetric EvoFlow ist ein fliessfahiges, lichthdrtendes, rontgenopakes
Nanohybrid- Composite fiir die Fiillungstherapie und die Zementierung von
Keramik- und Compositerestaurationen. Tetric EvoFlow hartet mit Licht der
Wellenlange im Bereich von 400-500 nm aus.

Farben

Tetric EvoFlow wird in folgenden 14 Farben angeboten:
- Schmelzfarben: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentinfarben: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin

- Bleachfarben: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Zusammensetzung

Die Monomermatrix besteht aus Dimethacrylaten (38 Gew.%). Die Fiillstoffe
bestehen aus Bariumglas, Ytterbiumtrifluorid, hochdispersem Siliciumdioxid,
Mischoxid und Copolymer (62 Gew.%). Zusétzlich enthalten sind Additive,
Initiatoren, Stabilisatoren und Pigmente (< 1.0 Gew.%). Der Gesamtgehalt
an anorganischem Fiiller betrégt 57.5 Gew.% bzw. 30.7 Vol.% . Die
Partikelgrésse der an-organischen Fiillstoffe liegt zwischen 40 nm und 3 um.

Indikation

- Als erste Schicht bei Fiillungen der Klassen | bis V

- Frontzahnfiillungen (Klassen llI, IV)

- Fiillungen der Klasse V (Zahnhalskaries, Wurzelerosionen, keilformige
Defekte)

- kleine Fiillungen jeglicher Art

- Erweiterte Fissurenversiegelung

- Verblockung gelockerter Zéhne

- Ausblocken von Unterschnitten

- Adhésive Befestigung von lichtdurchldssigen indirekten
Composite- oder Keramik-Restaurationen

- Reparatur von Composite-/Keramikverblendungen

Kontraindikation

Die Verwendung von Tetric EvoFlow ist kontraindiziert

- wenn eine ausreichende Trockenlegung oder die vorgeschriebene
Anwendungstechnik nicht méglich ist

- bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von Tetric EvoFlow
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Nebenwirkungen

Bestandteile von Tetric EvoFlow konnen in seltenen Fallen zu einer
Sensibilisierung fiihren. In diesen Fallen ist auf die weitere Verwendung zu
verzichten. Um Irritationen der Pulpa auszuschliessen, sind pulpanahe Areale
mit einem geeigneten Pulpa/Dentinschutz zu versorgen (pulpanah
punktférmig ein calciumhydroxidhaltiges Praparat aufbringen).

Wechselwirkungen

Eugenol/nelkendlhaltige Werkstoffe inhibieren die Aushértung von
Composites. Auf die Verwendung solcher Materialien zusammen mit
Tetric EvoFlow ist zu verzichten. In Kontakt mit kationischen Mundwassern
sowie bei Plaquerelevatoren und Chlorhexidin kénnen Verférbungen
auftreten.

Anwendung

1. Farbbestimmung

Vor der Farbbestimmung die Zéhne reinigen. Die Farbe wird am noch
feuchten Zahn bestimmt.

2. Trockenlegung
Eine ausreichende relative oder absolute Trockenlegung mit Hilfsmitteln wie
z.B. OptraGate® oder OptraDam® Plus ist erforderlich.

3. Kavitatenpraparation

Die Kavitatenpraparation erfolgt nach den Regeln der Adhésivtechnik,

d. h. unter Schonung der Zahnhartsubstanz. Keine scharfen internen Kanten
praparieren, keine zusatzlichen Unterschnitte in kariesfreien Zonen
praparieren. Die Kavitdtengeometrie wird im Wesentlichen bestimmt durch
die Ausdehnung der Karies bzw. der alten Fiillung. Im Frontzahnbereich die
Schmelzréander anschrégen, im Bereich der Seitenzéhne nur die scharfen
Schmelzkanten leicht brechen oder abrunden (Finierdiamant, 25-40 um).
Kariesfreie Zahnhalsdefekte werden nicht prépariert sondern nur mit Bims
bzw. einer geeigneten Reinigungspaste sowie einem Gummikelch oder
einem rotierenden Biirstchen geséubert. Anschliessend Entfernung aller
Riickstande in der Kavitat mit Wasserspray und Trocknen der Kavitat mit
wasser- und olfreier Luft.

4. Pulpenschutz/Unterfiillung

Bei Verwendung eines Schmelz-Dentin-Haftvermittlers soll auf eine
Unterfiillung verzichtet werden. Nur bei sehr tiefen, pulpanahen Kavitaten
diesen Bereich punktformig mit einem Calciumhydroxidpréparat (z. B.
ApexCal®) abdecken und anschliessend mit einem druckstabilen Zement
tiberschichten (z. B. Glasionomerzement wie Vivaglass® Liner). Die restlichen
Kavitdtenwéande nicht abdecken, damit sie fiir die Haftvermittlung mit einem
Schmelz-Dentin-Adhésiv nutzbar bleiben.

5. Matrize / Interdentalkeil anbringen.
Bei Kavitaten mit approximalem Anteil entweder eine Zirkularmatrize
oder eine Teilmatrize verwenden und verkeilen.

6. Konditionierung / Applikation des Haftvermittlers

Konditionieren und Applikation des Haftvermittlers entsprechend der
Gebrauchsanleitung des verwendeten Produktes. Ivoclar Vivadent empfiehlt
den Universal-Haftvermittler Adhese® Universal, ein lichthértendes
Einkomponenten-Adhésiv fiir direkte und indirekte Versorgungen und alle
Atztechniken.

7. Applikation von Tetric EvoFlow

- Fiir ein optimales Ergebnis soll Tetric EvoFlow in Schichtstérken von
max. 2mm bzw. 1,5 mm (Dentinfarben, Bleach XL) appliziert und mit
einem geeigneten Instrument (z.B. OptraSculpt) adaptiert werden.

- Eine ausreichende Belichtung verhindert eine unvollstandige
Polymerisation. Empfehlungen zur Belichtungszeit (exposure time) und
Lichtintensitét (light intensity) siehe Tabelle 1 (table 1).

- Bei Anwendung einer Metallmatrize ist nach Entfernung der Matrize
zusétzlich von buccal bzw. lingual/palatinal zu belichten.

8. Ausarbiten / Okklusionskontrolle / Politur

Nach der Polymerisation die Uberschiisse mit Hartmetall- oder Diamant-
finierern entfernen. Okklusion und Artikulation tiberpriifen und einschleifen,
so dass keine Friihkontakte oder unerwiinschte Artikulationsbahnen auf der
Fiillungsoberflache verbleiben. Die Hochglanzpolitur erfolgt mit Silikon-
polierern (z. B. OptraPol® ) sowie Polierscheiben und Polierstreifen.

Anwendung zur Zementierung von Keramik- bzw. Composite-
Restaurationen

Da Tetric EvoFlow ein rein lichthdrtendes Material ist, darf es nur dann zur
Zementierung verwendet werden, wenn aufgrund der Transparenz und der
Schichtstarke der Restauration gewahrleistet ist, dass das Polymerisations-
licht die Restauration durchdringt und Tetric EvoFlow vollstandig aushartet.
Die ion ist vor der ierung entsprechend den
Herstellerangaben vorzubehandeln.

Besondere Hinweise

1. Tetric EvoFlow ist mit Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill
und Tetric EvoCeram kombinierbar.

2. BeiKorrekturen kann Tetric EvoFlow direkt auf schon polymerisiertes
Material aufgebracht werden. Ist die Tetric EvoFlow Fiillung schon
poliert, muss sie zuerst aufgeraut und mit Adhese Universal benetzt
werden, bevor neues Tetric EvoFlow aufgebracht wird.

3. Tetric EvoFlow soll bei Umgebungstemperatur verwendet werden. Bei
Kiihlschranktemperatur kann das Auspressen erschwert sein.

4. ® Nur zum Einmalgebrauch. Wird Tetric EvoFlow aus dem Cavifil
direkt im Mund des Patienten appliziert, so ist das Cavifil aus
hygienischen Griinden nur fiir einen Patienten angezeigt
(Vermeidung von Kreuzinfektionen zwischen Patienten).

5. Keine Desinfektion von Spritzen oder Cavifils mit oxidierenden

Desinfektionsmitteln.

Warnhinweis

Kontakt von unausgehértetem Tetric EvoFlow mit Haut / Schleimhaut und
Augen vermeiden. Tetric EvoFlow kann in unausgehartetem Zustand leicht
reizend wirken und zu einer Sensibilisierung auf Methacrylate fiihren.
Handelsiibliche medizinische Handschuhe schiitzen nicht vor
Sensibilisierung auf Methacrylate.



Lager- und Aufbewahrungshinweise

- Lagertemperatur 2-28 °C.

- Spritzen/Cavifils nach Gebrauch sofort verschliessen. Lichtzutritt fiihrt zu
vorzeitiger Polymerisation.

- Tetric EvoFlow nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

- Ablaufdatum: siehe Hinweis auf Cavifil, Spritze bzw. Verpackung.

Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren!
Nur fiir zahnérztlichen Gebrauch!

Die Produkte wurden fiir den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss geméss.
Gebrauchsi { werden. Fiir Schaden, die sich aus anderweitiger
Verwendung oder nicht sachgemasser Anwendung ergeben, ibernimmt der Hersteller keine
Haftung. Dariiber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt eigenverantwortlich vor
dessen Einsatz auf Eignung und oglichkeit fiir die Zwecke zu
priifen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgefiihrt sind.

Description

Tetric EvoFlow est un composite nano-hybride fluide, photopolymérisable et
radio-opaque. Il est destiné aux obturations en technique directe et au
collage des restaurations indirectes en composite et en céramique.

Tetric EvoFlow polymérise avec une lumiére présentant une longueur
d'onde comprise entre 400 et 500 nm.

Teintes

Tetric EvoFlow est disponible dans les 14 teintes suivantes :
- Teintes Email : A1, A2, A3,A3.5,A4,B1,B3, T

— Teintes Dentine : A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin

- Teintes de blanchiment : Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Composition

La matrice monomeére se compose de diméthacrylates (38% du poids). La
charge minérale se compose de verre de baryum, de trifluorure d'ytterbium,
de dioxyde de silicium hautement dispersé, d'oxyde mixte et de copolymére
(62 % du poids). Sont aussi contenus : additifs, initiateurs, stabilisateurs et
pigments (<1% du poids). La teneur totale en charges minérales est de
57,5% du poids ou 30,7% du volume. Les tailles des particules de charges
minérales sont comprises entre 40 nm et 3 um.

Indications

- Couche initiale sous des restaurations de la Classe | a la Classe V

- Restaurations antérieures (Classes lll et IV)

- Restaurations de Classe V (carie et érosion cervicale, défauts
cunéiformes)

- Petites restaurations de tous types

- Scellement étendu de puits et sillons

- Contention des dents mobiles

- Comblement des contre-dépouilles

- Collage des restaurations indirectes translucides en composite ou en
céramique

- Réparations des facettes en composite/céramique

Contre-indications

L'utilisation de Tetric EvoFlow est contre-indiquée :

- S'il n'est pas possible d'isoler le champ opératoire ou de respecter le
mode d'emploi;

- Encas d'allergie connue du patient a I'un des composants de
Tetric EvoFlow

Effets secondaires

Les composants de Tetric EvoFlow peuvent, dans certains cas, conduire a des
sensibilités. Dans ces cas, ne plus utiliser le matériau. Afin d'éviter une
irritation pulpaire, il est conseillé d'utiliser une protection dentinaire/
pulpaire sur les zones proches de la pulpe (application sélective d'une
préparation a I'hydroxyde de calcium).

Interactions

Les substances a base d'eugénol/essence de girofle inhibent la poly-
mérisation des composites. Par conséquent, |'application de ces matériaux
en combinaison avec Tetric EvoFlow doit étre évitée. Les bains de bouche
cationiques, les agents révélateurs de plaque et la chlorhexidine peuvent
provoquer des dyschromies.

Mise en ceuvre

1. Détermination de la teinte

Nettoyer les dents avant de choisir la teinte. La prise de teinte se fait sur dent
encore humide.

2. lIsolation
Il est nécessaire de procéder a une isolation compléte ou partielle correcte a
|'aide d'accessoires adaptés tels qu'OptraGate® ou OptraDam® Plus.

3. Préparation de la cavité

La cavité est préparée selon les principes de la technique adhésive,
c'est-a-dire en préservant au maximum la structure dentaire. Privilégier les
préparations arrondies et ne pas aménager de partie rétentive supplémen-
taire dans les zones exemptes de caries. Les dimensions de la cavité sont
généralement déterminées par I'importance de la carie ou la taille de
I'ancienne restauration. Biseauter les limites d'émail des dents antérieures.
Dans la zone postérieure, les arétes vives de |'émail sont préparées avec un
instrument diamanté a finir (25-40 um). Les défauts de collets exempts de
carie ne sont pas préparés, mais uniquement nettoyés avec une ponce ou
une pate de nettoyage appropriée sur une cupule en caoutchouc ou une
brosse rotative. Nettoyer ensuite la cavité au spray et sécher a |'air sec et non
gras.

4. Protection pulpaire / fond de cavité

Ne pas appliquer de fond de cavité lorsqu’un adhésif amélo-dentinaire est
utilisé. Ne couvrir que les cavités trés profondes, de maniére sélective, dans
les zones proches de la pulpe, avec un fond de cavité a I'hydroxyde de
calcium (par ex. ApexCal®), puis couvrir avec un ciment résistant a la
compression (par ex. un ciment verre-ionomére comme VivaGlass® Liner). Ne



pas couvrir les parois des autres cavités car elles peuvent étre utilisées pour
assurer la liaison avec un adhésif amélo-dentinaire.

5. Mise en place d'une matrice / un coin interdentaire
Pour les cavités comprenant une face proximale, utiliser une matrice
circulaire ou une matrice sectorielle fixée a 'aide de coins.

6. Conditionnement / Application de I'adhésif

Conditionner et appliquer I'adhésif selon le mode d'emploi du produit
utilisé. Ivoclar Vivadent recommande d'utiliser Adhese® Universal, adhésif
universel monocomposant photopolymérisable pour les protocoles
d'adhésion directs et indirects

N

Application de Tetric EvoFlow

- Pour un résultat optimal, appliquer Tetric EvoFlow en une épaisseur de
couche max. de 2 mm (ou 1,5 mm pour les teintes Dentine, Bleach XL) et
la mettre en forme a I'aide d'un instrument adapté (ex. OptraSculpt).

- Une exposition suffisante a la lumiére de la lampe a photopolymériser
évite que la polymérisation soit incompléte. Pour les recommandations
concernant le temps d’exposition (exposure time) et I'intensité
lumineuse (light intensity), voir le tableau 1 (table 1).

—  Pour les cas ot une matrice métallique aurait été utilisée, il est

recommandé de procéder a une photopolymérisation supplémentaire

du matériau composite aprés retrait de la matrice sur les faces
vestibulaire ou linguale/palatine.

8. Finition / Vérification de I'occlusion / Polissage

Aprés polymérisation, éliminer les excés a 'aide d'instruments diamantés, de
fraises en carbure de tungsténe. Contréler I'occlusion et I'articulé. Il convient
de veiller a la réalisation d'un bon profil occlusal, afin d'éviter un contact
antagoniste prématuré pouvant provoquer des fractures. Utiliser des pointes
a polir siliconées (par ex. OptraPol®) ainsi que des disques ou des strips de
polissage afin d’obtenir une restauration avec un brillant durable.

Solidarisation des en céramique ou ¢

Tetric EvoFlow est un matériau exclusivement photopolymérisable. De ce
fait, il ne peut étre utilisé pour le collage que dans les cas ol la restauration
est suffisamment translucide et d'une épaisseur permettant de laisser passer
la lumiére de polymérisation, pour ainsi garantir son durcissement complet.
Avant de procéder au collage, préparer la restauration conformément aux
instructions du fabricant du matériau de restauration utilisé.

Remarques complémentaires

1. Tetric EvoFlow peut étre utilisé en association avec Tetric EvoFlow Bulk
Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill et Tetric EvoCeram.

2. Dans le cas de réparations, des apports supplémentaires de Tetric
EvoFlow peuvent étre appliqués directement sur le matériau polymérisé.
Si l'obturation en Tetric EvoFlow a déja été polie, il convient de d'abord
lui rendre sa surface rugueuse et de I'humidifier avec Adhese Universal
avant d'appliquer de nouveau Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow doit étre utilisé a température ambiante.

A latempérature du réfrigérateur, I'extrusion du matériau peut s'avérer
plus difficile.

4. Usage unique. Si Tetric EvoFlow est appliqué directement du Cavifil
al'intérieur de la bouche du patient, n'utiliser la canule
d'application ou le Cavifil qu'une seule fois par patient, ceci pour
des raisons d'hygiéne (prévention de contamination croisée entre
les patients).

5. Les seringues ou cavifils ne doivent pas étre désinfectés avec des agents

oxydants.

Mise en garde

Eviter le contact de Tetric EvoFlow non polymérisé avec la peau, les
muqueuses ou les yeux. Le matériau Tetric EvoFlow non parfaitement durci
peut provoquer une légeére irritation et une sensibilisation aux
méthacrylates. Les gants médicaux du commerce ne protégent pas contre
un effet sensibilisant aux méthacrylates.

Durée de vie et conditions de conservation

- Conserver le produit entre 2 et 28 °C

- Refermer les seringues/Cavifils immédiatement aprés utilisation.
L'exposition a la lumiére conduit a une polymérisation prématurée.

- Ne pas utiliser Tetric EvoFlow au-dela de la date d'expiration.

- Date de péremption : voir informations sur les seringues/Cavifils et sur
I'emballage.

Garder hors de portée des enfants!
Exclusivement réservé a l'usage dentaire !

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire et doit étre mis
en ceuvre selon le mode d'emploi. Les dommages résultant du non-respect de ces prescriptions
ou d'une utilisation a d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du
fabricant. L'utilisateur est responsable des tests effectués sur les matériaux et qui ne sont pas
explicitement énoncés dans le mode d'emploi.

Descrizione

Tetric EvoFlow & un composito fluido fotopolimerizzabile, radiopaco,
nanoibrido per la terapia restaurativa e la cementazione di restauri in
composito e in ceramica. Tetric EvoFlow polimerizza con luce nella
lunghezza d’onda tra 400-500 nm.

Colori

Tetric EvoFlow é disponibile nei seguenti 14 colori:

—  Colori smalto: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Colori dentina: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
—  Colori Bleach: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Composizione
La matrice monomerica & composta da dimetacrilati (38% in peso). |



riempitivi sono composti da vetro di bario, trifluoruro d'itterbio, biossido di
silicio altamente disperso, ossido misto e copolimero (62% in peso). Sono
inoltre contenuti additivi, iniziatori, stabilizzatori e pigmenti (<1,0 % in
peso). Il contenuto totale di riempitivi inorganici ammonta a 57,5% in peso
corrispondente al 30,7% in volume. Le dimensioni delle particelle dei
riempitivi inorganici sono comprese fra 40 nm e 3 um.

Indicazioni

- Come primo strato nei restauri di Classe dala V

—  Otturazioni nei settori anteriori (classe Ill, IV)

- Otturazioni di classe V (carie cervicale, erosioni radicolari, difetti
cuneiformi)

- Minicavita di qualsiasi tipo

- Sigillatura estesa delle fessure

- Splintaggio denti

- Compensazione di sottosquadri

- Cementazione adesiva di restauri indiretti in composito o ceramica che
consentono il passaggio di luce

- Riparazione di rivestimenti estetici in composito/ceramica

Controindicazioni

L'utilizzo di Tetric EvoFlow & controindicato in caso di:

- impossibilita di ottenere un campo operatorio asciutto oppure di seguire
la tecnica di applicazione prescritta

- allergia nota ad uno dei componenti di Tetric EvoFlow.

Effetti collaterali

In rari casi, alcuni componenti di Tetric EvoFlow possono portare ad una
sensibilizzazione. In tali casi evitarne I'uso. Per poter escludere irritazioni
della polpa, trattare le zone vicine alla polpa con una idonea protezione
pulpare/dentinale (applicare un preparato contenente idrossido di calcio in
modo puntiforme nelle zone vicine alla polpa).

Interazioni

Le sostanze a base di eugenolo o olio di garofano possono inibire la
polimerizzazione dei compositi. Quindi evitare I'utilizzo di materiali di questo
genere in associazione a Tetric EvoFlow. In caso di contatto con collutori
cationici nonché rilevatori di placca e cloressidina si possono verificare
discromie.

Utilizzo

1. Determinazione del colore

Prima della determinazione del colore, effettuare una pulizia dei denti.
Determinare il colore con il dente ancora umido.

2. Isolamento del campo
E necessario un isolamento relativo o assoluto del campo operatorio con
mezzi appropriati, come OptraGate® o OptraDam® Plus.

3. Preparazione cavitaria

La preparazione della cavita avviene seguendo le regole della tecnica
adesiva cioe a salvaguardia dei tessuti dentali duri. Evitare preparazioni con
angoli interni acuti ed evitare ulteriori sottosquadri in zone prive di carie. La
geometria della cavita viene determinata dall’estensione della carie o dalla
vecchia otturazione. Nei settori anteriori si consiglia una bisellatura dei bordi
dello smalto, nei denti posteriori interrompere o arrotondare soltanto
leggermente bordi incisali acuti (diamantata fine 25-40 pm). Difetti cervicali
non cariosi non vengono preparati, bensi solo detersi accuratamente con
pomice o paste abrasive adeguate nonché con con calice in silicone o
spazzolino ruotante. Quindi rimozione di residui dalla cavita con spray ad
acqua ed asciugatura con aria priva di acqua e di olio.

4. Protezione pulpare / sottofondo

In caso di utilizzo di un adesivo smalto-dentinale, rinunciare all'uso di
sottofondi. Soltanto in cavita profonde adiacenti alla camera pulpare,
applicare in modo puntiforme un preparato all'idrossido di calcio (p.es.
ApexCal®) e ricoprire I'area con un cemento resistente alla pressione (p.es.
cemento vetroionomerico come Vivaglass® Liner). Non coprire le restanti
pareti cavitarie affinché rimangano utilizzabili per I'adesione con un adesivo
smalto-dentinale.

v

Matrici / cunei interdentali

In caso di cavita con interessamento interprossimale, applicare una
matrice circolare oppure una matrice parziale e bloccare con cuneo
interdentale.

6. Condizionamento / applicazione dell'adesivo

Condizionare ed applicare I'adesivo secondo le istruzioni d'uso del prodotto
utilizzato. Ivoclar Vivadent consiglia 'adesivo universale Adhese® Universal,
un adesivo fotoindurente, monocomponente per procedure restaurative
dirette ed indirette e per tutte le tecniche di mordenzatura.

7. Applicazione di Tetric EvoFlow

—  Per conseguire un risultato ideale, stratificare Tetric EvoFlow in spessori
di max. 2 rispettiv. 1,5 mm (colori dentina, Bleach XL) ed adattare con
uno strumento adatto (p. es. OptraSculpt).

- Una sufficiente irradiazione evita una polimerizzazione incompleta.
Consultare la Tabella 1 (table 1) per i tempi di esposizione (exposure
time) e l'intensita luminosa consigliati (light intensity).

- Sesiusa una matrice metallica, dopo averla rimossa, fotopolimerizzare
ulteriormente dal lato vestibolare o linguo-palatale.

8. Rifinitura / controllo occlusale / lucidatura

Dopo la polimerizzazione eliminare le eccedenze con idonei strumenti di
rifinitura per metallo duro o strumenti diamantati fini. Controllare
l'occlusione e I'articolazione e rifinire in modo tale che non vi siano
precontatti o piani articolari indesiderati sulla superficie del composito. La
lucidatura a specchio avviene con gommini in silicone (p. es. OptraPol®)
nonché dischi e strisce per rifinitura.

Utilizzo nella cementazione di restauri in ceramica e in composito
Essendo Tetric EvoFlow un materiale esclusivamente fotopolimerizzabile,
puo essere utilizzato per la cementazione solamente, quando la trasparenza
del manufatto assicura il passaggio della luce attraverso lo stesso garantendo
quindi una completa polimerizzazione. Prima della cementazione il
manufatto deve essere pretrattato secondo le indicazioni del produttore.



Avvertenze particolari

1. Tetric EvoFlow é combinabile con Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill e Tetric EvoCeram.

2. In caso di correzioni, Tetric EvoFlow puo essere applicato direttamente
sul materiale gia polimerizzato. Se il restauro Tetric EvoFlow ¢é gia stato
lucidato, irruvidire prima la superficie ed umettarla con Adhese Universal
prima d applicare nuovo materiale Tetric EvoFlow.

3. Utilizzare Tetric EvoFlow a temperatura ambiente. A temperatura di
frigorifero I'estrusione del materiale puo risultare difficoltosa.

4. ® Monouso. Applicando Tetric EvoFlow dal Cavifil direttamente in
cavo orale, per motivi d'igiene, il Cavifil & indicato per un solo
paziente (per evitare infezioni crociate fra pazienti).

5. Non disinfettare le siringhe o i Cavifil con disinfettanti ossidanti.

Avvertenza

Evitare il contatto di Tetric EvoFlow non indurito con la cute/mucose e con
gli occhi. Tetric EvoFlow allo stato non indurito puo avere un effetto
leggermente irritante e condurre ad una sensibilizzazione ai metacrilati.

| convenzionali guanti medicali in commercio non proteggono da una
sensibilizzazione ai metacrilati.

Avvertenze di conservazione
Temperatura di conservazione 2-28 °C.

- Chiudere immediatamente le siringhe/Cavifil dopo I'uso. La luce
determina una polimerizzazione precoce.

- Non utilizzare Tetric EvoFlow dopo la data della scadenza.

- Scadenza: vedi avvertenza sulla siringa, Cavifil rispettiv.
confezionamento.

Conservare fuori dalla portata dei bambini!
Ad esclusivo uso odontoiatrico!

Questo prodotto & stato sviluppato unicamente per un utilizzo in campo dentale. Il suo impiego
deve avvenire solo seguendo le specifiche istruzioni d'uso del prodotto. Il produttore non si
assume alcuna responsabilita per danni risultanti dalla mancata osservanza delle istruzioni
d'uso o da utilizzi diversi dal campo d'applicazione previsto per il prodotto. L'utilizzatore &
responsabile per la sperimentazione del materiale per un impiego non esplicitamente indicato
nelle istruzioni d'uso.

Descripcion

Tetric EvoFlow es un composite fluido, fotopolimerizable, radiopaco y
nanohibrido para la terapia de restauracion y la cementacion de
restauraciones de ceramica y composite. Tetric EvoFlow polimeriza con luz
en el rango de longitudes de onda entre 400-500 nm.

Colores

Tetric EvoFlow esta disponible en varios colores.
Colores de enamel A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B3, T
Colores de dentina: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
—  Colores Bleach: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Composition

La matriz monomérica estd compuesta por dimetacrilatos (38 % en peso).
Los rellenos incluyen vidrio de bario, trifluoruro de iterbio, diéxido de silicio
altamente disperso, 6xidos mixtos y copolimeros (62% en peso). Aditivos,
iniciadores, estabilizadores y pigmentos son ingredientes adicionales (<1.0%
en peso). El volumen total del relleno inorgénico es aprox. 57.5% en peso or
30.7% en volumen. El tamao de las particulas de los rellenos inorgénicos
oscilaentre 4nmy 3 um.

Indicaciones
Como capa inicial bajo restauraciones clases | a V

- Restauraciones anteriores (Clases Ill, V)

- Restauraciones Clase V (caries cervical, erosiones radiculares, defectos
cuneiformes)

- Pequenas restauraciones de todo tipo

- Restauraciones de resina preventivas

- Inmovilizacién de dientes con movilidad

- Alivio de socavaduras

- Cementacion adhesiva de restauraciones indirectas de composite y
cerdmica de alta transmision de luz

- Reparacion de carillas de composite y cerdmica

Contraindicaciones

El uso de Tetric EvoFlow esta contraindicado:
Sino se puede establecer un aislamiento adecuado del campo de
trabajo o no puede utilizarse la técnica de aplicacion estipulada

- Siel paciente presenta alergia conocida a cualquiera de los
componentes de Tetric EvoFlow.

Efectos secundarios

En casos aislados, los componentes de Tetric EvoFlow pueden provocar
sensibilizacion. En tales casos no debe usarse Tetric EvoFlow Para evitar una
posible irritacion de la pulpa, las éreas préximas a la pulpa deben protegerse
con un apropiado protector pulpar /dentinario (aplicar una preparacion con
base de hidroxido de calcioen las zonas adyacentes a la pulpa).

Interacciones

Las sustancias que contienen eugenol /aceite de clavo pueden inhibir la
polimerizacién de los materiales de composite. Por consiguiente debe
evitarse la aplicacién conjunta de dichos materiales con Tetric EvoFlow. En
combinacion con colutorios catiénicos, agentes reveladores de placa y
clorhexidina se puede producir decoloracién.

Aplicacion

1. Toma de color

Limpiar los dientes antes de la toma de color. El color se seleccional con el
diente todavia himedo.

2. Aislaminento
Se necesita proporcionar un aislamiento relativo o absoluto usando



auxiliares adecuados, como el OptraGate® o el OptraDam® Plus.

3. Preparacion de la cavidad

La cavidad se prepara conforme a los principios de la técnica adhesiva, es
decir, mediante la conservacion de la mayor estructura del diente posible.
No prepare angulos ni bordes internos afilados u otras retenciones en zonas
libres de caries. Las dimensiones de la cavidad vienen determinadas
generalmente por la amplitud de la caries o el tamafio de la restauracion
previa. Bisele los margenes del esmalte del diente anterior. En la region
posterior, s6lo se deben biselar los bordes cortantes de esmalte (pulidores
de diamante, 25-40 um). Los defectos cervicales libres de caries no estan
preparados, slo limpie con una piedra pémez u otra pasta limpiadora
usando pulidores de goma o cepillos rotatorios. Posteriormente, retire todos
los residuos con con agua vaporizada y seque con agua libre de aire y de
aceites.

4. Proteccion de la pulpa/Base

No aplicar un material base cuando se use un agente de unién esmalte/
dentina. Cubra selectivamente las zonas mas profundas y cercanas a la pulpa
con un material de hidroxido de calcio (e.j. ApexCal®) y posteriormente cubra
con un cemento resistente a la presion (e.j. cemento de iondmero de vidrio,
como el Vivaglass® Liner). No cubra el resto de las paredes de la cavidad de
modo que se puedan emplear para generar una unién con un adhesivo a
esmalte/dentina.

5. Aplicacién de la matriz / cuia interdental
Utilice una matriz envolvente en las cavidades que afecten a la zona
proximal o una matriz seccional y conférmelas en cufia.

6. Acondicionamiento / aplicacion del material adhesivo

Acondicione y aplique el material adhesivo de acuerdo con las instrucciones
de uso del producto en cuestion. Ivoclar Vivadent recomienda utilizar el
agente de union Adhese® Universal, adhesivo de un s6lo componente,
polimerizable para procedimientos de unién directos e indirectos
compatibles con todas las técnicas de grabado.

7. Aplicacion del Tetric EvoFlow

- Para un resultado 6ptimo, aplicar Tetric EvoFlow en capas de hasta
2 mm de grosor (o 1.5 mm Dentin shades, Bleach XL) y modelar con un
instrumento (ej. OptraSculpt).

- Una exposicion a la luz de polimerizacion previene una polimerizacion
incompleta. Para las recomendaciones en cuanto al tiempo de
exposicion (exposure time)e intensidad de la luz (light intensity), ver
Tabla 1 (table 1).

- Cuando se utilice una matriz metdlica, polimerizar adicionalmente el
material de composite desde la cara bucal o lingual/palatal después de
retirar la matriz.

8. Acabado/Comprobacién de la oclusién/Pulido

Retire el exceso de material con una fresa de diamante o de carburo de
tungsteno después de la polimerizacion. Compruebe la oclusion y la
articulacion y realizar las correcciones de ajuste adecuadas para prevenir el
contacto prematuro o vias de articulacion indeseadas en la superficie de la
restauracion. Utilice pulidores de silicona (e.j. OptraPol®) asi como discos de
pulido y tiras de pulido para pulir las restauraciones y conseguir un alto
brillo.

Cementacion de restauraciones cerdmicas y de composite

Tetric EvoFlow es un material puramente polimerizable. Por consiguiente,
el composite solo es adecuado para la cementacion de restauraciones que
sean lo suficientemente translucidas y tienen un adecuado grosor como
para permitir que pase la luz de polimerizacion suficiente a través de la
restauracion y llegar hasta Tetric EvoFlow para que el composite puede
polimerizar completamente. Antes de cementar in situ, la restauracion se
debe someter a Espafiol un tratamiento previo de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Notas adicionales
1. Tetric EvoFlow puede ser usado en combinacién con
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram y Tetric EvoCeram.
2. En caso de reparaciones, adicionalmente se puede aplicar directamente
Tetric EvoFlowpara polimerizar el material. Si la restauracion de
Tetric EvoFlow ha sido ya pulida, se debe frotar y mojar con
Adhese Universal antes de aplicar el nuevo Tetric EvoFlow.
3. Tetric EvoFlow debe estar a temperatura ambiente para poder aplicarlo.
Temperaturas frias pueden hacer que el material sea dificil de extraer.
4. Para un sélo uso. Si el Tetric EvoFlow se aplica directamente desde
un cavifil en la boca del paciente, el cavifil o la canula de aplicacién
de la jeringa debe ser usada solamente para un paciente debido a
razones higiénicas (prevencion de contaminacion cruzada entre
pacientes).
5. Las jeringas o cavifils no deben desinfectarse con agentes desinfectantes
oxidantes.

Avisos

Evite el contacto de Tetric EvoFlow no polimerizado con la piel, membrana
mucosa y ojos. Tetric EvoFlow no polimerizado puede tener un ligero efecto
irritante y puede producir una sensibilizacion a los metacrilatos. Los guantes
médicos convencionales no proporcionan proteccion contra el efecto de
sensibilizacion de los metacrilatos.

Vida dtil y almacenamiento
Temperatura de almacenamiento 2-28 °C
- Tapone las jeringas/cavifils inmediatamente después de su uso.
La exposicion a la luz produce una polimerizacién prematura.
- No use Tetric EvoFlow después de la fecha de caducidad.
- Fecha de caducidad: ver informacién en Cavifils, jeringas y envases.

iManténgalo fuera del alcance de los nifios!
Solo para uso odontoldgico.

Este material ha sido fabricado para su uso dental y debe manipularse segin las instrucciones
de uso. El fabricante no se hace responsable de los darios resultantes por su aplicacion en

otros campos o por una utilizacién inadecuada. El usuario esté obligado bajo su propia
responsabilidad a controlar la idoneidad del producto para cualquier propuesta no especificada
en estas instrucciones.



Descrigao

Tetric EvoFlow é um composito fluido, radiopaco nano-hibrido,
fotopolimerizavel para a terapia restauradora e cimentagao de restauragoes
cerdmicas e compdsitos. Tetric EvoFlow polimeriza com luz na faixa de
comprimento de onda de 400-500 nm.

Cores

Tetric EvoFlow esta disponivel nas 14 cores a seguir:
- Cores Enamel: A1, A2, A3,A3.5,A4,B1,B3, T

- Cores Dentin: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Cores Bleach: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Composicao

A matriz é composta por monémero de dimetacrilatos (38% em peso).

As particulas de carga contém vidro de bario, trifluoreto de itérbio, 6xidos
mistos e copolimeros (62% em peso). Aditivos, iniciadores, estabilizadores e
pigmentos sao ingredientes adicionais (<1,0% em peso). O contetido total
de cargas inorganicas € de 57,5% em peso ou 30,7% em volume. O tamanho
das particulas do contetido inorganico esté entre 40 nm and 3 um.

Indicagoes

- Como camada inicial para restauragoes Classe | a V

- Restauragoes anteriores (Classes lll, V).

- Restauragoes Classe V (céries cervicais, erosoes radiculares, defeitos
cuneiformes).

- Pequenas restauragoes de todos os tipos

- Selamento de fissuras extensas

- Imobilizagdo de dentes com mobilidade

- Preenchimento de zonas retentivas

- Cimentacdo adesiva de compésitos indiretos translicidos e restauragoes
ceramicas

- Reparos de recobrimentos em resina/ceramica

Contraindicagoes

0 uso de Tetric EvoFlow esta contraindicado:

- Sendo puder ser estabelecido um campo de trabalho seco ou se as
técnicas de trabalho estipuladas nao puderem ser aplicadas.

- Se o paciente for conhecido por ser alérgico a qualquer um dos
ingredientes de Tetric EvoFlow.

Efeitos colaterais

Em casos individuais, os componentes do Tetric EvoFlow podem levar a
sensibilizagéo. Tetric EvoFlow nao deve ser utilizado nesses casos. Para evitar
a possivel irritagdo pulpar, cobrir as areas proximas da polpa com um
protetor dentino-pulpar adequado (aplicar seletivamente um material a
base de hidroxido de calcio nas areas proximas a polpa).

Interagdes

Substéncias contendo eugenol/6leo de cravo podem inibir a polimerizagao
de compdsitos resinosos. Consequentemente, a aplicagdo de tais materiais
em conjunto com Tetric EvoFlow deve ser evitada. Colutérios bucais
catidnicos e agentes evidenciadores de placa, tais como a clorexidina podem
causar descoloragéo.

Aplicagao

1. Determinagao da cor

Limpar os dentes, antes da determinagéo da cor. A cor é selecionada com o
dente ainda imido.

2. Isolamento
E necessario o isolamento relativo ou absoluto adequado, utilizando
acessorios apropriados, como OptraGate® ou OptraDam® Plus.

3. Preparo da cavidade

A cavidade é preparada de acordo com os principios da técnica adesiva, ou
seja, com a preservacao da estrutura dental quanto possivel. Nao preparar
qualquer aresta interna e d&ngulos ou retengdes adicionais em areas livres de
cérie. Geralmente as dimensées da cavidade sao determinadas pela
extensdo da carie ou pelo tamanho da restaurago antiga. Biselar as bordas
do esmalte em dentes anteriores. Na regido posterior, apenas as bordas
cortantes de esmalte devem ser biseladas ou levemente arredondadas
(pontas diamantadas de acabamento, 25-40 um). Defeitos cervicais livres de
carie ndo sao preparados, ¢ realizada apenas a limpeza com pedra-pomes ou
outras pastas de limpeza adequadas, com a ajuda de tagas de borracha ou
escovas rotatorias. Em seguida, lavar cuidadosamente a restauragao com
jato de dgua e secar com ar isento de dgua e 6leo.

4. Protecao da polpa / Base

Nao aplicar o material de base quando for usar um agente de ligagao para
esmalte/dentina. Cobrir seletivamente as areas mais profundas e voltadas
para a polpa com hidroxido de célcio (por exemplo, ApexCal®) e, em seguida,
usar um cimento resistente a pressao (por exemplo, um cimento de
iondmero de vidro, como o Vivaglass® Liner). Nao cobrir outras paredes da
cavidade, uma vez que podem ser utilizadas para auxiliar na ligagdo com o
adesivo de esmalte/dentina.

v

Colocagéo da matriz / cunha interdental
Use uma matriz para cavidades que afetam a area proximal ou uma
banda matriz seccionada e prenda-a com cunhas.

6. Condicionamento / Aplicagdo do agente adesivo

Condicionar e aplicar o agente adesivo de acordo com as Instrugées de Uso
do produto utilizado. A Ivoclar Vivadent recomenda a utilizagao do agente
de adesdo universal Adhese® Universal, um adesivo fotopolimerizavel, de
frasco unico, para procedimentos de adeséo diretos e indiretos que
apresenta compatibilidade com todas as técnicas de condicionamento.

7. Aplicagao do Tetric EvoFlow

— Para um resultado 6timo, aplicar Tetric EvoFlow em camadas de no
maximo 2 mm (ou 1,5 mm para tons Dentin, Bleach XL) e adaptar com
um instrumento apropriado (por exemplo, OptraSculpt).

- Aexposicao suficiente a luz de cura previne a polimerizagao incompleta.



Para as recomendagoes sobre o tempo de exposicéo (exposure time) e
da intensidade da luz (light intensity) ver Tabela 1 (table 1).

- Quando uma matriz metalica for utilizada, fotopolimerizar as areas
proximais, a partir da vestibular e da lingual, apds a remogao da matriz.

8. Acabamento / Verificagao da oclusao / Polimento

Retire o excesso de material com finalizadores de diamante ou de carbeto de
tungsténio apds a polimerizacao. Verificar a ocluséo e a articulagéo. Quando
for necessario, fazer os ajustes para prevenir contatos prematuros ou
deflexdes oclusais na superficie da restauragdo. Use polidores de silicone
(por exemplo OptraPol®), bem como discos de polimento e tiras de
polimento para polir a restauracéo para um alto brilho.

Cimentacao de restauragdes ceramicas e compoésitos

Tetric EvoFlow é um material puramente fotopolimerizavel.
Consequentemente, o composito é adequado apenas para a cimentagao de
restauragdes que sdo suficientemente translicidas e que tenham uma
espessura adequada para permitir que a luz da fotopolimerizacao passe
através da restauragao e incida sobre o Tetric EvoFlow de modo que o
composito possa fotopolimerizar completamente. Antes de ser cimentada
no lugar, a restauragao deve ser pré-tratada de acordo com as instrugées do
fabricante.

Notas adicionais

1. Tetric EvoFlow pode ser usada em combinagéo com
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill e Tetric EvoCeram.

2. No caso de reparos, a quantidade adicional de Tetric EvoFlow pode ser
diretamente aplicada sobre o material polimerizado. Se a restauragao
Tetric EvoFlow ja foi polida, ela deve primeiro ser asperizada e molhada
com Adhese Universal antes da nova aplicagao do Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow deve estar em temperatura ambiente quando aplicado.
Temperaturas frias tornam o material dificil de extruir.

4. ® Para uma unica utilizagdo. Se Tetric EvoFlow for aplicado
diretamente na boca do paciente, o Cavifil ou a cdnula da seringa
de aplicagdo ndo devem ser utilizados em mais de um paciente, por
razées de higiene (prevencéo de contaminagéo cruzada entre
pacientes).

5. Seringas ou Cavifils ndo devem ser desinfetados com agentes

desinfetantes oxidantes.

Aviso

Evitar o contato do Tetric EvoFlow néo polimerizado com a pele, membranas
mucosas e olhos. Tetric EvoFlow néo polimerizado pode ter um efeito
ligeiramente irritante e pode promover sensibilizagdo aos metacrilatos. As
luvas médicas comerciais nao oferecem protegao contra o efeito de
sensibilizagdo promovido pelos metacrilatos.

Tempo de prateleira e armazenamento

- Temperatura de armazenamento 2-28 °C

- Fechar seringas/Cavifils imediatamente apés o uso. A exposicao a luz
causa a polimerizagao prematura.

- Nao use Tetric EvoFlow apés a data indicada de validade.

- Prazo de validade: veja a informacéo nos Cavifils, seringas e embalagens.

Manter fora do alcance de criangas!
Apenas para uso somente em odontologia!

Este material foi desenvolvido somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo
com as Instrugdes de Uso. Responsabilidade néo pode ser aceita por danos resultantes da
inobservancia das Instrucées ou da érea de aplicagao estipulada. O usuario é responsavel
por testar os produtos para a adequacio e a sua utilizacao para qualquer finalidade que ndo
explicitamente indicado nas Instrugdes.

Beskrivning

Tetric EvoFlow® &r en flytande, ljushardande, rontgenkontrasterande nano-

hybridkomposit avsedd for framstallning av restaurationer och cementering
av restaurationer framstéllda av keram och komposit. Tetric EvoFlow hardar
under inverkan av ljus i vaglingdsomrédet 400-500 nm.

Farger

Tetric EvoFlow finns tillgangligt i féljande 14 farger:
- Emaljférger: A1, A2, A3, A3,5,A4,B1,B3, T

- Dentinférger: A2 Dentin, A3,5 Dentin, B2 Dentin
- Bleachférger: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sammanséttning

Monomermatrisen bestér av dimetakrylater (38 vikts%). Fillerpartiklarna
bestar av bariumglas, ytterbiumtrifluorid, hégdisperserad kiseldioxid,
blandoxid och kopolymerer (62 vikts%). (jvrigt innehall &r tillsatsamnen,
initiatorer, stabilisatorer och pigment (< 1 vikts%). Den totala andelen
oorganisk filler &r 57,5 vikts% eller 30,7 volyms%. Storleken pa de oorganiska
fillerpartiklarna varierar mellan 40 nm och 3 ym.

Indikationer

- Somiinitialt lager/ forsta skikt i klass | till klass V restaurationer

- Anteriora restaurationer (klass I, IV)

—  Klass V restaurationer (cervikalkaries, rotkaries, roterosioner, kil-formade
defekter)

- Alla sorters mindre restaurationer

- Utdkad fissurférsegling

- Blockering av underskar

- Adhesivcementering av ljusgenomsléppliga indirekta kompositer och
keramiska restaurationer

- Lagning av komposit/keram fasader

Kontraindikationer

Restaurationer med Tetric EvoFlow &r kontraindicerat:

- omarbetsfaltet inte kan héllas torrt eller den foreskrivna
appliceringstekniken inte kan tillampas.

- om patienten har en kand 6verkanslighet mot nagot av innehéllet i
Tetric EvoFlow.



Sidoeffekter

Innehallet i Tetric EvoFlow kan i sallsynta fall ge upphov till sensibilisering. |
sadana fall ska produkten inte anvéandas. Fér att undvika irritation pa pulpan,
ska pulpanara omraden skyddas med ett lampligt dentinskydd (applicera
selektivt kalciumhydroxid-baserat material pd omréaden néra pulpan).

Interaktioner

Substanser som innehéller eugenol/nejlikeolja hammar komposit-
materialens hardning. Anvand darfor inte dessa material i kombination med
Tetric EvoFlow. Vid kontakt med katjoniska munvatten, medel som anvénds
for att pavisa plack samt klorhexidin kan missférgningar uppsta.

Arbetssatt

1. Férgval

Rengor tanderna fore férgvalet. Fargen viljs pa tand som fortfarande &r
fuktig.

2. lIsolering
Det kravs en relativ eller absolut isolering genom anvénding av ett limpligt
hjalpmedel sdsom OptraGate® eller OptraDam® Plus.

3. Kavitetspreparation

Preparera kaviteten enligt riktlinjerna fr adhesiv teknik, dvs. genom att
spara sa mycket som méjligt av tandstrukturen. Preparera inte skarpa inre
kanter eller vinklar och gor inga underskar i kariesfria omréden. Kavitetens
utstréckning bestams i regel av kariesutbredningen eller storleken pa den
tidigare fyllningen. Gor en latt fasning eller avrundning av emaljkanterna
med hjélp av finisheringsdiamanter (kornstorlek 25-40 pm). Kariesfria
cervikala defekter ska inte prepareras utan endast rengoras med pasta pa
gummikopp eller roterande borstar. Spola sedan kaviteten med vatten for
att avlagsna restprodukter och torka dérefter med vatten- och oljefri luft.

4. Pulpaskydd/underfylining

Applicera inte basmateral nar emalj/dentin bondingmedel anvands. |
mycket djupa kaviteter ska pulpanara omraden skyddas selektivt med ett
kalciumhydroxidpreparat (t.ex. ApexCal®) och darefter tackas med ett
tryckstabilt cement (glasjonomercement, t.ex. Vivaglass® Liner). Tack inte
aterstdende kavitetsvaggar eftersom de kan anvandas for att skapa en
bindning med ett emalj-dentin-adhesiv.

5. Applicering av matris/interdentalkil
Anvénd ett matrisband runt tanden vid approximala fyllningar
alternativt en sektionsmatris, och placera kilar.

6. Konditi ing/applicering av bondil

Konditionera tanden och applicera bondingmedlet enligt bruksanvisningen
till det material som anvands. Ivoclar Vivadent rekommenderar att man
anvander universal bondingmedlet Adhese®Universal, ett enkomponents,
ljushérdande adhesiv for direkt och indirekt bondingarbete som ar
kompatibelt med alla etsningstekniker.

7. Applicering av Tetric EvoFlow

—  For ett optimalt resultat ska Tetric EvoFlow appliceras i max. 2 mm skikt
(eller1,5 mm Dentin férger, Bleach XL) och adapteras med ett lampligt
instrument (t.ex. OptraSculpt).

- Ordentlig exponeringstid (exposure time) for hérdljus kravs for att mot-
verka otillrécklig hardning. Se Tabell 1 (table 1) for rekommendationer
gallande exponeringstider och ljusintensitet (light intensity).

- Nar en metallmatris anvands for approximalomradet, maste ytterligare
ljushérdning ske frén buckalt eller lingualt/palatinalt hall ndr matrisen
avlagsnats.

8. Finishering/kontroll av ocklusion/polering

Efter avslutad ljushardning ska Gverskottsmaterial tas bort med lamplig
tungsten karbid finisherare eller fina diamanter. Kontrollera ocklusion och
artikulation och slipa in vid behov fér att férebygga prekontakter och
oonskade ocklusala rérelsemonster pa restaurationens yta. Anvand
silikonpolerare (t.ex. OptraPol®), polerskivor och polerstrips for att polera
restaurationen till hogglans.

Cementering av keramer och kompositrestaurationer

Tetric EvoFlow &r ett rent ljushdrdande material. Dérfér &r det endast
lampligt for cementering av restaurationer som uppvisar tillracklig
translucens och har en tjocklek som tillater polymerisationsljuset att tranga
genom restaurationen sa att Tetric EvoFlow kompositen kan hérdas
fullsténdigt. Innan restaurationen cementeras pa plats ska den forbehandlas
enligt bruksanvisningen fran tillverkaren.

Ovrig information

1. Tetric EvoFlow kan anvandas tillsammans med Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill och Tetric EvoCeram.

2. Vid behov av reparation kan ytterligare Tetric EvoFlow appliceras direkt
pa det hardade materialet. Om fyliningen med Tetric EvoFlow redan har
polerats maste ytan ruggas upp och fuktas med Adhese Universal innan
ett nytt lager Tetric EvoFlow kan appliceras.

3. Tetric EvoFlow ska appliceras vid rumstemperatur. Om materialet ar kallt
kan det vara svért att bearbeta.

4. ® Endast fér engdngsbruk. Om Tetric EvoFlow appliceras direkt i
patientens mun far cavifil eller applikationskanylen pa sprutan av
hygieniska skél inte anvandas till en annan patient (detta for att
forebygga korskontaminering mellan patienter).

5. Anvénd inte oxiderande desinfektionsmedel for att desinficera sprutor

och cavifiller.

Varning

Undvik att opolymeriserat Tetric EvoFlow kommer i kontakt med hud/
slemhinnor och 6gon. Opolymeriserat Tetric EvoFlow kan ha en latt
irriterande verkan och kan leda till sensibilisering mot metakrylater.
Vanliga medicinska handskar skyddar inte mot metakrylaters
sensibiliserande effekt.

Forvaring

- Forvaringstemperatur: 2-28 °C.

- Forslut sprutor/cavifiller omedelbart efter anvédndning. Exponering for
ljus kan leda till att materialet hardar i fortid.

- Anvénd inte Tetric EvoFlow efter utgdngsdatumet.



- Utgéngsdatum: se markning pa cavifiller, sprutor och férpackningar.

Férvaras oatkomligt for barn!
Endast for tandlédkarbruk!

Materialet har utvecklats endast for dentalt bruk. Bearbetningen ska noga félja de givna
instruktionerna. Tillverkaren patager sig inget ansvar fér skador uppkomna genom oaktsamhet i
att folja isningen eller anvéindning utanfor de givna indikati

aransvarig for kontrollen av materialets lamplighet fér annat andamal, in vad som ar direkt
uttryckt i instruktionerna.

Beskrivelse

Tetric EvoFlow er et flydende, lyshaerdende, radiopakt nano-hybridkomposit
til fyldningsterapi og cementering af keramik- og kompositrestaureringer.
Tetric EvoFlow heerder ved lys med en bglgelaengde mellem 400-500 nm.

Farver

Tetric EvoFlow leveres i falgende 14 farver:

— Emaljefarver: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B3, T

- Dentinfarver: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Bleach-farver: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sammensatning

Monomermatrix bestér af dimethacrylater (38 vaegt%). Filleren indeholder
bariumglas, ytterbiumtrifluorid, hgj-disperst siliciumdioxid, blandingsoxid
og copolymerer (62 vaegt%). Yderligere ingredienser er additiver,
katalysatorer, stabilisatorer og pigmenter (<1,0 vaegt%). Det samlede
volumenindhold af uorganiske fyldstoffer er 57,5 vaegt% eller 30,7
volumen%. De uorganiske filleres partikelstorrelse er mellem 40 nm og
3um.

Indikation

- Som farste lag materiale i klasse | til klasse V restaureringer

- Fortandsrestaureringer (Klasse Ill, IV)

- Klasse V-fyldninger (cervical karies, rod-erosion, kileformede defekter)

- Sma restaureringer af alle typer

- Udvidet fissurforsegling

- Fiksering af lgse teender

—  Blokering af underskaeringer

- Adhaesiv cementering af translucente (polymeriseringslys kan passere
gennem restaureringen), indirekte komposit- og keramik-restaureringer

- Reparation af komposit-/keramikfacader

Kontraindikationer

Anvendelsen af Tetric EvoFlow er kontraindiceret:

- Nartilstraekkelig terleegning eller den foreskrevne anvendelsesteknik
ikke er mulig.

- Ved kendt allergi mod indholdsstoffer i Tetric EvoFlow.

Bivirkninger

| enkelte tilfeelde kan indholdsstoffer i Tetric EcoFlow fare til sensibilisering.

| sédanne tilfeelde ma Tetric EvoFlow ikke leengere anvendes til patienten.
For at undga irritation af pulpa skal profunde omrader daekkes med en egnet
pulpa-/dentinbeskyttelse (pulpanzere omrader péfares specifikt et calcium-
hydroxidholdigt praeparat).

Interaktioner

Eugenol-/nellikeolieholdige materialer inhiberer haerdningen af kompositter.
Derfor skal anvendelsen af sadanne materialer sammen med Tetric EvoFlow
undgas. Der kan opsta misfarvning sammen med kationaktive
mundskyllemidler, plakindfarvningsmidler og chlorhexidin.

Anvendelse

1. Farvebestemmelse

Teenderne rengeres for bestemmelse af farve. Tenderne skal vaere fugtige
ved farvebestemmelsen.

2. Torleegning
Tilstraekkelig relativ eller absolut terlaegning med egnede hjalpematerialer
fx OptraGate® og vatruller eller OptraDam® Plus er pakreevet.

3. Kavitetspraeparation

Kaviteten prapareres i overensstemmelse med retningslinjerne for adhasiv
teknik dvs. substansbevarende. Der praepareres ikke skarpe indre kanter og
vinkler eller underskzeringer i kariesfri omrader. Kavitetsgeometrien
bestemmes overvejende af kariesangrebets udstraekning og evt. af den
tidligere fyldning. Lav bevel (overfladek inkel) pa j ne pa
fortaenderne. | kindtandsomrédet afrundes skarpe emaljekanter let med
pudsediamant 25-40 pm. Kariesfri tandhalsdefekter skal ikke praepareres,
men rengeres med pimpsten eller en egnet pudsepasta og pudsekop eller
roterende berste. Derefter rengores kaviteten omhyggeligt med vandspray
og torres med tor, oliefri trykluft.

4. Beskyttelse af pulpa/bunddaekning
Bunddzkning ber udelades ved anvendelse af emalje-dentin-adhasiv. Kun
meget profunde omrader skal daekkes punktvis med et calciumhydroxid-
holdigt praeparat (fx ApexCal®) og efterfalgende anvendes en trykstabil
cement (fx glasionomercement, som Vivaglass® Liner). De ovrige

i skal forblive udaekkede séledes, at de er tilgeengelige for
emalje-dentin-adhzesivet.

5. Matriceanlag/anbringelse af interdentalkile
Til approksimale kaviteter anvendes enten en omsluttende matrice eller
en sektionsmatrice.

6. Konditionering/Applicering af adhaesiv

Konditionering og applicering af adhzesiv jeevnfer brugsanvisningen for det
anvendte produkt. Ivoclar Vivadent anbefaler anvendelse af universel
adhaesiv Adhese® Universal, enkelt-komponent, lyshaerdende adhzesiv til
direkte og indirekte bindingsprocedurer og kompatibelt med alle
atsteknikker.

7. Applicering af Tetric EvoFlow



- Tetric EvoFlow appliceres lagvis med en lagtykkelse pa maks. 2 mm eller
1,5 mm (dentinfarver, Bleach XL) og stoppes med et egnet instrument
(fx OptraSculpt) for at opna et optimalt resultat.

- Sufficient lyspolymerisering forhindrer ufuldsteendig haerdning.
For anbefalinger vedrerende eksponeringstid (exposure time) og
lysintensitet (light intensity), se Tabel 1 (table 1).

—  Hvis der anvendes en metalmatrice, skal der yderligere lyspolymeriseres
bukkalt og/eller lingualt/palatalt ndr matricen er fjernet.

8. Beslibning/ i polering

Fjern overskydende materiale med diamant- og hdrdmetalfinerbor efter
polymerisering. Okklusion og artikulation kontrolleres og tilpasses saledes at
suprakontakter og ugnskede artikulationsbaner pé fyldningen fjernes.
Hejglanspolering foretages med silikonepolerere (fx OptraPol®) samt
pudseskiver og -strips.

C ing af k iske og komposi inger

Tetric EvoFlow hzerder udelukkende efter aktivering med polymeriseringslys
med bglgelangde 400-500nm. Derfor er det kun egnet til cementering af
restaurationer, der er tilstraekkeligetransparente og har en begraenset
tykkelse, der tillader, at polymerisationslyset kan treenge igennem
restaureringen og harde Tetric EvoFlow fuldstaendigt. Inden cementeringen
skal restaureringen forbehandles i henhold til producentens anvisninger.

Yderligere bemaerkninger

1. Tetric EvoFlow kan anvendes sammen med Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill og Tetric EvoCeram.

2. Ved reparationer kan Tetric EvoFlow appliceres direkte pa afbundet
materiale. Hvis Tetric EvoFlow-restaureringen allerede er poleret, skal
den forst gares ru og veedes med Adhese Universal, for der appliceres
frisk Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow ber have rumtemperatur ved anvendelsen.

Ved koleskabstemperatur kan udpresning vaere vanskelig.

4. ® Kun til engangsbrug. Hvis Tetric EvoFlow appliceres direkte fra
Cavifil i patientens mund, mé Cavifil eller appliceringskanylen af
hygiejniske grunde kun anvendes til én patient (forebyggelse af
krydsinfektioner mellem patienter).

5. Sprajter eller Cavifils ma ikke desinficeres med oxiderende desinfektions

midler.

Advarsel

Undgé kontakt med uafbundet Tetric EvoFlow p& hud/slimhinder eller gjne.
Tetric EvoFlow kan i uafbunden form virke let lokalirriterende og kan fere til
en sensibilisering mod methacrylater. Kommercielle, medicinske handsker
yder ikke beskyttelse mod methacrylaters sensibiliserende virkning.

Holdbarhed og opbevaring

- Opbevaringstemperatur: 2-28 °C

- Luk sprgjter/Cavifils straks efter brug. Eksponering over for lys farer til for
tidlig polymerisering.

- Tetric EvoFlow ma ikke anvendes efter den angivne udlgbsdato.

- Udlgbsdato: se oplysninger pa Cavifils, sprojter og emballager.

Opbevares utilgaengeligt for born!
Kun til dentalt brug.

Produktet er udelukkende udviklet til restaurering af taender og skal benyttes som beskrevet
ibrugsanvisningen. Producenten pétager sig intet ansvar for skader, som skyldes forkert
brug eller af isnil Brugeren er forpligtet til at teste
produkterne for deres egnethed og anvendelse til formal, der ikke er udtrykkeligt anfort i
brugsanvisningen.

Kuvaus

Tetric EvoFlow on juokseva, valokovetteinen, rontgenpositiivinen
nanohybridiyhdistelmamuovi, jota kaytetaan paikkaushoidossa sekd
keraamisten ja yl Imédmuovista val ljen restauraatioiden
sementointiin. Tetric EvoFlow kovetetaan valolla, jonka aallonpituus on
400-500 nm.

Savyt

Tetric EvoFlow on saatavissa seuraavissa 14 savyssa:
- Kiillesavyt: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B3, T

- Denti vyt: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Valkaisusavyt: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Koostumus

Monomeerimatriksi koostuu dimetakrylaateista (38 paino-%). Fillerit
sisdltavat bariumlasia, ytterbiumtrifluoridia, voimakkaasti dispergoitua
piidioksidia, sekaoksidia ja kopolymeereja (62 paino-%). Muita aineita ovat
lisdaineet, initiaattorit, stabilointiaineet ja pigmentit (<1,0 paino-%).
Epdorgaanisten fillereiden kokonaisosuus on 57,5 paino-% tai 30,7
tilavuus-%. Epaorgaanisten fillereiden hiukkaskoko vaihtelee valilld 40 nm ja
3um.

Indikaatiot

—  Luokkien |-V restauraatioiden ensimmainen kerros

- Etuhampaiden paikkaukset (luokat Il ja IV)

- Luokan V paikkaukset (kervikaalikaries, juurieroosio, harjausvauriot)

- Pienet kaikenmuotoiset restauraatiot

- Laajennettu fissuurapinnoittaminen

- Liikkuvien hampaiden kiskottaminen

- Allemenojen tayttaminen

- Epésuorien yhdistelmdamuovisten ja k i restat joiden
adhesiivinen kiinnitys

—  Yhdistelmdmuovisten ja keraamisten laminaattien korjaus

Kontraindikaatiot

Tetric EvoFlow-téytteet ovat vasta-aiheisia

- jos tyoskentelyalue ei ole kuiva tai kuvattua kayttotekniikkaa ei voida
kayttad



- jos potilaan tiedetaan olevan allerginen jollekin Tetric EvoFlow'n
ainesosalle.

Haittavaikutukset

Harvinaisissa tapauksissa Tetric EvoFlow saattaa aiheuttaa herkistymista.
Tallgin Tetric EvoFlow'ta ei tule kayttad. Mahdollisen pulpaarsytyksen
valttamiseksi on pulpan lahelld olevat alueet suojattava sopivalla pulpan/
dentiinin suoja-aineella (kdyta kalsiumhydroksidipohjaista valmistetta aivan
pulpan laheisyydessa).

Yhteisvaikutukset
Eugenolia/neilikkadljyd siséltavéat materiaalit saattavat estaa
yhdistelmdmuovimateriaalien polymerisoitumisen. Sellaisten materiaalien
kéyttoa yhdessa Tetric EvoFlow'n kanssa tulee valttad. Kationiset
suuhuuhteluaineet, plakkivarjaysaineet ja klooriheksidiini saattavat
aiheuttaa materiaalin ) ista

Kaytto

1. Vérinvalinta

Puhdista hampaat ennen védrinm
hampaan pinnalta.

iri valitaan hivenen kostealta

2. Eristdminen
Eristd tyoskentelyalue kosteudelta tarkoitukseen sopivilla apuvélineilld, joita
ovat esimerkiksi OptraGate® ja OptraDam® Plus.

3. Kaviteetin preparointi

Kaviteetin preparointi suoritetaan adhes
mukaisesti hammaskudosta saastéen. Valta terévid kulmia j
allemenoja alueilla, joilla ei ole kariesta. Kaviteetin mitat mé
yleensa karieksen laajuuden tai vanhan tdytteen koon mukaan. Viista
etualueen kiillereunat. Taka-alueella pydristetadn ainoastaan teravat
kiillereunat (viimeistelytimantit 25-40 pum). Karieksettomia
kervikaalivaurioita ei preparoida, vaan ne ainoastaan puhdistetaan
hohkakivella tai muilla sopivilla puhdist illa kdyttaen i ja tai
pyorivid harjoja. Poista taémén jalkeen kaikki ja@nteet kaviteetista
vesisuihkulla ja kuivaa vedettomalld ja 6ljyttomalla ilmalla.

4. Pulpan suojaus / alustayte

Al laita alustdytemateriaalia, kun kdytét kiille-/dentiinisidosainetta. Peitd
hyvin syvét ja pulpan laheiset alueet kalsiumhydroksidivalmisteella (esim.
ApexCal®) ja sen jalkeen paineen kestavalla sementilld (esim. lasi-
ionomeerisementti Vivaglass® Liner). Al peitd kaviteetin muita seinamia,
koska niité kéytetaan kiille-/dentiinisidosaineen sidospintoina.

5. Matriisin / kiilan asettaminen
Jos kaviteetti késittaa proksimaalialueita, kdyta matriisinauhaa tai
osamatriisia ja kiinnita se kiiloilla.

6. Esikasittely / sidosaineen annostelu

Valmistele ja annostele sidosaine kdytettavan tuotteen kayttéohjeiden
mukaisesti. Ivoclar Vivadent suosittelee kdyttdmaan yleissidosaine
Adhese® Universalia, joka on yksikomponenttinen valokovetteinen
sidosaine, joka on tarkoitettu suoraan ja epéasuoraan kiinnitykseen ja joka
on yhteensopiva kaikkien etsaustekniikoiden kanssa.

7. Tetric EvoFlow’'n annostelu

- Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi annostele Tetric EvoFlow
enintddn 2 mm:n (tai dentiinisévyt ja Bleach XL 1,5 mm:n) paksuisina
kerroksina ja muotoile sopivalla instrumentilla (esim. OptraSculpt).

- Riittava valotus estda epataydellisen polymeroitumisen. Kovetusaikaa
(exposure time) ja valotehoa (light intensity) koskevat suositukset on
annettu taulukossa 1 (table 1).

- Metallimatriisia kéytettéessa yhdistelmamuovimateriaali on lisaksi
polymeroitava bukkaalipuolelta ja/tai linguaali-/palatinaalipuolelta
matriisin poistamisen jélkeen.

8. Viimeistely / purennan tarkistus / kiillotus

Poista ylimaarainen materiaali polymeroinnin jalkeen timanteilla tai
kovametalliviimeistelijoilld. Tarkista purenta ja artikulaatio ja tee tarvittavat
hionnat prekontaktien tai ei-toivottujen artikulaatioratojen estamiseksi
tdytteen pinnalla. Kiillota tayte hohtavan kiiltédvaksi silikonikiillotuskarkien
(esim. OptraPol®) ja kiillotuskiekkojen seka viimeistelystripsien avulla.

K, . iayhdistel

jay ioiden
Tetric EvoFlow on tdysin valokovetteinen materiaali. Nain ollen Tetric
EvoFlow soveltuu sementointiin ainoastaan silloin, kun restauraation
lapikuultavuus ja paksuus on sellainen, etta polymerisointivalo lapéisee
restauraation ja Tetric EvoFlow kovettuu kokonaan. Restauraatio on
esikdsiteltdva ennen sementointia tuotteen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

atietoja

1. Tetric EvoFlow'ta voidaan kéyttda yhdessa Tetric EvoFlow Bulk Fillin,
Tetric EvoCeram Bulk Fillin ja Tetric EvoCeramin kanssa.

2. Taytteen korjauksen yhteydessa Tetric EvoFlow'ta voidaan lisétd suoraan
polymeroidun materiaalin pélle. Jos Tetric EvoFlow -materiaali on jo
kiillotettu, se pitad karhentaa ja kasitella Adhese Universal -sidosaineella
ennen uuden Tetric EvoFlow'n annostelua.

3. Tetric EvoFlow'n tulee olla kdytettdessa huoneenlampdista.

Kylmén materiaalin annostelu voi olla vaikeaa.

4. ® Vain kertakayttoon. Jos Tetric EvoFlow annostellaan suoraan
potilaan suuhun, saa Cavifil-kdrkea tai ruiskun annostelukanyylia
hygieniasyistd kayttad ainoastaan yhdelle potilaalle (potilaiden
valisen ristikontaminaation estéminen).

5. Ala desinfioi ruiskuja tai Cavifil-karkia hapettavilla desinfiointiaineilla.

Varoitus

Ala paasta polymeroitumatonta Tetric EvoFlow'ta iholle, limakalvoille tai
silmiin. Polymeroitumaton Tetric EvoFlow saattaa aiheuttaa lievaa arsytysta
ja herkistymisen metakrylaateille. Kaupallisesti saatavat, laaketieteelliseen
kayttoon tarkoitetut kdsineet eivat suojaa metakrylaattien herkistavalta
vaikutukselta.

Kayttoika ja sailytys
- Sailytyslampdtila 2-28 °C.
- Sulje ruiskut/Cavifil-karjet valittomasti kayton jalkeen. Valolle



altistuminen aiheuttaa materiaalin ennenaikaisen polymeroitumisen.
— Al kéyta Tetric EvoFlow'ta viimeisen kayttopaivamaaran jalkeen.
- Viimeinen kayttopaivamaara: katso Cavifil-karkien, ruiskujen ja
pakkausten merkinnat.

Sailyta lasten ulottumattomissa!
Vain | laaketi Ml kéy

Tama tuote on tarkoitettu ainoastaan hammaslaaketieteelliseen kayttoon. Tuotetta tulee
kasitell4 tarkasti kayttoohjeita noudattaen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siit,
etté kéyttGohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteiden soveltuvuuden
testaaminen tai kayttaminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on kayttsjan
vastuulla.

Beskrivelse

Tetric EvoFlow er et flytende, lysherdende, rentgenopakt nanohybrid-
kompositt for fyllingsbehandling og sementering av porselens- og
komposittrestaureringer. Tetric EvoFlow herder med lys med balgelengder
i omrédet 400-500 nm.

Farger

Tetric EvoFlow finnes i felgende 14 farger:

- Emaljefarger: A1, A2, A3, A3.5, A4,B1,B3, T

- Dentinfarger: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Bleach-farger: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sammensetning

Monomermatriksen bestar av dimetakrylater (38 vekt-%). Fyllstoffene
bestar av bariumglass, ytterbiumtrifluorid, haydisperst silikondioksid,
blandingsoksid og kopolymer (62 vekt-%). Andre innholdsstoffer er
additiver, initiatorer, stabilisatorer og pigmenter (<1,0 vekt-%). Totalt
innhold av anorganiske fyllstoffer er 57,5 vekt-% eller 30,7 volum-%.
Partikkelstgrrelsen for de anorganiske fyllstoffene ligger mellom 40 nm
0g 3 um.

Indikasjon

- Som farste sjikt ved fyllinger i klasse I til V

- Fortannsfyllinger (klasse I, IV)

- Fyllinger i klasse V (tannhalskaries, roterosjoner, kileformede defekter)

- Alle typer sma fyllinger

- Utvidet fissurforsegling

- Stabilisering av lase tenner

- Utblokking av undersnitt

- Adhesiv sementering av gjennomskinnelige indirekte kompositt- eller
porselensfyllinger

- jon av kompositt-/porsel i atninger

Kontraindikasjon

Bruken av Tetric EvoFlow er kontraindisert:

- hvistilstrekkelig terrlegging eller den foreskrevne arbeidsteknikken ikke
ermulig

- ved pavist allergi mot komponenter i Tetric EvoFlow.

Bivirkninger

Bestanddeler av Tetric EvoFlow kan i sjeldne tilfeller fare til sensibilisering.
I slike tilfeller ma man avsta fra videre bruk. For & unnga irritasjon av pulpa
skal pulpanzere omrader forsynes med en egnet pulpa-/dentinbeskyttelse
(pulpanzert paferes et kalsiumhydroksidholdig preparat punktvis).

Interaksjoner

Materialer som inneholder eugenol-/nellikolje kan hemme polymeriseringen
av kompositt. Slike materialer skal derfor ikke brukes sammen med Tetric
EvoFlow. Kationisk munnskyllevann og plakkindikatorer samt klorheksidin
kan forérsake misfarging.

Bruk

1. Fargebestemmelse

For bestemmelse av farge skal tennene renses. Fargen skal bestemmes mens
tannen er fuktig.

2. Torrlegging
Det kreves tilstrekkelig relativ eller absolutt terrlegging ved hjelp av egnede
hjelpemidler som for eksempel OptraGate® eller OptraDam® Plus.

3. Kavitetspreparering

Kaviteten prepareres i henhold til prinsippene for adhesivteknikk, dvs. ved &
bevare s& mye av tannsubstansen som mulig. Ikke preparer skarpe interne
kanter, ingen ekstra undersnitt i kariesfrie omrader. Kavitetsformen
bestemmes i det vesentlige av utstrekningen til karies eller den gamle
fyllingen. Skréskjaer emaljekantene i fortannsomradet. | posterioromréadet
skal bare de skarpe emaljekantene brekkes litt eller avrundes (finerdiamant
25-40 um). Kariesfrie tannhalsdefekter skal ikke prepareres, bare renses med
pimpstein eller en passende pussepasta ved bruk av gummikopp eller
roterende borste. Deretter fjernes alle rester i kaviteten med vannspray, og
kaviteten tarkes med vann- og oljefri luft.

4. Pulpabeskyttelse/foring

Ved bruk av emalje-dentin-bonding skal det ikke brukes foring. Ved sveert
dype, pulpanzre kaviteter skal dette omradet tildekkes punktvis med et
kalsiumhydroksidholdig preparat (for eksempel ApexCal®). Deretter mé det
dekkes med et lag trykkstabil sement (for eksempel glassionomersement
som Vivaglass® Liner). De andre kavitetsveggene skal ikke dekkes til, slik at
de kan brukes til bonding med et emalje-dentin-adhesiv.

5. Plassering av matrise/interdentalkile
Ved kaviteter med approksimal andel skal det enten brukes en
sirkulaermatrise eller en delmatrise og deretter kiler.

6. Klargjering/applisering av bondingen
Klargjering og applisering av bondingen skal gjgres i samsvar med



bruksanvisningen. lvoclar Vivadent anbefaler bruk av universalbondingen
Adhese® Universal, et lysherdende enkomponentadhesiv til direkte og
indirekte restaureringer og alle etseteknikker.

7. Applisering av Tetric EvoFlow

- For et optimalt resultat skal Tetric EvoFlow appliseres i sjikttykkelser pa
maks. 2 mm eller 1,5 mm (dentinfarger, Bleach XL) og tilpasses med et
egnet instrument (f.eks. OptraSculpt).

- Tilstrekkelig belysning forhindrer ufullstendig polymerisering. Se tabell 1
(table 1) for anbefalinger om eksponeringstid (exposure time) og
lysstyrke (light intensity).

- Vedbrukavm ise skal kompositti ialet ogsa polymeriseres
fra bukkalt og lingvalt/palatinalt etter fjerning av matrisen.

8. Bearbeidi jonsk ll/polering

Fjern overﬂmdlg materiale med hardmetall eller diamantfinerbor etter
polymerisering. Kontroller okklusjon og artikulasjon og slik til slik at det ikke
blir vaerende igjen tidligkontakter eller ugnskede artikulasjonsbaner pa
fyllingens overflate. Hayglanspoleringen gjeres med silikonpolerere

(f.eks. OptraPol®) samt polerskiver og polerstrips.

Sementering av porselens- og komposittrestaureringer

Ettersom Tetric EvoFlow er et rent lysherdende materiale, skal det bare
brukes til sementering nér det p& grunn av restaureringens tranparens og
sjikttykkelse er sikret at polymeriseringslyset vil trenge gjennom
restaureringen og herde Tetric EvoFlow fullstendig. For sementering ma
restaureringen behandles i samsvar med produsentens instruksjoner.

Spesielle merknader

1. Tetric EvoFlow kan brukes i kombinasjon med Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill og Tetric EvoCeram.

2. ltilfelle korrekturer kan ekstra Tetric EvoFlow péfares rett pé allerede
polymerisert materiale. Dersom Tetric EvoFlow-fyllingen allerede er
polert, ma den ferst rues opp og fuktes med Adhese Universal for nytt
Tetric EvoFlow kan paferes.

3. Tetric EvoFlow brukes ved romtemperatur.

Ved kjoleskapstemperatur kan det vaere vanskelig a presse produktet ut.

4. Kun til engangsbruk. Dersom Tetric EvoFlow appliseres rett fra

cavifilen i pasientens munn, skal cavifilen eller sproytens
appliseringkanyle av hygieniske grunner bare brukes til én pasient
(for & unnga kryssi joner mellom pasi ).

5. Spreyter eller cavifiler skal ikke desinfiseres med oksiderende

desinfeksjonsmidler.

Advarsel

Unnga at Tetric EvoFlow i uherdet tilstand kommer i kontakt med hud,
slimhinner eller gyne. Tetric EvoFlow kan i uherdet tilstand ha en lett
irriterende virkning og fore til overfglsomhet overfor metakrylater. Vanlige
medisinske hansker gir ingen beskyttelse mot den allergifremkallende
effekten av metakrylater.

Holdbarhet og oppbevaring
Lagringstemperatur 2-28 °C

- Sproyter/cavifiler skal lukkes umiddelbart etter bruk. Eksponering
overfor lys forer til for tidlig polymerisering.

—  lkke bruk Tetric EvoFlow etter den angitte holdbarhetsdatoen.

- Holdbarhetsdato: se dato pa cavifil, sproyte eller emballasje.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
Bare til odontologisk bruk!

Produktet er utviklet til bruk pa det odontologiske omradet og ma kun brukes i henhold til
bruksanvisningen. Produsenten patar seg intet ansvar for skader som oppstar pa grunn av
isnil eller det angitte Itillegg er
brukeren forpliktet til pa forhand og pa eget ansvar & undersoke om produktet egner seg og
kan brukes til de tiltenkte formal dersom disse formalene ikke er oppfert i bruksanvisningen.

Nederlands

Beschrijving

Tetric EvoFlow is een vloeibaar radiopaak nanohybride composiet dat
uithardt onder licht ter behandeling en cementeren van porseleinen
restauraties en composietrestauraties. Tetric EvoFlow hardt uit onder
invloed van licht met golflengtes tussen 400 en 500 nm.

Kleurtinten

Tetric EvoFlow is verkrijgbaar in de volgende 14 kleurtinten:
- Glazuurkleurtinten: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentinekleurtinten: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Bleach-kleurtinten: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Samenstelling
De monomeermatrix bestaat uit dimethacrylaten (38 gewichtsprocent).
De vulstoffen bevatten bariumglas, ytterbiumtrifluoride, hoogverspreid
siliconedioxide, mengoxide en copolymeer (62 gewichtsprocent). Verder
zijn er additieven, initiatoren, stabilisatoren en pigmenten toegevoegd
(<1,0 gewichtsprocent). Het totale gehalte aan anorganische vulstoffen
bedraagt 57,5 gewichtsprocent ofwel 30,7 volumeprocent. De
Itjesgrootte van de ische vulstoffen ligt tussen de 40 nm en

3pm.

Indicaties

- eerste laag bij vullingen van klasse | tot en met V;

- vullingen in frontelementen (klasse Ill en IV);

- vullingen van klasse V (tandhalscariés, wortelerosie, wigvormige
defecten);

- Kleine vullingen van alle typen;

- uitgebreide fissuursealing.

—  blokverankering van loszittende elementen;

—  Blokkeren van ondersnijdingen

- adhesieve cementering van lichtdoorlatend indirect composiet en
keramische vullingen;



- Reparatie van composiet/keramische veneer

Contra-indicaties

Voor het gebruik van Tetric EvoFlow bestaan de volgende contra-indicaties:

- wanneer voldoende drooglegging niet mogelijk is of de aangegeven
toepassingstechniek niet kan worden toegepast;

—  Bij patiénten van wie bekend is dat ze allergisch zijn voor bepaalde
bestanddelen van Tetric EvoFlow.

Bijwerkingen

Bepaalde bestanddelen van Tetric EvoFlow kunnen in uitzonderlijke
gevallen tot overgevoeligheid leiden. In dergelijke gevallen moet van
verdere toepassing van Tetric EvoFlow worden afgezien. Om mogelijke
irritatie van de pulpa tegen te gaan, moeten gebieden in de buurt van de
pulpa worden behandeld met een geschikt beschermingsmateriaal voor
pulpa/dentine (breng in de buurt van de pulpa selectief een
calciumhydroxidehoudend preparaat aan).

Interacties

Materialen die eugenol-/kruidnagelolie bevatten, kunnen de polymerisatie
van samengestelde materialen belemmeren. Van het gebruik van dergelijke
materialen in combinatie met Tetric EvoFlow moet daarom worden afgezien.
Kationisch mondwater, plaqueverklikkers en chloorhexidine kunnen
verkleuring veroorzaken.

Toepassing

1. Kleurbepaling

Reinig het gebit voor het bepalen van de juiste kleur. Voer de kleurbepaling
uit als het gebit nog vochtig is.

2. lIsolatie
Zorg voor goede relatieve of absolute isolatie van het werkgebied, met
behulp van de juiste hulpmiddelen, zoals OptraGate® of OptraDam® Plus.

3. Prepareren van de caviteit

Prepareer de caviteit volgens de regels van de adhesieftechniek. Dat wil
zeggen dat het gebitsweefsel zoveel mogelijk ongemoeid wordt gelaten.
Prepareer geen scherpe binnenranden en hoeken of extra ondersnijdingen
in een cariésvrij gebied. De grootte en de vorm van de caviteit worden
hoofdzakelijk bepaald door de omvang van de cariés of de grootte en de
vorm van de oude vulling. Werk de glazuurmarges van frontelementen
schuin af. Werk bij caviteiten in molaren en premolaren alleen de scherpe
glazuurranden bij (met fineerdiamanten van 25-40 pm). Cariésvrije
beschadigingen van de tandhals worden niet geprepareerd, maar slechts
gereinigd met een reinigingspasta zoals puimsteen, een rubber cupje of een
roterend borsteltje. Verwijder vervolgens alle resten uit de caviteit met
waterspray en droog de caviteit met water- en olievrije lucht.

4. Pulpabescherming/onderlaag

Bij het gebruik van een hechtmiddel voor glazuur/dentine moet geen
onderlaag worden toegepast. Breng selectief en alleen bij zeer diepe
caviteiten in de buurt van de pulpa een afdekking aan met een
calciumhydroxidepreparaat (bijv. ApexCal®) en dek deze plaats vervolgens af
met een drukbestendig cement (bijv. een glasionomeercement zoals
Vivaglass® Liner). Dek de overige wanden van de caviteit niet af, zodat ze
nog kunnen worden gebruikt voor het toepassen van het hechtmiddel voor
glazuur/dentine.

5. Matrixband / interdentale wig aanbrengen
Breng bij (gedeeltelijk) proximale caviteiten een circulaire matrixband of
een partiéle matrixband aan en zet deze vast met wiggen.

6. Conditi ing / aanbrengen van het hect
Conditioneer de preparatie en breng het hechtmiddel aan volgens de
gebruiksaanwijzing van het toegepaste product. Ivoclar Vivadent beveelt
het gebruik van de universele onderlaag Adhese® Universal aan, een onder
licht uithardend hechtingsmiddel uit én component voor directe en
indirecte hechtprocedures dat compatibel is met alle etstechnieken.

7. Toepassen van Tetric EvoFlow

- Voor een optimaal resultaat moet Tetric EvoFlow in lagen van
max. 2 mm (of 1,5 mm voor dentinekleurtinten, bleach XL) worden
aangebracht en met een geschikt instrument (bijv. OptraSculpt) worden
bewerkt.

—  Door voldoende blootstelling aan de uithardingslamp wordt onvolledige
polymerisatie voorkomen. Raadpleeg voor aanbevelingen over de
blootstellingstijd (exposure time) en lichtintensiteit (light intensity)
tabel 1 (table 1).

- Polymeriseer bij gebruik van een metalen matrixband het
composietmateriaal na het verwijderen van deze band eveneens van
buccaal resp. linguaal/palatinaal.

8. clusiec p
Verwijder overtollig materiaal na polymerisatie met diamanten of
wolfraamcarbide fineerinstrumenten. Controleer de occlusie en articulatie
en slijp deze zo in dat er geen premature contacten of ongewenste
articulatiebanen aan het oppervlak van de vulling achterblijven. Polijst de
vulling op hoogglans met behulp van siliconen polijstinstrumenten

(bijv. OptraPol®) en polijstschijfjes en -strips

G ing van ische en comg

Tetric EvoFlow hardt alleen uit onder licht. Als gevolg daarvan is het
composiet alleen geschikt voor het cementeren van vnullingen met
voldoende doorzichtigheid die dik genoeg zijn om te waarborgen dat er
voldoende polymerisatielicht in de vulling kan doordringen en de Tetric
EvoFlow kan bereiken, zodat het composiet volledig kan uitharden. Geef de
vulling vaor het cementeren een voorbehandeling volgens de aanwijzingen
van de fabrikant.

Aanvullende opmerkingen

1. Tetric EvoFlow kan worden gebruikt in combinatie met Tetric EvoFlow
Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill en Tetric EvoCeram.

2. Ingeval van correcties kan aanvullende Tetric EvoFlow direct op het
gepolymeriseerde materiaal worden aangebracht. Als de Tetric EvoFlow-
vulling al is gepolijst, moet deze eerst worden opgeruwd en met Adhese
Universal worden bevochtigd voordat opnieuw Tetric EvoFlow kan



worden aangebracht.
3. Tetric EvoFlow dient bij toepassing op kamertemperatuur te zijn.
Wanneer het materiaal nog gekoeld is, kan het doseren moeilijk zijn.

4. ® Slechts voor eenmalig gebruik. Wanneer Tetric EvoFlow vanuit de
Cavifil direct in de mond van de patiént wordt aangebracht, mag
deze Cavifil of de applicatiecanule slechts eenmaal worden gebruikt
uit hygiénische overwegingen (om kruisbesmetting tussen
patiénten te voorkomen).

5. Gebruik geen oxiderende desinfectiemiddelen om spuiten of Cavifils te

ontsmetten.

Waarschuwing

Vermijd contact van niet-gepolymeriseerde Tetric EvoFlow met huid,
slijmvliezen en ogen. Tetric EvoFlow kan in niet uitgeharde toestand lichte
irritatie veroorzaken en tot overgevoeligheid voor methacrylaten In de
handel verkrijgbare medische handschoenen bieden geen bescherming
tegen het sensibiliserende effect van methacrylaten.

Houdbaarheid en bewaren
Temperatuur bij opslag: 2-28 °C

- Sluit spuiten/cavifils onmiddellijk na gebruik. Blootstelling aan licht leidt
tot voortijdige polymerisatie.

- Gebruik Tetric EvoFlow niet nadat de vervaldatum is verstreken.

- Houdbaarheid: raadpleeg de vervaldatum op de Cavifil, de spuit of de
verpakking.

Buiten bereik van kinderen bewaren!
Alleen voor tandheelkundig gebruik.

Dit materiaal s uitsluitend voor tandheelkundig gebruik ontwikkeld en moet strikt volgens de
productinformatie toegepast worden. Indien er schade optreedt door toepassing voor andere
doeleinden of door verkeerd gebruik kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden
gesteld. De gebruiker is ervoor verantwoordelijk om te testen of de producten geschikt zun

en kunnen worden gebruikt voor i die niet uif jkin de
vermeld staan.

ENAnvikda
Nepypagn

To Tetric EvoFlow givat pia Aemtoppeuatn, pwtonolupept{opevn,
QKTIVOOKIEPT] vavoUBPISIKY GUVBETN pNTivn yia EpPPAEELS Kat GUYKOMNon
KEPAUIKWV QMOKATACTACEWY KAl AMOKATAGTAGEWY an6 ouvBetn pntivn. To
Tetric EvoFlow molupepiCetat pe guwg prjkoug kopatog 400-500 nm (ume
Pwg).

Anoxpwoeiq

To Tetric EvoFlow SiatiBetat oTig akoAouBeg 14 amoxpwoelg:
- Amoxpwosig adapavtivng: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1,B3, T

- Amoxpwoglg oSovtivng: A2 Dentin, A3,5 Dentin, B2 Dentin
- Amoxpwoeig Aeukavong: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

XovBeon

H povopepnic uritpa amoteheitat and SiueBakpuhika (38% k.B.). Ot
EVIOXUTIKEC OuTieC TepthapBavouv Bapiouxo vaho, TpipBopidio Tou
uttepPiou, S10&eidio Tou muprtiov oe LYPNAY Staomopd, PeIKTd o&eidia kat
oupmolupepn (62% k.B.). Emm\éov mepiéxel mpoobeTa, mapayovteg
£KKivnong, otabepomoinTég Kat XpwoTIKEC (<1,0% K.B.). To cuvoAiko
TIEPIEXOHEVO TWV AVOPYAVWY EVIOXUTIKWY OUOIWV givat 57,5% K.B. 1} 30,7%
K.0. To PéyeBog TV EVIOXUTIKWY KOKKWV KUpaiveTat amé 40 nm éwg 3 pm.

Evéeieig

- Q¢ apyIKO OTPWHA YIa AMOKATACTACELS TwV opadwy | éwg V

- Amokataotaoelc mpoobiwv (opadec lll, IV)

- ATIoKaTaoTtaoel; opddag V (auxevikég Tepndoveg, Sidppwon pidag,
opnvoelSeic BABEC)

- Mikpéc amoKataoTacelg Kabe gidoug

- Extetapévn andepadn pwypov

- NapBnkomoinon evogloTwv Sovtiv

- Anogpagn umookapwv

—  ZUyKOAANGN £UUECWV PWTOSIANEPATAV KEPAUIKWV AMOKATAGTACEWY
Kal anmoKatacTacewy and oOvOeTn pntivn.

- Em&16pBwon emkaliPewv/6Pewv amé ocOVOETn pntivn/mopoehavn

Avtevéeifeig

H xprion Tou Tetric EvoFlow avtevSeikvutal 6tav:

—  Dev ival Suvatov va e§aopalioTei oTeyvo medio epyaaiag 1 Sev pmopei
Va EQAPHOOTEI N EVOESEIYIEVN TEXVIKN EpyaTiag.

- Eival yvwoto 6Tt 0 aoBeviig eival alNepyIKOC O€ KATTOL0 armd Ta CUOTATIKA
Tou Tetric EvoFlow.

Mapevépyeteg

T € UEHOVWHEVES TIEPUTTWOELS, TA CLOTATIKA Tou Tetric EvoFlow eivat Suvatov
va mpokaAécouy evaiodnoieg. Ze TETOlEG MEPUTTWOELG, Sev TTpémel va
xpnotporoteitai To Tetric EvoFlow. Ma mv amoguyr mBavwv avtidpdoewv
TOU TOAQOU, KAAUTITOUHE TTEPIOXEG KOVTA OE AUTOV ME KAaTaAAnAoug
Tapayovteg mpootaciag moAQol/odovTivng (EMAEKTIKA TomoBETHOTE
OKELAOHa LEPOEEISiOL ToU AOBETTIOU OF EMPAVEIEG KOVTA GTOV TTOAPO).

ANnAempdacelg

YNKA TTOU TEPIEKOUV EUYEVOAN/YapUPANENQIO avaoTENOUY ToV
TIOAUHEPIOHO TWV COVOETWY PNTIVAV. TUVETIGG, N XPFON TETOLWV UNKWV HE
o Tetric EvoFlow mpémel va amo@evyetat. O 6uvSuaoudq e Katiovika
OTOPATOMAUHATA, HE TTAPAYOVTEC amoKAAUYNG MAAKAE Kat pe XAWPEEISivn
givat Suvatov va IPoKaNéoel SUOKPWHIEC.

Egappoyn

1. Emloyn anéxpwang

KaBapiote Ta 6vtia mpiv Tov mpoodiopiapd T andxpwong. Ma v emoyr
NG améxpwong, Ta Sovtia Ba mpémel va mapapeivouv uypd.

2. Amopévwon
Anarteital EMapKIG OXETIKA 1} AMOAUTN AMOPOVWON HE XPrioN KAaTAANAwY
Bonénpdtwy, 6muwg OptraGate® rj OptraDam® Plus.



3. Mapaokeun kolAéTNTaAg

H mapaokeun T¢ KOINGTNTAG YiVETAl COHPWVA HIE TIC APXES TNG TEXVIKAG
GUYKONNGNG, SNA. S1AaTNPWVTAG 6G0 TO SUVATOV TTEPIOAGTEPN 0SOVTIKI
ouaia. Mnv mapaokeudleTe o&eie EOWTEPIKES AKPES Kal YWVIEG 1}
EMMPOCHETE UTOOKAPEC OE N TEPNSOVIOHEVEG TEPIOXEC. Ot S1acTATEIC TG
KoINGTNTAG KaBopilovTal YEVIKA amé TNV £KTAGN TwV TEPNSOVICHEVWY
TIEPLOXWV 1} a6 To péyeBog Tng mahiag épgpadng. AofoTtoprote Ta dpla g
adapavtivng ota mpodobia Sovia. Stnv meployn Twv omabiwv, oTpoyyuhéPte
HOVO TIG 0€VAIKHES AKUES TNG adapavTivng (pe StapdvTia gvipiopatog,
25-40 pum). Ot auyevikég BAaBeg xwpic Tepndova Sev mapackevalovrat.
KaBapiote povo pe ehapponetpa rj GAn katdhnAn maota kabapiopol pe
N BorjBeia EAaoTIKWY KUMENAOEISWV 1 TIEPIOTPOPIKWY BoupTowv. XTn
OUVEXELQ, AMMOMAKPUVETE OAA Ta UTOAEIPUATA a6 TNV KOINGTNTA HE
KATalovIopo VEPOU Kal OTEYVWOTE LE ENPO aépa, EAEUBEPO amod vepo Kat
eAawdeIG ouaie.

4. Tpo@uAagn moApou/Oudétepo oTpwHA

Mnv TomoBeteite 0US£TEPO OTPWHA, HTAV XPNOILOTIOLETE GUYKOMNTIKO
mapayovta adapavtivng/odovtivng. EMAeKTIKA, KaOAUYTE pOvo oA Babiég
TiEpLoxEG Tou BpiokovTal Kovtd atov OO pe £va UAIKO uSpogeiSiou Tou
aofeotiou (.. ApexCal®) kat £merta umepKaNOPTE pE CTPWHA Koviag
QavBeKTIKNG o€ migon (m.x. vahoiovopepr kovia, 6mwg Vivaglass® Liner).
Mnv KaAUPETE Ta UTGAOITA TOIXWHATA TNG KOIAOTATAC, £TOL WOTE Va
XpnotpormoinBovv atn Snuioupyia S€GHOL e TOV GUYKOANTIKG TTapdayovTa
adapavtivne/odovtivng.

5. TomoB£tnon TeXvNToU TOIXWHATOG/PECOSOVTIAE TPIVaC
Y€ KOINOTNTEG TToL TEPINApPBAVOUV OHOPEC TIEPIOXEG, XPNOILOTIONOTE
TEXVNTO TOIXWHA TIOU TUNYETAL YUPW OO TO SOVTL 1} TUNUATIKO TEKVNTO
TOIXWHA, KAl 0T GUVEXELD TOTOBETHOTE O@riva.

6. Tpomomnoinon adapavtivng kat odovtivng/E@appoyr Tou
GuUyKOANTIKOU mapdyovta
TpomonolioTe kai TOMOBETHOTE TOV GUYKOANTIKO TTapAyovTa cUPQWva Pe
TIc 08nyieg Tou kataokevaoTr Tou uhikov. H Ivoclar Vivadent ouviotd
XPrion Tou ouyKoAAnTIKoU mapdyovta yevikiic xprionc Adhese® Universal,
£vog planidiov, pwtomoAupepI{Opevou cUyKOAANTIKOU yia GUECES Kat
£ppeoec Sladikaoieg OUYKONNONG, 0 0TToiog gival CUBATAC e ONEG TIG
TEXVIKEG adpormoinong.

7. Eqappoyn Tou Tetric EvoFlow

- Tadavika anmotehéopata, TomoBetriote To Tetric EvoFlow o otpwpata
mayoug £wg 2 X, (1} 1,5 X1\, amoxpwoelg oSovtivng, Bleach XL) kat
TIPOCAPHOOTE HE XPron KataAAnhou epyaleiou (.. OptraSculpt).

- Emapkrig ékBeon oTo pw¢ MOAUNEPIOHOU amoTpEmeL TOV EANTH
ToAUpEPIOO. [0 GUOTACEIC OXETIKA PE TO XpOvo £KBEONC (exposure
time) kat v évtaon @uwtdc (light intensity), BAéme Tov Mivaka 1
(table 1).

- Edv €xete Xpnotpomoioet HETAAMKO TEXVNTO TOIXWHA, PWTOMOAUHEPIOTE
emMmPOoobETwE TN oUVOETN PNTiv Am6 TV MApELaK 1) TN YAwOOIKN/
UTIEPWIA TTAEUPA APOU APAIPETETE TO TOIXWHA.

8. Asgiavon/EAeyxog ouykheion¢/ZtiABwon
MEeTA TOV WTOTTONUHEPIOHO, AMOUAKPUVETE TIG TIEPIOOELES PE SlapavTt iy
@pelec kapBidiou Bogpapiou. ENEyEte T oUykAelon kat Tnv apBpwon Kat
TpoxioTe 6mou appolel yia va amo@evyBolv mpOwPEC EMaPEC iy

OHNTEC OUYKAEICIOKEG BoAég oTnV emM@Avela Twv
QAMOKATAOTACEWV. Xpnotpomojote Aaotixdkia otiikovng (.. OptraPol®),
kabwg kat Siokoug oTiABwong Kat Tawvieg oTIABwong yla va anodwoete otnv
anokatdotaon otiABwon upniov Pabduou.

ZUYKOAA DV MoK Q" d Kau ¢ ouvBeTng
pntivng

To Tetric EvoFlow givat povo @wtomoAupept{opevo UNKO. Emopévawg, n
oUVBETN pNTivn ival KATAMNAN HOVO yia TN GUYKGAANGN AMoKATACTACEWY
01 OTIOIEC Eivall APKETA pwTOdIamepatés Kat StaBétouv KatdMnAo mdxog, £Tot
(WOTE Va EMTPENOLY OTO YWE TOU TOAUHEPIOUOU Va TIEPVAEL Kal va GOAveL
£wc 1o Tetric EvoFlow yia Tov mArjpn moAupeptopd tou. Mptv amé
OUYKOAANGN, TIPEMEL VAl YIVETAL TPOETOIHAT{A TNG AITOKATACTACNG CUPPWVA
HE TIC 08nYi€C TOU KATAOKEVAOTH.

npocestsc TAnpo@opieg
To Tetric EvoFlow pmopei va xpnotponoinBei og ouvSuaoud pe 1o
Tetric EvoFlow Bulk Fill, To Tetric EvoCeram Bulk Fill kat to
Tetric EvoCeram.

2. It mepimtwon emdi6pBwaong, pumopeite va tonoBetioete mpooheto
oTpwia Tetric EvoFlow ameuBeiag ae n6n molupepiopévo uhikd. Eav n
amokatdotaon ano Tetric EvoFlow éxel i6n ot\BwBei, Ba mpémet mpwra
va TpoxtoTei kat va SaPpayei pe Adhese Universal mpiv tomoBetnbei véa
noodtnta Tetric EvoFlow.

3. To Tetric EvoFlow mpénei va xpnoiponolgital og Beppokpacia Swpatiou.
Kpoo uhikd iowg givat Suokoho va e§axBei amd T ouptyya.

4, ® Ta pia xprion pévo. Eav to Tetric EvoFlow epappdletat amé to
Cavifil ameuBeiag otn otopatikr kooTnTa Tou acBevr, To Cavifil fj o
OWANVIOKOG EQapPHOYNE TNG oUPLyyag Ba TIPEMEL va XpnoIUoToLETal
H6vo yia évav acBevi yia Aéyoug uytewn (mpdAnyn e
TIapdANANG poALVoNG HETady Twv acBevav).

5. Ovovpiyyeg N Ta Cavifil Sev mpémet va amolupaivovTal pe 0§eidwTikoug

AMOAUHAVTIKOUG TAPAYOVTEG.

Mpo&idomnotoeig

Anoguyete v enagn amohupéptatou Tetric EvoFlow pe to 8¢ppa, Toug
BAevvoyovoug kat ta pdtia. Amohupépiato Tetric EvoFlow pmopei va
TIPOKANECEL £PEBIOHOUG ENAPPIAC HOPYPIIG KAl PITOPEL va 08Ny OEL O
evaioBnoia ota pebakpulikd. Ta 1aTPIKA YavTia Tou epmopiou Sev mapéxouvv
mpootacia anoé v evaiobnoia ota peBakPUAIKA.

AldeElu {wn¢ kat amoBrikevon
Oeppokpacia amobrikevong 2-28 °C (36-82 °F)

- Kheivete Tig ouptyyec/ta Cavifil apéowg petd T xprion. ExBeon ato gug
TIPOKOAEl TPOWPO TTONUHEPIOUO.

- Mn xpnotponoleite To Tetric EvoFlow peta tyv avaypagopevn
nuepopnvia Méne.

—  Huepopnvia Mi&ng: BA. évéein ota Cavifil, oTig oUptyyeg Kat otig
OUOKEVAOIES.



Duhdgre Ta uhikd pakpia and maidsia!
Mévo yia odovtiatpiki xprion!

To uhik6 auTé 4 dya oIk xprion kai Ba mpénetva
XPnoiponoteiTal auoTpd oBHgWVa pe TIG 0Bnyie xpriong. Aartioeic yia BAGBe ou pmopet
va mpokAnBodv ané un opdr} akohoubia Twv oBNYIGV 1 amé XpAGN OF UN PTG EvBEKVUSHEVN
mepioxn, eivar amapadekTec. O xpriaTng ivat umelBuvog yia Tov éNeyxo kataMnAéTnTag

Kat XPriong Tou mpoidvTog yia A\ @A\ OKOTIO EKTOC AUTAV TTOU
avaypdgovTal oagug oTiC odnyie¢ Xpriong.

Agiklama

Tetric EvoFlow, dolgu tedavisi ve seramik ve kompozit restorasyonlarin
simantasyonunda kullanilan akiskan, isikla sertlesen, radyoopak bir
nanohibrid kompozittir. Tetric EvoFlow 400-500 nm dalga boyunda isik ile
sertlesir.

Renkler

Tetric EvoFlow su 14 renkte piyasaya sunulmustur:

- Minerenkleri: A1,A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

—  Dentin renkleri: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Bleach renkler: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Bilesimi

Monomer matriksi dimetakrilatlardan olusur (agirlika %38). Dolgu
malzemeleri baryum camy, iterbiyum trifloriir, yiiksek oranda dagitilmis
silikon dioksit, karisik oksit ve kopolimerden olusur (agirlikca %62). Bunlara
ilaveten katki maddeleri, reaksiyon baslaticilar, stabilizatorler ve pigmentler
(agirlikga <%1,0) icerir. Toplam inorganik dolgu maddesi icerigi agirlikca
%57,5, hacimce ise %30,7'dir. inorganik dolgu maddelerinin pargacik
biiytikligli 40 nm ile 3 pm arasindadr.

Endikasyon

- Sinif I-V dolgularin altinda birinci tabaka olarak

—  Anterior restorasyonlar (sinif lll, IV)

- Sinif V dolgular (kole ciiriikleri, kok erozyonlari, kama seklindeki
defektler)

- Her tiirden kiigiik dolguda

- Genislemis fisstirlerin drtiilmesi

- Mobil/liikse dislerin splitlenmesi

- Undercut'larin giderilmesinde (block-out)

- lsik gegiren indirekt kompozit ve seramik restorasyonlarin adeziv
simantasyonunda

- Kompozit/seramik venerlerin onarimi

Kontrendikasyon

Tetric EvoFlow'un kullanimi su durumlarda kontrendikedir:

- Yeterince kuru bir calisma alani saglanamiyor veya sart kosulan
ygul teknigi uy yorsa.

- Tetric EvoFlow'un bilesenlerine karsi bilinen alerji varsa.

Yan etkiler

Tetric EvoFlow'un bilesenleri nadir hallerde duyarlilik olusturabilir.

Bu durumlarda, Tetric EvoFlow kullanimina son verilmelidir. Pulpanin tahris
olmasi ihtimalinden kaginmak igin pulpaya yakin alanlar uygun bir pulpa/
dentin koruyucu ile korunmalidir (pulpaya yakin alanlara selektif olarak
kalsiyum hidroksit esasli bir preparat uygulayin).

Etkilesimleri

Ojenol/karanfil yagi iceren maddeler, kompozit materyallerin
polimerizasyonunu engelleyebilir. Bu tiir mal lerin Tetric EvoFlow ile
birlikte kullanilmasindan kaginilmalidir. Katiyonik agiz gargaralar, plak
cikaricilar ve klorheksidin renk degisimlerine neden olabilir.

Uygulanmasi

1. Renk belirlenmesi

Renk seciminden dnce disleri temizleyin. Renk, disler heniiz nemli
durumdayken belirlenir.

2. izolasyon
OptraGate® veya OptraDam® Plus gibi uygun yardimailar kullanilarak
parsiyel veya tam izolasyonun saglanmasi zorunludur.

3. Kavite preparasyonu

Kavite preparasyonu adeziv teknik prensiplerine gére, yani dis yapisi
miimkiin oldugunca korunarak yapilir. Keskin i¢ kenar prepare etmeyin,
clirtiksiiz bolgeye ek olarak undercut uygulamayin. Kavite geometrisinde
esas olarak belirleyici olan ¢iiriiglin veya eski dolgunun boyutlaridir. Anterior
bélgede mine kenarlarini egimli hale getirin. Posterior bolgede ise sadece
keskin mine kenarlarini hafifce yuvarlayin (bitirme elmasi, 25-40 um).
Curiikstiz kole defektleri prepare edilmez, sadece ponza tasi ve uygun bir
temizleme macunu veya bir lastik kap veya dénen kiitik bir fir¢a yardimiyla
temizleyin. Ardindan kavitedeki tiim kalintilar su spreyiyle temizleyin ve
kaviteyi su ve yag icermeyen havayla kurutun.

4. Pulpanin korunmasi / Taban dolgusu

Mine-dentin bonding ajanlarinin kullanildigi durumlarda taban dolgusu
kullanmaktan kaginilmalidir. Sadece ¢ok derin, pulpaya yakin kavitelerde bu
bodlgeyi noktasal olarak bir kalsiyum hidroksit preparatiyla kapatin (6rn.
ApexCal®) ve ardindan iizerini basinca karsi dayanikli bir simanla (6rn.
Vivaglass® Liner gibi bir cam-iyonomer simanla) 6rtiin. Mine-dentin
adezifleriyle bonding yapma isleminde yararlanabilmek igin kavite
duvarlarinin geri kalan boliimlerini 6rtmeyin.

5. Matriks / interdental kama takilmasi
Proksimal alani etkileyen kaviteler icin sarici bir matriks veya béltimlii bir
matriks ve kama kullanin.

7. Hazirlama / bonding ajaninin uygulanmasi

Bonding ajaninin hazirlanmasi ve uygulanmasi kullanilan tiriintin kullanma
talimatlan dogrultusunda yapilir. Ivoclar Vivadent, dogrudan ve dolayli
bonding prosediirlerinde tiim piiriizlendirme teknikleri ile uyumluluk icin



tek bilesenli, 1sikla sertlesen bir adezif ve genel bonding ajani olarak Adhese®
Universal'in kullanilmasini 6nermektedir.

8. Tetric EvoFlow'un uygulanmasi

- Eniyisonucu elde etmek iin Tetric EvoFlow en fazla 2 mm'lik (veya
Dentin renkleri, Bleach XL i¢in 1,5 mm) katman kalinliklarinda
uygulanmali ve uygun bir enstriimanla (6rn. OptraSculpt) uyarlanmalidir.

- Yeterli bir isinlama siiresi polimerizasyonun eksik gerceklesmesini énler.
Isinlama siiresi (exposure time) ve isin yogunlugu (light intensity) ile ilgili
tavsiyeler icin Tablo 1'e (table 1) bakin.

- Metal bir matriks kullanildiginda, matriksi ¢ikardiktan sonra kompozit
materyali ilaveten bukkal veya lingual/palatal taraftan da polimerize
edin.

9. Bitirme / Okliizyon kontrolii / Polisaj

Polimerizasyon sonrasinda, fazla materyali elmas veya tungsten karbid
bitirme frezleri ile alin. Okliizyonu ve artikiilasyonu kontrol edin ve dolgunun
yiizeyinde erken temas veya arzu edilmeyen artikiilasyon hatti kalmayacak
sekilde asindirin. Dolgunun yiiksek derecede parlak olmasi igin polisaj
diskleri ve polisaj seritlerinin yani sira silikon parlaticilar (6rn. OptraPol®)
kullanin.

Seramik ve kompozit dolgularin si

Tetric EvoFlow tamamen isikla sertlesen bir malzemedir. Bu nedenle,
kompozit yalnizca dolgunun isik gegirgenliginin polimerizasyon isiginin
dolgunun iginden gegip Tetric EvoFlow'u tamamen sertlestirebilecegi
seffaflikta ve yeterli kalinlikta oldugu durumlarda simanlama igin
kullanilabilir. Simantasyon 6ncesinde dolgu tretici firmanin talimatlar
dogrultusunda 6n hazirlik islemlerine tabi tutulmalidir.

ilave notlar

1. Tetric EvoFlow, Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill ve
Tetric EvoCeram ile birlikte kullanilabilir.

2. Dizeltme islemlerinde Tetric EvoFlow dogrudan polimerize olmus
materyalin tizerine uygulanabilir. Eger Tetric EvoFlow dolgusu daha 6nce
parlatiimissa, tekrar Tetric EvoFlow uygulanmadan 6nce
puriizlendirilmesi ve Adhese Universal ile 1slatiimasi gerekmektedir.

3. Tetric EvoFlow uygulanirken ortam sicakliginda olmalidir.

Diistik sicakliklar, malzemenin giig sikilmasina neden olabilir.
4. ® Sadece tek kullanimliktir. Eger Tetric EvoFlow Cavifil araciigiyla
dogrudan hastanin agizina uygulanirsa, hijyenik nedenlerden dolayi
o Cavifil'in veya uygulama kanultniin yalnizca bir kez kullaniimasi
endikedir (hastalar arasi ¢apraz kontaminasyonu 6nlemek
agisindan).

5. Enjektorleri ve Cavifil'leri oksitleyici dezenfektanlarla dezenfekte

etmeyin.

Uyarilar

Polimerize olmamis Tetric EvoFlow'un cilt/mukoza zarlari veya gézlerle
temas etmesine engel olun. Tetric EvoFlow polimerize edilmemis durumda
iken hafif tahris edici etki gosterebilir ve metakrilatlara karsi asin duyarliiga
yol aabilir. Ticari tibbi eldivenler metakrilatlarin duyarlilik olusturucu
etkisine karsi koruma saglamaz.

Raf 6mrii ve saklama kosullari
Saklama sicakligi 2-28 °C'dir (36-82 °F)

- Sinngalari/Cavifil'leri kullanim sonrasinda derhal kapatin. Isik girisi,
zamanindan dnce polimerizasyona neden olur.

- Tetric EvoFlow'u son kullanma tarihi gectikten sonra kullanmayin.

- Son kullanma tarihi: Cavifil, sirnga ve ambalajin tizerindeki bilgilere
bakin.

Cocuklarin ag1 yerlerde
Sadece dis hekimligi kullanimi igindir!

Bu materyal sadece dis hekimligi iizere e Kullanim
tamamen uygun sekilde kullaniimalidir. Belirlenen kullanim alani ve Kullanim Talimatlarinin
izlenmedigi durumlarda olusacak hasarlar nedeniyle sorumluluk kabul edilmeyecekir. Urinleri
Talimatlarda acikca belirtilmemis herhangi bir amag icin kullanim ve uygunluk agisindan test
etmek kullanict sorumlulugundadir.

Slovens

Opis

Tetric EvoFlow je teko¢, rentgensko kontrasten, nanohibridni kompozit, ki se
strjuje pod svetlobo, za obnovitveno zdravljenje ter cementiranje keramicnih
in kompozitnih restavracij. Kompozit Tetric EvoFlow se strjuje pod svetlobo z
valovno dolzino 400-500 nm.

Barve

Tetric EvoFlow je na voljo v naslednjih 14 barvah:

- Skleninske barve: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentinske barve: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Barve za svetlenje zob: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sestava

Monomerna matrica je sestavljena iz dimetilakrilatov (38 uteznih odstotkov).
Polnila vsebujejo barijevo steklo, iterbijev trifluorid, visoko dispergiran
silicijev dioksid, mesani oksid in kopolimer (62 uteznih odstotkov). Dodatne
sestavine so e aditivi, iniciatorji, stabilizatorji in pigmenti (< 1,0 ut. %).
Skupna vsebnost anorganskih polnil znasa 57,5 ut. % ali 30,7 % vol. Velikost
delcev anorganskih polnil je med 40 nm in 3 pm.

Indlkacue
zacetna plast pod zalivkami . do V. razreda

- zalivke na sekalcih in podo¢nikih (lll. in IV. razred)

- zalivke V. razreda (karies zobnega vratu, erozija korenine, klinaste
poskodbe)

— majhne zalivke vseh vrst

- zalivanje fisur

- utrjevanje majavih zob

- blokiranje spodrezanih delov

- adhezivno cementiranje za svetlobo prepustnih indirektnih kompozitnih



ali keramicnih obnovitev
- popravilo kompozitnih in kerami¢nih previek

Kontraindikacije

Uporaba kompozita Tetric EvoFlow je kontraindicirana:

- kadar ni mogoce vzpostaviti dovolj suhe delovne povrsine ali kadar ni
mogoce delati s predpisano tehniko;

—  priznani alergiji bolnika na sestavine materiala Tetric EvoFlow.

Nezeleni ucinki

V redkih primerih lahko sestavine materiala Tetric EvoFlow povzrocijo
preobcutljivostne reakcije. V teh primerih je treba nadaljnjo uporabo izdelka
prekiniti. Drazenje pulpe preprecimo, ce oskrbite podro¢ja v blizini pulpe z
ustreznim sredstvom za zaicito pulpe/dentina (v bliZzino pulpe tockovno
nanesete preparat, ki vsebuje kalcijev hidroksid).

Medsebojno delovanje

Materiali, ki vsebujejo evgenol ali nageljnovo olje, zavirajo strjevanje
kompozitnih materialov. Uporabi tak$nih materialov skupaj z materialom
Tetric EvoFlow se je treba izogibati. V kombinaciji s kationskimi ustnimi
vodicami, sredstvi za obarvanje zobnih oblog in klorheksidinom lahko pride
do obarvanja.

Uporaba
1. Dolocitev barve
Preden izberete barvo, zobe odistite. Barvo zob dolocite na vlaznih zobeh.

2. lzolacija
Potrebna je ustrezna relativna ali absolutna izolacija s primernimi
pripomocki, npr. OptraGate® ali OptraDam® Plus).

3. Priprava kavitete

Kaviteto pripravite po postopku za adhezivno tehniko, tako da ohranite ¢im
vec zobne strukture. Ne pripravljajte ostrih notranjih robov ali kotov oz.
dodatnih spodrezov na nekarioznih obmogjih. Geometrijo kavitete dolocajo
mere kariesa ali stara zalivka. Ostre robove sklenine na licnikih in kocnikih
zlomite ali zravnajte z diamantnimi brusnimi svedri (velikost zrnc od 25 do
40 pm). Nekarioznih poskodb zobnega vratu ne preparirajte, temvec jih le
ocistite s finim polirnim kamnom oziroma z ustrezno polirno pasto ter z
gumijastim polirnim sredstvom oziroma z vrtljivo $¢etkico. Kaviteto na koncu
ocistite in sperite z vodnim sprejem, da odstranite vse ostanke, in jo spihajte
s stisnjenim zrakom, ki ne vsebuje vode in mas¢ob.

4. Zaitita pulpe/podlaganje

Ce uporabljate vezivno sredstvo za sklenino in dentin, podlaganja praviloma
ne izvajate. Le zelo globoke kavitete v bliZini pulpe tockovno prekrijte s
preparatom, ki vsebuje kalcijev hidroksid (npr. ApexCal®), in nato premazete
s cementom, odpornim na tlak (npr. steklasti cement, kot je steklasti
ionomerni cement Vivaglass® Liner). Ostalih sten kavitete ne prekrivajte, ker
jih lahko uporabite kot podporo vezivnemu sredstvu za sklenino in dentin.

5. Uporabite matrico/medzobno zagozdo.
Pri kavitetah, ki segajo aproksimalno, uporabite cirkularno matrico ali
lokalno matrico in jo zagozdite.

6. Kondicioniranje/nanos vezivnega sredstva

Kondicioniranje in nanos vezivnega sredstva je treba izvesti v skladu z
navodili za uporabo izdelka, ki ga uporabljate. Ivoclar Vivadent priporoca
univerzalno vezivno sredstvo Adhese® Universal, enokomponentni adheziv,
ki se strdi pod svetlobo, za neposredne in posredne oskrbe ter vse tehnike
jedkanja.

7. Nanasanje kompozita Tetric EvoFlow

- Zaoptimalen rezultat nanesite Tetric EvoFlow v plasteh, debelih najvec 2
mm oz. 1,5 mm (dentinske barve, Bleach XL), in ga oblikujte z ustreznim
instrumentom (npr. OptraSculpt).

- Zadostna izpostavljenost svetlobi prepreci nepopolno polimerizacijo. Za
priporocila glede ¢asa izpostavljenosti (exposure time) in intenzivnosti
svetlobe (light intensity) glejte Preglednico 1 [table 1].

- Kadar uporabljate kovinsko matrico, po odstranitvi matrice dodatno
osvetljujte bukalne oziroma lingvalno/palatinalne smeri.

8. Koncna rola ije/p

Po polimerizaciji odstranite presezke materiala s karbidnimi ali diamantnimi
polimimi svedri. Preverite okluzijo in artikulacijo ter odbrusite odvecni
material, da preprecite prezgodnije stike in nezelene okluzijske poti na
povrsini restavracije. Spolirajte do visokega sijaja s silikonskimi polirnimi
sredstvi (npr. OptraPol®) ter polirnimi diski in polirnimi trakovi.

Nanos za cementiranje keramicnih ali kompozitnih restavracij

Tetric EvoFlow uporabljajte izklju¢no pri postopkih strjevanja pod svetlobo.
Posledicno je kompozit primeren le za cementiranje obnovitev, ki so dovolj
prosojne, da prepuscajo dovolj polimerizacijske svetlobe, ki prehaja skozi
obnovitev do materiala Tetric EvoFlow, da se lahko kompozit povsem strdi.
Obnovitev je pred strjevanjem treba predhodno obdelati v skladu z navodili
proizvajalca.

Posebna navodila

1. Material Tetric EvoFlow lahko uporabite v kombinaciji z materiali
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill in Tetric EvoCeram.

2. Ceje potrebno, lahko nanesete novo plast materiala Tetric EvoFlow
neposredno na Ze polimerizirani material. Ce je zalivka iz Tetric EvoFlow
Ze spolirana, jo morate najprej nahrapati in ovlaziti z Adhese Universal,
nato pa lahko nanesete novi Tetric EvoCeram.

3. Material Tetric EvoFlow je treba nanasati pri sobni temperaturi.

Ce ga hranite v hladilniku, ga teZje iztisnete iz tube.

4, ® Samo za enkratno uporabo. Ce Tetric EvoFlow nanasate
neposredno v usta bolnika, je iz higienskih razlogov kavifilo za
nanasanje dovoljeno uporabiti zgolj enkrat (preprecevanje prenosa
okuzb med bolniki).

5. ZarazkuZevanje brizg in kavifilov ne uporabljajte oksidativnih

razkuZilnih sredstev.

Opozorilo
Preprecite stik nestrjenega materiala Tetric EvoFlow s kozo, sluznico in o¢mi.
Nestrjeni material Tetric EvoFlow ima rahlo draze¢ u¢inek in lahko povzro¢i



preobcutljivostno reakcijo na metakrilate. Obicajne medicinske rokavice ne
zagotavljajo zas¢ite pred preobcutljivostnimi reakcijami na metakrilate.

Navodila za shranjevanje

- lzdelek shranjujte pri temperaturi 2-28 °C.

- Brizge/kavifile zaprite takoj po uporabi. Izpostavljenost svetlobi povzroci
pred¢asno polimerizacijo.

—  Materiala Tetric EvoFlow po preteku roka uporabe ne smete ve¢
uporabljati.

- Rok uporabe: glejte rok uporabe na kavifilu, brizgi oziroma embalazi.

Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Samo za uporabo v zobozdravstvu!

Izdlelki so bil razviti za uporabo v zobozdravstvu in jih je treba uporabljati v skladu z navodii
za uporabo. Za tkodo, nastalo zaradi druge uporabe ali nepravilne uporabe, proizvajalec ne
prevzema odgovornosti. Za preizkusanje ustreznosti in uporabe izdelka za kakr3enkoli namen, ki
ni zrecno naveden v navodilih, je odgovoren uporabnik.

Opis

Tetric EvoFlow je tekudi , svjetlosno polimerizirajuci, rendgenski vidljiv
nanohibridni kompozit za ispune i cementiranje keramickih i kompozitnih
restauracija. Tetric EvoFlow polimerizira svjetlom valne duljine u rasponu od
400 - 500 nm.

Boje

Tetric EvoFlow isporucuje se u slijedece 14 boje:

- Caklinske boje: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentinske boje: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin

- Boje za izbijeljene zube: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sastav

Monomerna matrica sastoji se od dimetakrilata (38% tezinskog udjela).
Punila se sastoje od barijeva stakla, iterbijevog trifluorida, visokodisperznog
silicijevog dioksida, mijesanog oksida i kopolimera (62% tezinskog udjela).
Dodatno sadrze aditive, inicijatore, stabilizatore i pigmente (<1,0% teZinskog
udjela). Ukupan tezinski udio anorganskih punila iznosi 57,5%, a volumenski
30,7%. Velicina ¢estica anorganskih punila iznosi izmedu 40 nm i 3 um.

Indikacije

- Kao pocetni sloj kod ispuna I. do V. razreda

- Ispuni na prednjim zubima lIl. i IV. razreda

- Ispuni V. razreda (karijes zubnog vrata, erozije korjenova, klinasti defekti)

— Razni manji ispuni

- Prosireno pecacenje fisura

- Povezivanje klimavih zubi u blok

- Blokiranje podminiranih mjesta

- Adhezivno cementiranje svjetlo-propusnih indirektnih kompozitnih ili
keramickih restauracija

—  Popravci kompozitnih i keramickih faseta

Kontraindikacije

Uporaba Tetric EvoFlow je kontraindicirana

- ako je nemoguce osigurati suho radno polje ili se propisana tehnika ne
moze primijeniti

- kod dokazane alergije na sastojke Tetric EvoFlow-a

Nuspojave

Sastojci Tetric EvoFlow mogu u rijetkim slu¢ajevima izazvati osjetljivost. U
takvim ga situacijama treba prestati koristiti. Kako bi se izbjegla moguca
iritacija pulpe, na podrucja u blizini pulpe mora se postaviti odgovarajuca
zastita pulpe/dentina (selektivno nanesite preparat na bazi kalcij hidroksida
na podrucja u blizini pulpe).

Interakcije

Materijali koji sadrze eugenol / ulje klin¢i¢a sprjecavaju polimerizaciju

kompozitnih materijala. Treba izbjegavati uporabu takvih materijala u
kombinaciji s Tetric EvoFlow-om. U dodiru s kationskim tekucinama za
ispiranje usta kao i plak relevatorima te klorheksidinom moze do¢i do

diskoloracija.

Primjena

1. Odabir boje

Prije odredivanja boje zube je potrebno ocistiti. Boja se odreduje dok je zub
jo$ vlazan.

2. lzolacija
Potrebna je odgovarajuca relativna ili apsolutna izolacija koristenjem
pomocnih materijala poput OptraGate® ili OptraDam® Plus.

3. Priprema kaviteta

Priprema kaviteta izvodi se u skladu s nacelima adhezijske tehnike, tj. uz
ocuvanje tvrdog zubnog tkiva. Ne smiju se preparirati o3tri unutarnji rubovi
niti dodatna potkopana mjesta u podrucjima zuba bez karijesa. Dimenzije
kaviteta uglavnom su odredene rasprostranjenoscu karijesa, odnosno starog
ispuna. Kod prednjih zubi zakosite caklinske rubove. Kod straznjih zubi treba
zaobliti samo ostre caklinske bridove (dijamantom za zavr$nu obradu,

25 — 40 um). Defekti na zubnim vratovima bez karijesa se ne obraduju, nego
se samo ociste prikladnom pastom za ¢i$¢enje te gumenim stoscem ili
rotirajuom cetkicom. Zatim isperite kavitet mlazom vode kako biste
odstranili sve ostatke te ga posusite zrakom bez vode i ulja.

4. Zastita pulpe / podloga

Ne postavljajte podlogu ako koristite svezivajuci caklinsko/dentinski adheziv.
Samo kod vrlo dubokih kaviteta podrucja u blizini pulpe selektivno
prematzite preparatom na bazi kalcij hidroksida (npr. ApexCal®) i zatim ga
prekrijte cementom otpornim na tlak (npr. stakloionomernim cementom,
kao 3to je Vivaglass® Liner). Preostale stijenke kaviteta ne smiju se prekriti
kako bi se mogle koristiti za svezivanje s adhezivom za caklinu/dentin.

klina.

je matrice i



Kod kaviteta koji sezu u aproksimalno podrucje koristite cirkularnu
matricu ili djelomi¢nu matricu te ju u¢vrstite klinovima.

6. Kondicioniranje / $enje adh.

Kondicionirajte i nanesite sredstvo za svezivanje prema uputama za uporabu
proizvoda koji koristite. Ivoclar Vivadent preporucuje uporabu univerzalnog
sredstva za svezivanje Adhese® Universal, jednokomponentnog, svjetlosno
polimerizirajuceg adheziva za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija,
kompatibilnog sa svim tehnikama jetkanja.

7. Nanosenje Tetric EvoFlow-a

- Za optimalni rezultati, nanesite Tetric EvoFlow u slojevima maksimalne
debljine do 2 mm odnosno 1,5 mm (dentinske boje, Bleach XL) i
prilagodite odgovarajucim instr (npr. OptraSculpt).

- Dovoljna izlozenost svjetlu sprijecit ¢e nepotpunu polimerizaciju.
Preporuceno vrijeme izlaganja (exposure time) i intenzitet svjetla
(light intensity) mozete pronaci u tablici 1 (table 1).

- Kada koristite metalnu matricu nakon uklanjanja matrice potrebno je
dodatno osvjetliti kompozitni materijal s bukalne odnosno lingvalne/
palatalne strane.

8. Zavrina obrada/ provjera okluzije / poliranje

Nakon polimerizacije viSak materijala odstranite dijamantima ili finirerima od
volfram-karbida. Provjerite okluziju i artikulaciju te izbrusite nepravilnosti
kako bi sprijecili prijevremeni kontakt ili nezeljeno okluzijsko vodenje na
povrsini restauracije. Poliranje do visokog sjaja izvodi se silikonskim
polirerima (npr. OptraPol®) te diskovima i trakama za poliranje ispuna.
Primjena u ¢ iranju keramic| k itnih ispuna

Buduci da je Tetric EvoFlow materijal koji otvrdnjava pod svjetlom, za
cementiranje se smije upotrijebiti samo ako ispun ima pogodnu debljinu i
dovoljno je proziran da polimerizacijsko svjetlo moze proci kroz njega i
potpuno stvrdnuti Tetric EvoFlow. Prije cementiranja restauracija se mora
izvesti prema uputama proizvodaca.

Posebne napomene

1. Tetric EvoFlow moze se koristiti u kombinaciji s proizvodima
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill i Tetric EvoCeram.

2. Uslucaju popravka, dodatni sloj Tetric EvoFlow-a moze se izravno
nanijeti na vec polimerizirani materijal. Ako je ispun s Tetric EvoFlow-om
vec poliran, ploha koja zahtjeva popravak mora se prije nanosenja
svjezeg sloja Tetric EvoFlow nahrapaviti i navlaziti Adhese Universal-om.

3. Tetric EvoFlow treba nanositi na sobnoj temperaturi. Kod nanosenje
hladnog materijala moze biti otezano istiskivanje.

4. ® Samo za jednokratnu uporabu. Ako se Tetric EvoFlow iz kavifila
nanosi izravno u usta pacijenta, kavifil kao i kanila trcaljke se iz
higijenskih razloga koriste samo za jednog pacijenta (sprjecavanje
krizne kontaminacije izmedu pacijenata).

5. Nemojte dezinficirati Strcaljke ili kavifile oksidacijskim sredstvima za

dezinfekciju.

Upozorenje

Izbjegavajte kontakt nepolimeriziranog Tetric EvoFlow s kozom/sluznicom i
ocima. Nepolimerizirani Tetric EvoFlow moze izazvati blazu iritaciju te
dovesti do pretjerane osjetljivosti na metakrilate. Standardne medicinske
rukavice ne pruzaju zastitu protiv senzibilizacije na metakrilate.

Rok valjanosti i skladistenje
Temperatura skladistenja: 2 - 28 °C.

- Zatvorite trcaljke/kavifile odmah nakon uporabe. Izlaganje svjetlu
dovodi do prijevremene polimerizacije.

- NeKkoristite Tetric EvoFlow nakon isteka roka valjanosti.

- Rokvaljanosti: pogledajte informacije na kavifilima, strcaljkama i
ambalazi.

Cuvajte izvan dohvata djece!
Samo za stomatolo3ku uporabu!

Proizvodi su razvijeni samo za uporabu u stomatologiji i moraju se koristiti prema uputama
za uporabu, Proizvoda ne preuzima odgovornost za itete do kojih je doslo zbog druge

ili nepropisne uporabe. Povrh toga, korisnik je odgovoran za ispitivanje prikladnostii
uporabljivosti proizvoda za predvidene namjene, a osobito ako te namjene nisu navedene u
uputama za uporabu.

Popis

Tetric EvoFlow je nizkoviskozni, svétlem tuhnouci, radioopakni, nano-
hybridni kompozitum ur¢ené pro piimé vyplné a cementaci keramickych a
kompozitnich nahrad. Material Tetric EvoFlow se vytvrzuje plisobenim svétla
0 vinové délce 400-500 nm.

Barvy

Tetric EvoFlow se dodéva v nasledujicich 14 odstinech:

- Sklovinné odstiny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,B3, T

- Dentinové odstiny: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Bleach odstiny: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Slozeni

Matrice monomeru se sklada z dimetakrylatd (38 hmot. %). PIniva obsahuji
barnaté sklo, ytterbium trifluorid , vysoce disperzni oxid kiemicity, smés
oxidli a kopolymer (62 % hmotnostnich). Dal3imi slozkami jsou aditiva,
iniciatory, stabilizatory a pigmenty (<1,0 hmot. %). Celkovy obsah
anorganickych pIniv je 57,5 % hmotnostnich nebo-li 30,7 % objemovych.
Velikost ¢astic anorganickych plniv se pohybuje od 40 nm do 3 pum.

Indikace

- Jako vychozi vrstva pod néhrady I. az V. tiidy

- Vyplné frontalnich zubi (L, IV. t¥idy)

- Vyplné V. tiidy (krckové kazy, eroze kofene, klinovité defekty)
- Malé vypIné viech typl

- Rozsitené peceténi fisur

- Dlahovani mobilnich (viklavych) zubl



- Blokace podsekfivin

- Adhezivni cementace translucentnich nepfimych kompozitnich a
keramickych nahrad

- Opravy kompozitnich nebo keramickych fazet

Kontraindikace

Poutziti Tetric EvoFlow je kontraindikovano:

- jestlize neni mozné zachovani suchého pole nebo dodrzeni predepsané
aplikacni techniky

- Pokud je zndmo, Ze pacient trpi alergii na kteroukoliv slozku Tetric
EvoFlow

Nezadouci ucinky

Ve vzacnych piipadech mohou slozky piipravku Tetric EvoFlow vést k
citlivosti. V takovych pfipadech musi byt od dalsiho pouziti tohoto materialu
upusténo. Aby se zabranilo iritaci pulpy, je tieba oetfit mista v jeji blizkosti
vhodnym ochrannym prostiedkem na ochranu pulpy/dentinu (selektivné
aplikujte pfipravek na bézi hydroxidu vapenatého na oblasti v blizkosti
pulpy).

Interakce

Latky obsahujici eugenol/hiebickovou silici mohou inhibovat polymeraci
kompozitnich materialdi. V diisledku toho se takové materialy nesmi
pouzivat spolecné s Tetric EvoFlow. Pfi kontaktu se zasaditymi dstnimi
vodami, pfipravky na odstranéni zubniho kamene a chlorhexidinem maze
dojit k nezadoucimu zabarveni.

Pouziti

1. Uréeni barvy

Pred ur¢ovanim odstinu zuby dikladné vycistéte. Odstin se urcuje, dokud je
zub jesté vihky.

2. Vysuseni
Je nezbytnd pfiméfend relativni nebo absolutni izolace s pouzitim vhodnych
pomdicek, napf. OptraGate® nebo OptraDam® Plus.

3. Preparace kavity

Pfi preparovani kavity postupujte podle pravidel adhezivni techniky, to
znamena s diirazem na ochranu tvrdé tkané zubu. Nepreparujte zadné ostré
vnitini hrany, ani dal3i podsekfiviny v oblastech bez zubniho kazu.
Geometrie kavity je zavisla od rozsifeni kazu, resp. staré vyplné. U frontélnich
zubii zeSikméte okraje skloviny, u distalnich zubt pouze lehce zabruste nebo
zakulatte okluzalni hrany skloviny (diamantova finirka, 25-40 um). Defekty
zubnich krékd bez kazii nepreparuijte, jen je ocistéte pemzou, resp. vhodnou
Cistici pastou nebo gumovym kaliskem, pfip. rotacnim kartackem. Nasledné
odstrarite vSechny zbytky z kavity proudem vody a vysuste ji vzduchem bez
pfimési vody a oleje.

4. Ochrana pulpy / podlozka

P¥i pouziti adheziva na sklovinu a dentin neni zapotiebi pouzivat podlozky.
Pouze u velmi hlubokych kavit a kavit v blizkosti pulpy tuto oblast bodové
pokryjte pipravkem obsahujicim hydroxid vapenaty (napf. ApexCal®) a
nasledné prekryjte vrstvou z cementu odolného vici tlaku (napf.
skloionomerovy cement, jako je Vivaglass®Liner). Ostatni stény kavity
nezakryvejte, aby byla mozna aplikace adheziva na sklovinu a dentin.

5. Matrice/ interdentélni klinek
Na kavity zasahujici do proximalnich oblasti pouzijte celkové matrice
nebo poutzijte ¢aste¢nou matrici a zaklinujte ji.
6. Kondici ani / aplikace adhezniho prostiedsk
Pii kondicionovani / aplikaci adhezniho prostfedku postupujte podle navodu
k pouzivanému vyrobku. Ivoclar Vivadent doporucuje pouziti univerzalniho
adheziva Adhese® Universal, svétlem tuhnouci, jednoslozkové adhezivum
pro piimé a nepiimé oseteni a viechny leptaci techniky.

7. Aplikace piipravku Tetric EvoFlow

- Pro dosazeni optimélIniho vysledku aplikujte materiél Tetric EvoFlow po
vrstvéach o tloustce maximalné 2 mm, resp. 1,5 mm (dentinové barvy,
Bleach XL) a adaptuijte ji vhodnym néstrojem (napf. pomoci nastroje
OptraSculpt).

- Dostatecné plisobeni vytvrzovaciho svétla zabranuje netplné
polymeraci. Doporuceni ohledné expozi¢ni doby (Exposure Time) a
svételné intenzity (Light Intensity) naleznete v tabulce 1 (table 1).

- Pfi pouziti kovové matrice provedte dodate¢nou polymeraci po jejim
odstranéni ve sméru od tvafi, jazyka/patra.

8. Konecna uprava / kontrola okluze / lesténi

Po ukonceni polymerace odstrarite prebyte¢ny material pomoci tvrdokovové
nebo diamantové finirky. Zkontrolujte okluzi i artikulaci a materil zabruste
tak, aby na povrchu vypIné nezistaly zadné predcasné kontakty ani
artikula¢ni prekazky. Vysokého lesku nahrady docilite pouzitim silikonovych
lestitek (napf. OptraPol®) a lesticich diskd a paskd.

Pouziti pro cementaci keramickych nebo kompozitnich nahrad

Tetric EvoFlow je ¢isté svétlem tuhnouci material. V disledku toho Ize
kompozit pouzit pouze k cementaci ndhrad s dostate¢nou translucenci, aby
umoziiovaly priichod polymera¢niho svétla ndhradou a proniknuti k Tetric
EvoFlow, a tim bylo moZné zajistit Giplnou polymeraci. Pfed cementaci na
misté se musi nahrada pfedem osetfit podle pokynii vyrobce.

Zvlastni upozornéni

1. Tetric EvoFlow Ize kombinovat s Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram
Bulk Fill a Tetric EvoCeram.

2. Vpfipadé oprav se dalsi materidl Tetric EvoFlow mize pouzit pfimo na
jizzpolymerovany material. Jestlize byla vypli z materialu Tetric
EvoFlow jiz vylesténa, musi byt pfed nanesenim nové vrstvy pfipravku
Tetric EvoFlow napfed zdrsnéna a navlh¢ena pfipravkem Adhese
Universal.

3. Tetric EvoFlow se musi pouzivat pii pokojové teploté. Pfi nizi teploté by
mohlo byt ztizeno vytlacovéni.

4. ® Ur¢eno pouze pro jednorazové pouziti. Pokud se Tetric EvoFlow

Bulk Fill nanasi pfimo z kompule do Ust pacienta, z hygienickych
diivodt doporué¢ujeme pouzivat kompuli pouze jednou. Totéz plati i
pro aplikacni kanylu stfikacky.

5. Stiikacky ani kompule Cavifil nedezinfikujte oxidujicimi dezinfekénimi




piipravky.

Bezpecnostni upozornéni

Vyhnéte se kontaktu nevytvrzeného materidlu Tetric EvoFlow s kiizi/sliznici a
ocima. Nezpolymerovany materiél Tetric EvoFlow mlze v nevytvrzeném
stavu pUsobit drazdivé a vést k precitlivélosti vaci metakrylatim. Bézné
dostupné lékaské rukavice nechrani pied senzibilizujicimi tcinky
metakrylatd.

Skladovani

- Teplota skladovani 2-28 °C.

- Stiikacky / kompule Cavifil po pouZiti ihned uzavfete. Pfistup svétla vede
k predcasné polymeraci.

- Material Tetric EvoFlow po uplynuti doby pouzitelnosti jiz nepouzivejte.

- Doba pouzitelnosti: viz idaje na kompulich, stikackach a obalech.

Skladujte mimo dosahu déti!
Uréeno pouze pro stomatologické tcely!

Produkty byly vyvinuty vyluéné pro pouziti v zubnim Iékafstvi. Je nutné pouzivat je vyhradné
podle navodu k pouiti. Nepfijiméme odpovédnost za $kody vzniklé kvili nedodrzovani navodu
k pouziti i stanovenych oblasti poutiti. Uzivatel odpovida za testovani produktu z hlediska jeho
vhodnosti a poutiti pro jakékoliv Géely vyslovné neuvedené v névodu.

Slovensky

Popis

Tetric EvoFlow je zatekavy, svetlom vytvrdzovany, RTG kontrastny nano-
hybridny kompozit na vypliové terapie a cementéciu keramickych a
kompozitovych nahrad. Tetric EvoFlow sa vytvrdzuje svetlom s vinovou
dlzkou v rozsahu 400-500 nm.

Odtiene

Tetric EvoFlow sa dodéva v nasledujucich 14 odtiefioch:
- Odtiene Enamel: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Odtiene Dentin: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Odtiene Bleach: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Zlozenie

Monomérova zakladna hmota je zlozena z dimetakrylatov (38 % hmotn.).

PIniva obsahuju bariové sklo, fluorid yterbity, vysoko dispergovany oxid

kremicity, zmesovy oxid a kopolymér (62 hm. %). Dalsimi zlozkami st aditiva,

iniciatory, stabilizatory a pigmenty (<1,0 hm. %). Celkovy obsah

anorganickych pIniv je: 57,5 % hmotn. alebo 30,7 % obj. Velkosti ¢astic

anorganickych pIniv sa pohybuji od 40 nm do 3 pm.

Indikacia

—  Ako pociato¢na vrstva pod nahradami triedy | az vV

- Nahrady prednych zubov (triedy I, IV)

- Vyplne V triedy (krckové kazy, erézia korerov, klinové defekty)

- V3etky druhy malych rekon3trukcii

— Rozsiahle pecatenie fisur

- Dlahovanie pohyblivych zubov

- Vykryvanie priehlbenin

- Adhézna cementacia priesvitnych nepriamych kompozitovych a
keramickych nahrad

- Oprava kompozitovych/keramickych faziet

Kontraindikacia

Poutzitie Tetric EvoFlow je kontraindikované:

— Ak nie je mozné zaistit suché pracovné pole alebo dodrzat predpisani
aplikaénu techniku.

—  Pri preukazanej alergii pacienta na niektoré zo zloziek Tetric EvoFlow.

Vedlajsie ucinky

Zlozky Tetric EvoFlow mézu v
precitlivenost.

Tetric EvoFlow sa v tychto pripadoch nesmie pouzivat. Aby sa predislo
moznému podrézdeniu drene, oblasti v blizkosti drene by mali byt chranené
vhodnymi pomédckami na ochranu drene/zuboviny (selektivne aplikujte
pripravok na baze hydroxidu vapenatého do oblasti v blizkosti drene).

h pripadoch sp6

Interakcie

Latky obsahujtice eugenol alebo klin¢ekovy olej mozu inhibovat
polymerizaciu kompozitovych hmét. Z tohto dévodu sa treba vystrihat
poutZitiu tychto hmot s Tetric EvoFlow. Katiénové tstne vody a indikatory
plaku mdzu sposobit zmeny sfarbenia.

Aplikacia

1. Stanovenie farby

Pred stanovenim farby zuby vycistite. Odtien sa urcuje, kym je zub este
vihky.

2. lzolacia
Je potrebné vhodna relativna alebo absoldtna izolacia pouzitim pomdcok,
ako st OptraGate® alebo OptraDam® Plus.

3. Preparovanie kavity

Preparacia kavity sa vykondva v stlade so zésadami adhéznej techniky, t. j.
tak, aby sa Struktira zuba ¢o najviac zachovala. Nepreparuijte Ziadne ostré
vnutorné hrany, vy¢nelky ani ziadne dodatocné priehlbiny v oblastiach bez
kazu. Rozmery kavity zavisia najma od rozsahu kazu alebo od velkosti starej
vyplne. Sklovinové okraje prednych zubov zosikmite. V zadnej oblasti sa
musia zaoblit iba ostré hrany skloviny (dokoncovacie diamantové néstroje,
25 — 40 pm). Krekové defekty bez kazu sa nepreparuiju, iba sa vycistia
pemzou alebo vhodnymi ¢istiacimi pastami za pomoci gumovych lestiacich
kaliskov alebo rota¢nych kefiek. Potom z kavity odstrénte vietky zvysky
pridom vody a vzduchu bez oleja.

4. Ochrana drene/l6zka

Zakladnt hmotu nepoutzivajte pri pouziti adhézneho prostriedku na sklovinu
alebo zubovinu. Selektivne prekryte iba velmi hlboké oblasti v tesnej
blizkosti drene hmotou s hydroxidom vapenatym (napr. ApexCal®) a



nasledne ich prekryte vrstvou cementu odolného voci tlaku (napr.
skloionomérovy cement ako Vivaglass® Liner). Iné steny kavity nezakryvajte,
aby sa dali pouzit na podporu vézby na sklovinu a zubovinu.

5. Naneste zakladni hmotu/vlozte medzizubovy klinok
V pripade kavit zasahujtcich do proximalneho priestoru pouZzite
obvodovu matricu alebo separa¢ni matricu a upevnite ju
medzizubovym klinom.

6. Priprava a aplikacia adhézneho prostriedku.

Adhézny prostriedok pouzivajte v stilade s ndvodom na pouzitie
pouzivaného vyrobku. Ivoclar Vivadent odportica pouzivat univerzalny
adhézny prostriedok Adhese® Universal, jednozlozkové svetlom
vytvrdzované lepidlo na priame a nepriame adhézne postupy kompatibilné
so vietkymi leptacimi technikami.

7. Aplikacia Tetric EvoFlow

- Nadosiahnutie optimalneho vysledku nanasajte Tetric EvoFlow vo
vrstvach max. po 2 mm (resp. 1,5 mm v pripade odtiefiov Dentin,
Bleach XL) a upravuijte ich vhodnym nastrojom (napr. OptraSculpt).

- Prevenciou proti netiplnej polymerizécii je dostatocny cas posobenia
vytvrdzovacieho svetla. Odporticané casy expozicie (exposure time) a
intenzity svetla (light intensity) st uvedené v Tabulke 1 (table 1).

- Pri poutziti kovovej matrice polymerizujte kompozitovi hmotu navyse aj
z tvarovej strany alebo strany jazyka/podnebia po vybrati matrixu.

8. Konecna tprava/kontrola skusu/lestenie

Prebyto¢nt hmotu po polymerizacii odstraite diamantovymi
dokoncovacimi nastrojmi alebo néstrojmi z karbidu volframu. Skontrolujte
oklaziu a artikulaciu a vhodne zabruste, aby na povrchu vyplini nezostavali
Ziadne predcasné kontakty alebo artikula¢né prekéazky. Na prelestenie
nahrady a dosiahnutie vysokého lesku pouZivajte silikonové lestiace néstroje
(napr. OptraPol®), ako aj lestiace kotuce a lestiace pruzky.

Cementécia keramickych a kompozitovych vyplni

Tetric EvoFlow je hmota vytvrdzovana vyhradne svetiom. Z toho vyplyva, ze
kompozit je vhodny iba na cementéciu alebo nahrady, ktoré st dostatocne
priesvitné a maju primerant hrdbku na prestup dostato¢ného mnozstva
polymerizacného svetla k vyplni a prenikn az k Tetric EvoFlow, aby
kompozit mohol byt dokonale vytvrdeny. Pred cementovanim miesta sa
vypli musi vopred o3etrit podla pokynov vyrobcu.

Doplnkové poznamky

1. Tetric EvoFlow sa méze pouzivat v kombindcii s Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill a Tetric EvoCeram.

2.V pripade oprav sa dalsi Tetric EvoFlow méze aplikovat priamo na
polymerizovant hmotu. Ak nédhrada Tetric EvoFlow uz bola vylestena,
musi sa pred nanesenim novej vrstvy Tetric EvoFlow najprv zdrsnit a
navlhit pouzitim Adhese Universal.

3. Priaplikacii musi Tetric EvoFlow dosiahnut teplotu okolia.

Znizena teplota stazuje vytlacenie hmoty.

4. ® Len na jednorazové poutzitie. Ak sa Tetric EvoFlow aplikuje do st
pacienta priamo z injektora Cavifil, injektor Cavifil alebo aplika¢na
kanula sa musi z hygienickych dévodov pouZit, iba pre jedného
pacienta (na prevenciu krizovej kontaminacie medzi pacientmi).

5. Injekéné striekacky a injektory Cavifil sa nesmu dezinfikovat oxida¢nymi

dezinfekénymi prostriedkami.

Vystrazné upozornenie

Vystrihajte sa kontaktu nepolymerizovaného Tetric EvoFlow s pokozkou,
sliznicou alebo o¢ami. Nepolymerizovany Tetric EvoFlow moze spdsobit
slabé podrazdenie a moze viest k senzibilizacii na metakrylaty. Bezne
predévané zdravotnicke rukavice nezarucuju ochranu proti senzibilizatnému
Ucinku metakrylatov.

Cas pouzitelnosti a skladovatelnost

- Skladovacia teplota 2 - 28 °C

- Injekéné striekacky/injektory Cavifil po pouziti okamZite zatvorte.
Posobenie svetla vedie k pred¢asnej polymerizacii.

- Tetric EvoFlow nepouzivajte po uvedenom datume exspiracie.

- Datum exspiracie: pozri idaje na injektore Cavifil, injekcnej striekacke a
na baleniach.

Uchovévajte mimo dosahu deti!
Len na poutzitie v zubnom lekarstve!

Této hmota bola vyvinuta na pouzitie v dentalnej oblasti a musi sa spracovavat presne v sulade
s névodom na pouzitie. Za $kody, ktoré vznikn v désledku iného pouZitia alebo neodborného
spracovania, vyrobca neprebers Ziadnu zéruku. Za odski3anie vhodnosti vyrobkov a za kazdé
také pouitie, ktoré nie je vyslovne uvedené v névodoch, zodpoveds pouzivatel.

Leiras

A Tetric EvoFlow folyékony, fényre keményedd, Radio Opacitasti nanohibrid
kompozit restauracios terapiahoz, illetve keramia- és kompozitrestauraciok
cementalasahoz. A Tetric EvoFlow 400-500 nm hullamhossztartomanyu
fényre kot.

Szinek

A Tetric EvoFlow az aldbbi 14 szinben kaphato:

- Zomancszinek: A1, A2, A3,A3.5,A4,B1,B3, T

— Dentinszinek: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
— Bleach-szinek: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Osszetétel

A monomermatrix dimetil-akrilatokbol (38 témeg%) all. A témdéanyag
bariumiivegbdl, ytterbium-trifluoridbol, magasan diszpergalt
sziliciumoxidbdl, kevert oxidokbdl és kopolimerbél (62 témeg%) all. Tovabbi
Osszetevok az adalékanyagok, inicitorok, stabilizatorok és pigmentek

(<1,0 témeg%). A teljes szervetlen téméanyagtartalom 57,5 tdmeg% vagy
30,7 térfogat%. A szervetlen témdanyag részecskenagysaga 40 nm és 3 pm
kozott van.



Javallat

- Kezd rétegként I-V. osztélyu restauraciok ala

- Frontfogrestauraciok (Ill. és IV. osztély)

- V.osztélyd restauraciok (fognyaki szuvasodas, gyokérerdzio, ékalaku
defektusok)

- mindenféle tipust kisméretii restauraciok

- bovitett barazdazéras

- Lazult fogak blokkolasa

- alametszések blokkolasa

- fényatereszté indirekt kompozitok és kerdmiarestauraciok adheziv
rogzitése

- kompozit-/kerdmiafedések kijavitasa

Ellenjavallat

A Tetric EvoFlow hasznélata az aldbbi esetekben ellenjavallt:

- hamegfeleléen szaraz munkateriilet vagy az el6irt technika nem
biztosithaté

- haa beteg ismerten allergias a Tetric EvoFlow barmely 6sszetevéjére

Mellékhatasok

Ritka esetben a Tetric EvoFlow 6sszetevéi szenzibilizaciot okozhatnak. llyen
esetekben tilos a termék tovébbi felhasznalasa. Esetleges fogbélirritaciot
elkertilendd, a fogbélkozeli helyeket arra alkalmas pulpa-/dentinvédelemmel
kell ellatni (kalcium-hidroxid alapu készitmény fogbél kzelében torténd,
pontszer(i felvitelével).

Kélcsonhatasok

Az eugenol- / szegfiiszegolaj tartalmu anyagok gétoljdk a kompozitok
megszilardulasat, gyhogy ilyen anyagok és a Tetric EvoFlow egyideji
felhasznalasa keriilendé. Kationos széjvizekkel, plakkot kimutato szerekkel és
klérhexidinnel térténé egyideji hasznalat esetén elszinezGdés léphet fel.

Alkalmazés

1. Szinmeghatarozas

A szinmeghatérozas el6tt tisztitsa meg a fogakat. A szint a még nedves
fogon hatéarozza meg.

2. lzolalas
Megfelelé segédanyagok, példaul OptraGate® vagy OptraDam® Plus,
segitségével végzett adekvat relativ vagy abszolut izolalds sziikséges.

3. Uregel6készités

Az iireget az adhéziés technika elveinek megfeleléen kell el6késziteni, azaz a
fogszerkezet lehet6 legnagyobb részének megtartasaval. Ne készitsen éles
bels éleket vagy szogeket vagy tovabbi bevagasokat a fogszuvasodasmen-
tes térségekben. Az iireg méretét Iényegében a fogszuvasodasos elvéltozas
vagy a régi tomés mérete hatarozza meg. A frontfogaknal sarkitsa vagy
goémbolyitse le a zomancszéleket, az 6rl6fogaknal csak az éles zomancszéle-
ket kell konnyedén letérni vagy lekerekiteni gyémanttal (szemcseméret
25-40 pm). A szuvasodasmentes fognyakdefektusokat ne készitse el6, csak
habkével vagy egy megfelelé tisztitopasztaval, gumiharanggal vagy egy
forgdkefével tisztitsa meg. Végiil Gblitse ki az tireget vizpermettel, az 6sszes
maradékanyag eltavolitasa céljabdl, majd fujja szérazra viz- és olajmentes
levegével.

4. Fogbélvédelem/alapozés

Zoméanc-dentin bond hasznalatéval el kell keriilni az alapozast. Csak igen
mély tiregek vagy fogbélkozeli teriiletek esetén szelektiven fedje le a
teriiletet pontszerden felvitt kalcium-hidroxid alapt készitménnyel

(pl. ApexCal®), majd alkalmazzon nyomasallé cementréteget (pl.
(ivegionomer-cement, pl. Vivaglass® Liner). Az lireg t6bbi falét ne fedje le,
hogy hasznalhatok maradjanak a kotés eldsegitésére zomanc/dentin
bondanyaggal.

5. Matrica/fogkozi ék alkalmazasa
Fogkozi részt magukba foglalo tiregeknél helyezzen és ékeljen be egy
korkoros matricat vagy egy részleges matricat.

6. Kondicionalas / bond alkalmazasa

A kondicionalést és a bond alkalmazasét az alkalmazott termék hasznalati
utasitésa szerint végezze. Az Ivoclar Vivadent az alabbi bondok univerzalis
alkalmazasat javasolja: Adhese® Universal fényre kotG egykomponensti
ragaszto direkt és indirekt felhasznalasra és minden marasi technikahoz.

7. ATetric EvoFlow alkalmazasa

- ATetric EvoFlow témGanyagot az optimélis eredmény érdekében
maximum 2 mm-es vagy 1,5 mm-es (dentinszinek, Bleach XL esetén)
rétegben kell felvinni és egy erre szolgalé eszkézzel (pl. OptraSculpt)
adaptélni.

- Amegfelel6 megvilagitassal elkeriilheté a nem teljes polimerizacio.
A megvildgités idejére (exposure time) és a fényintenzitésra (light
intensity) vonatkozo ajanlasokat lasd az 1. tablazatban (table 1).

- Fémmatrica alkalmazésa esetén a matrica kivételét kévetéen még
végezzen buccalis, illetve nyelv/szajpadlés oldal fel6li megvilagitést is.

8. Finirozas/lezards-ellendrzé I

p
Polimerizaci6 utan tavolitsa el a felesleges anyagot megfeleld finirozokkal
vagy finom gyémanttal. Ellenérizze a lezarést és az illeszkedést, és
csiszolassal készitse el a sziikséges modositasokat a restauracio feliiletén
valé tal korai érintkezés, illetve a nemkivanatos lezarasi Gtvonalak
megel6zése céljabol. A finompolirozashoz szilikonpolirozokat (pl. OptraPol®),
valamint polirkorongokat és polirozé csikokat hasznaljon.
Ikal as keramia- vagy kompozi aciok ¢
A Tetric EvoFlow kizérélagosan fényre keményedg eljarasokban
hasznalandé. Kovetkezésképpen a kompozit csak olyan restauraciok
cementalasara alkalmas, amelyek eléggé atlatszoak ahhoz, hogy megfelelé
mennyiség polimerizacios fény athaladjon a restauracion és elérje a Tetric
EvoFlow-t a kompozit tokéletes kikeményedése érdekében. Miel6tt helyben
végrehajtott cementalasa megtorténne, a restauraciot el kell kezelni a
gyartd utasitasai szerint.

Tovabbi utmutatésok
1. ATetric EvoFlow hasznalhat6 a Tetric EvoFlow Bulk Fill, a Tetric
EvoCeram Bulk Fill és a Tetric EvoCeram készitményekkel egyiitt.



2. Javitas esetén a Tetric EvoFlow kozvetleniil felviheté mar polimerizalt
anyagra is. Ha mar megtortént a Tetric EvoFlow restauracio polirozasa,
a javitasra szoruld feliiletet érdesiteni kell és meg kell nedvesiteni
Adhese Universallal miel6tt uj réteg Tetric EvoFlow lenne alkalmazhato.

3. ATetric EvoFlow szobahémérsékleten alkalmazandé. A hiitészekrénybdl

kivett anyagot esetleg nehéz lehet adagolni.

4. ® Kizarolag egyszeri hasznalatra szolgal. Ha a Tetric EvoFlow
alkalmazasa kozvetleniil a beteg szajaban térténik, higiéniai
okokbol a Cavifilt csak egy betegen szabad hasznalni (a betegek
kozotti keresztfertézés megakadalyozasa érdekében).

5. Ne hasznaljon oxidélé hatésu fert6tlenitket a fecskendék és Cavifilek

fert6tlenitésére.

Figyelmeztetések

A még nem polimerizalodott Tetric EvoFlow bérrel, nyalkahértyakkal és
szemmel val6 érintkezése keriilend6. A nem polimerizalt Tetric EvoFlow
enyhén irritalo hatasu lehet, és metakrilatokkal szembeni érzékenységet
okozhat. A kereskedelemben kaphaté orvosi keszty(ik nem nyujtanak
védelmet a metakrilatokkal szembeni érzékenység ellen.

Elettartam és tarolas

- Tarolasi h6mérséklet: 2-28 °C.

- Hasznalat utan azonnal zarja le a fecskendéket/Cavifileket. Fény hatdsara
id6 el6tti polimerizacio 1ép fel.

- Tilos a Tetric EvoFlow hasznélata a lejarati id6 utan.

- Lejarati idé: lasd a Cavifilen, a fecskenddn vagy a csomagolason.

Gyermekekt6l elzarva tartando!
Kizérolag fogaszati felhasznalasra!

A é fogaszati ala j ék ki, és azokat a alasi utmutato
szerint kel hasznalni. A hasznalati utasitasban leirtaktol eltérG vagy az elGirttdl eltérd terileten
torténd alkalmazas miatt keletkezett karra vonatkozéan a gyart nem vallal felelosséget.
Emellett a felhasznalé hasznalat el6tt kiteles sajat felelsségére ellendrizni a terméket abbol a
szempontbdl, hogy alkalmas-e és hasznalhaté-e a kivant célra, amennyiben az nem szerepel a
hasznélati utasitasban.

Opis materiatu

Tetric EvoFlow jest ptynnym, $wiatfoutwardzalnym, nanohybrydowym,
dajacym kontrast na zdjeciach rentgenowskich materiatem ztozonym do
wypetniania ubytkow oraz cementowania uzupetnier ceramicznych i
kompozytowych. Materiat jest utwardzany $wiattem o diugosci fali
400-500 nm.

Kolory

Tetric EvoFlow jest dostepny w 14 kolorach:

- Kolory szkliwne: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Kolory zebinowe: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin

- Kolory zebéw wybielanych: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Skiad

Monomer matrycy sktada sie z dimetakrylanéw (38% wag.). Wypetniacz
nieorganiczny stanowia: szkfo barowe, tréjfluorek iterbu, bardzo
rozdrobnione czasteczki dwutlenku krzemu, mieszanina tlenkow i
kopolimerow (62% wag.). Sktadniki dodatkowe, inicjatory, stabilizatory i
barwniki stanowia ponizej 1% wag. Catkowita zawartos¢ wypetniacza
nieorganicznego wynosi: 57,5% wag. lub 30,7% obj. Wielko$¢ ziaren
wypetniacza nieorganicznego waha si¢ od 40 nm 3,0 um.

Wskazania
Jako pierwsza warstwa podczas wypetniania ubytkéw klas I-V.

- Wypetnianie ubytkéw klasy Il i IV w zebach przednich.

- Wypetnianie ubytkéw klasy V (przyszyjkowych ubytkéw pochodzenia
préchnicowego, ubytkéw w obrebie korzenia, ubytkéw klinowych).

- Wypetnianie wszelkiego rodzaju matych ubytkéw.

- Poszerzone lakowanie.

- Szynowanie rozchwianych zebow.

- Blokowanie podcieni.

- Cementowanie adhezyjne statych uzupetnien protetycznych,
przepuszczajacych swiatto lampy polimeryzacyjnej, wykonanych z
materiatéw ceramicznych lub kompozytowych.

- Naprawa licowek z materiatéw kompozytowych i ceramicznych.

Przeciwwskazania

Materiatu Tetric EvoFlow nie nalezy stosowac w przypadku:

- braku mozliwosci utrzymania wymaganej suchosci pola zabiegowego i
przestrzegania zalecanej techniki naktadania materiatu,

- przy znanej nadwrazliwosci pacjenta na ktérykolwiek ze sktadnikow
materiatu Tetric EvoFlow.

Dziatania niepozadane

W rzadkich przypadkach, pewne sktadniki materiatu Tetric EvoFlow moga
prowadzi¢ do reakgji nadwrazliwosci. Nalezy wtedy zrezygnowac ze
stosowania tego materiatu. W celu uniknigcia ewentualnego podraznienia
miazgi, nalezy miejsca w jej poblizu przykry¢ odpowiednim materiatem
zabezpieczajacym miazge/zebine (wybidrczo nalezy zastosowac materiat
zawierajacy wodorotlenek wapnia w miejscach w poblizu miazgi).

Interakcje

Substancje zawierajace eugenol lub olejek gozdzikowy hamuija poli-
meryzacje materiatéw ztozonych. Z tego powodu nalezy unikac stosowania
materiatéw zawierajacych tego rodzaju substancje w potaczeniu z
materiatem Tetric EvoFlow. Zwiazki kationowe bedace sktadnikiem ptynow
do ptukania jamy ustnej, jak réwniez srodki stuzace do wybarwiania ptytki
nazebnej oraz chlorheksydyna moga powodowac przebarwienia wypetnieri
wykonanych z materiatu Tetric EvoFlow Bulk Fill.

Spos6b postepowania

1. Doboér koloru

Przed okresleniem koloru materiatu wypetniajacego, zeby nalezy oczyscic.
Podczas dobierania koloru przy pomocy kolornika, zeby powinny by¢
wilgotne.



2. lzolacja pola zabiegowego

Pole operacyjne nalezy odpowiednio wzglednie lub catkowicie zabezpieczy¢
przed wilgocig, stosujac odpowiednie akcesoria, takie jak OptraGate® lub
OptraDam® Plus.

3. Opracowanie ubytku

Ubytek opracowa¢ wedtug zasad techniki adhezyjnej, tj. w sposob
oszczedzajacy twarde tkanki zeba. Nie nalezy preparowac ostrych brzegow i
wykonywac podciec retencyjnych w miejscach wolnych od prochnicy. Ksztatt
ubytku okresla rozlegto$c¢ ogniska prochnicowego lub rozmiar poprzedniego
wypetnienia. W ubytkach w zebach przednich nalezy scig¢ skosnie brzegi
szkliwa. W zebach bocznych zaokragli¢ ostre brzegi szkliwa (wierttem z
drobnoziarnistym nasypem diamentowym 25-40 um). Ubytki przyszyjkowe
pochodzenia niepréchnicowego nalezy oczysci¢ pumeksem lub
odpowiednig pasta za pomocg gumek lub rotacyjnych szczoteczek.
Nastepnie ubytek wyptukac woda w celu usunigcia wszelkich zanieczyszczern
i wysuszy¢ powietrzem bez oleju i wody.

4. Ochrona miazgi / Zatozenie podkfadu

Stosujac system taczacy ze szkliwem i zebing nalezy zrezygnowac z
zakfadania podktadu. W gtebokich ubytkach, w miejscach potozonych w
poblizu miazgi, nalezy punktowo pokry¢ je cienka warstwa materiatu
podktadowego zawierajacego wodorotlenek wapnia (np.ApexCal®). Z kolei
warstwe te nalezy pokry¢ mechanicznie wytrzymatym cementem np.
szklano-jonomerowym (np. Vivaglass® Liner). Nie nalezy pokrywac
pozostatych Scian ubytku materiatem podktadowym gdyz niepokryte szkliwo
i zebina sg niezbedne do wytworzenia potaczenia z systemem taczacym.

5. Zatozy¢ forméwke i kliny miedzyzebowe
W przypadku wypetnienia ubytkéw na powierzchniach stycznych, nalezy
zastosowac formowke z paskiem albo formowke czesciowa i umocowaé
je przy pomocy klinéw miedzyzebowych.

6. Wytrawianie szkliwa i zebiny / Aplikacja materiatu faczacego
Wytrawianie i aplikacja systeméw faczacych powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie zinstrukcjami stosowania i zaleceniami producenta tych
materiatéw. Firma Ivoclar Vivadent zaleca stosowanie uniwersalnego Adhese
Universal®, jednosktadnikowego, $wiattoutwardzalnego materiatu taczacego
przeznaczonego do stosowania w potaczeniu ze wszystkimi technikami
trawienia tkanek zeba, stosowanego w procedurach taczenia uzupetnien
posrednich i bezposrednich.

7. Aplikacja materiatu Tetric EvoFlow

- Materiat Tetric EvoFlow nalezy naktada¢ w warstwach o maksymalnej
grubosci 2 mm (lub 1,5 mm jesli dotyczy to koloréw zebinowych lub
koloréw przeznaczonych do zebéw wybielanych: Bleach XL) i
modelowac przy uzyciu odpowiedniego instrumentu (np. OptraSculpt).

- Aby zapewnic catkowitg polimeryzacje materiatu Tetric EvoFlow, nalezy
polimeryzowac go zgodnie z tabelg czaséw polimeryzacji (exposure
time) i intensywnosci Swiatta (light intensity), patrz tabela nr 1 (table 1).

— W przypadku stosowania metalowej forméwki, po jej usunieciu
wymagana jest dodatkowa polimeryzacja wypetnienia od strony
policzkowej lub jezykowej/ podniebiennej.

.

8. Koricowe opracowanie / la okluzji / Pol
Po polimeryzacji nalezy usuna¢ nadmiary materiatu wypetniajacego finirami
lub wierttami z drobnoziarnistym nasypem diamentowym. Nastepnie nalezy
skontrolowac wypetnienie w zwarciu i podczas artykulacji i dokonac
niezbednych korekt na powierzchni wypetnienia w celu uniknigcia
przedwczesnych kontaktéw z zebami przeciwstawnymi. Wypetnienie
wypolerowac do osiggniecia wysokiego potysku gumkami silikonowymi
(np. OptraPol®), jak réwniez krazkami lub paskami Sciernymi.

C i tnien wyk h z ceramiki lub kompozytu
Tetric EvoFlow jest materlalem wyiqcznle Swiattoutwardzalnym. W zwiazku
ztym, ten kompozyt jest odpowiedni do cementowania uzupetnieri o
odpowiedniej przeziernosci i grubosci, tak aby $wiatto lampy polimery-
zacyjnej spolimeryzowato catkowicie materiat Tetric EvoFlow. Przed
zacementowaniem uzupetnienia na miejscu, nalezy je wstepnie
przygotowac zgodnie z instrukcjg dostepna u prodecenta.

Uwagi dodatkowe

1. Materiat Tetric EvoFlow moze by¢ stosowany w potaczeniu z materiatami
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram i Tetric EvoCeram Bulk Fill.

2. W przypadku korekt lub napraw, materiat Tetric EvoFlow moze by¢
natozony bezposrednio na wczesniej spolimeryzowany materiat. Jesli
jego powierzchnia zostata wypolerowana, to przed natozeniem kolejnej
warstwy materiatu nalezy ja schropowacic¢ oraz zwilzy¢ niewielka iloscia
materiatu Adhese Universal zanim zostanie natozona kolejna warstwa
materiatu Tetric EvoFlow Bulk Fill.

3. Tetric EvoFlow powinien by¢ naktadany w temperaturze pokojowej.
Niska temperatura sprawia, ze materiat jest trudny do wycisniecia z
opakowania.

4. ® Wytacznie do jednorazowego uzycia. W przypadku naktadania
materiatu Tetric EvoFlow bezposrednio ze strzykawki do ubytku, ze
wzgledow higienicznych kaniula aplikacyjna powinna by¢ uzyta
tylko u jednego pacjenta, (w celu unikniecia zakazen krzyzowych).

5. Nie nalezy uzywac srodkéw dezynfekcyjnych o whasciwosciach
utleniajacych do dezynfekgji strzykawek i pojemnikow cavifil.

Ostrzezenie

- Nalezy unikac kontaktu niespolimeryzowanego materiatu Tetric EvoFlow
ze skora, btona $luzowa i oczami gdyz moze on spowodowac niewielkie
podraznienie i prowadzi¢ do reakcji nadwrazliwosci na metakrylany.

- Tradycyjne rekawiczki medyczne nie chronig przed uczulajacym
dziataniem metakrylanow.

Warunki przechowywania
Temperatura przechowywania: 2-28 °C

- Nalezy zamykac strzykawki / opakowania Cavifil natychmiast po uzyciu
materiatu. Ekspozycja na swiatto moze by¢ przyczyna przedwczesnej
polimeryzacji materiatu.

- Data waznosci: patrz nadruk na strzykawkach, Cavifilach i opakowaniach.

- Nie nalezy uzywac Tetric EvoFlow po uptywie terminu waznosci.



Przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci!
Tylko do uzytku w stomatolog

Materialy sa przeznaczone wylacznie do stosowania w stomatologii. Przy ich uzyciu nalezy

¢instrukgji ia. Nie ponosi sie ialnoci za szkody powstate
wwyniku nieprzestrzegania instrukji lub uzycia materialow niezgodne ze wkazaniari.
Uzytkownik jest z iatéw dla swoich wlasnych celéw i zaich

uzycie w kazdym innym przypadku niewyszczegdlnionym w instrukcji. Opisy materiatow i ich
skfad nie stanowia gwarancji i nie s wiazace.

Onuc

Tetric EvoFlow je TeuHu, ceTnocHo-nonumepusyjyhn HaHoxnbpuaxu
KOMMO3WT BUA/LUB Ha PEHTTEHY 3a PeCTOPaTUBHY TePanujy 1 LieMeHTpatbe
KepamuyKnx 1 KOMMo3uTHUX pectaypauuja. Tetric EvoFlow ce cTBpatbaBa Ha
cBeTny TanacHe fyxuHe oa 400 go 500 nm.

Hujance

Tetric EvoFlow je poctynaH y cnepefinx 14 HujaHcu:

- HujaHce rnehu: A1, A2, A3, A3.5, A4,B1,B3,T;

—  HujaHce fieHTuHa: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin;
~  HujaHce u3berbnBaya: Bleach XL, Bleach L, Bleach M.

Cacras

MoHomepHa MaTpuLia ce cacTojin O AUMeTaKpunaTa (38% TeXUHCKOT
ynena). Uicnyhu ce cactoje op 6apmjymoaor CTaKna, utepbujym-
Tpudnyopumaa, BUCOKO ANC iy KCNAA,

oKcuaa v npenonnumepa (62% TeXMHCKor yﬂena) MAoaaTHo cy cappxann n
aAUTNBY, MHULjaTOPW, CTabunusaTopi 1 IMrMeHTH (< 1,0% TeXMHCKOr
yaena). YKynHu cagpiaj HeopraHckux UCnyHa u3Hocu 57,5% TexuHcKor
yaena ofH. 30,7% 3anpemMuHCKor yena. BennunHa Yectuua HeopraHckux
ncnyHa je usmehy 40 nm und 3 pm.

MHAMKBL[MJE
Kao npsw cnoj ncnyHa knaca | go V

—  Wcnynn 3a npegtbe 3y6e (knace Il IV)

- WcnyHu knace V (kapujec BpaTa 3y6a, eposuje kopeHa 3yba,
[[edeKTu KnuHacTor o6amKa)

- Manu ucnyru 6uno Kojux Bpcta

- MpowwupeHo 3anuBatbe ducypa

- Bnokuparbe packnumaHux 3yba

- EﬂOKMpaI‘bE NOTKOMaHUX mecta

- ApxesnBHo yuspuwhuBare peKTux THUX UK Kep:
pecTaypauuja koje nponyiuTajy CBeTnocT

= ﬂonpaBKa KOMI'IO3I/ITHI/IX/KEpaMVI“IKVIX BUHUpa

KoHTpauHaukaumje

MpumeHra komnosuta Tetric EvoFlow KoHTpanHavKoBaHa je:

- Kapia Huje moryhie 06e36e1Ti 1OBObHO CYBO MECTO 3a NOCTaBIbatbe
ncnyHa unu Huje moryhe U3BPLUNTYU NPONMCAHY TEXHUKY NPUMeHe,

— KO/ JloKa3aHe anepruje Ha cacTojke komnosuta Tetric EvoFlow.

Hycnojase

Cacrojuu komnosuta Tetric EvoCeram mory y peTkum cyyajeBima aa
13a30BY NPEOCET/LUBOCT. Y TAaKBUM C/lyyajeBiMa NPOU3BOA Ce He CMe farbe
KopuctuTy. [la 61 ce uzberna uputauuja nynne, noapyyja y 6nusuHm nynne
je noTpebHo 3aWwTUTUTVM OAroBapajyfim cpeACTBOM 3a 3aWTuTy nynne/
NeHTVHa (Ha noapyyja y 6113nHN Nynne cenekTUBHO HaHecuTe Npenapart Ha
6a3u Kanuujym-xnapoKcuaa).

HexemeHa pejcrea

Jepuretba Koja caipxke eyreHon/yibe kapaHpunnha cnpeuasajy
CTBpAHaBatbe KomrosuTta. 36or Tora Tpeba nsberasati ynotpedy Takeux
MaTepujana 3ajeHo ca komno3sutom Tetric EvoFlow. MpomeHe 6oje mory ce
JaBUTV 1y JOAVMPY Ca KaTjOHCKMM TEYHOCTMMA 3a UCMMPatbe YCTa, Kao 1
CpeACTBMMa 3a OTKPUBatbe NN1aKa 1 XOPXEKCUANHOM.

Hanowere

1. OppehuBare HujaHce

Mpe oppehunBatba HUjaHce ouncTute 3y6e. Hnjarca ce oapehyje Ha jow
BNIAXHOM 3y6y.

2. VWsonauuja

MoTpebHo je ocurypati ogrosapajyhy penatnsHy Uam anconyTHy usonauujy
y3 kopuwherbe nogecHnx nomohHNx Matepujana Kao wro cy OptraGate®
nnu OptraDam® Plus.

3. Mpunpema kaButeta

Mpunpema KaBuTeTa BPLUK Ce NPeMa NPaBUAMa afXxe3nBHe TEXHUKE Tj. y3
MaKCUManHo vyBsatbe CTpyKType 3)/63. YHyTpaLuH:e owTpe usuue n
notkonaxa Mecra 6e3 kapujeca ce He npunpemajy. [lumeHsuje KasuTeTa
yrnasHoMm cy oapeheHe pacnpoctpatbeHoliy Kapujeca ofjH. cTapum
ncnyHom. Y noapyujy npeatbux 3y6a 3akocute refHe nsuue, y noapyyjy
60uHuNX 3yba 6naro 3a061MTe camo owTpe rnefHe MBMLE (AMjaMaHTCKK
duHmLep rpaHynaumje 25-40 pm). lepekTy Ha 3y6HOM BpaTy Ge3 kapujeca
Ce He npunpeMmajy, Hero ce camo ouuncre nomohy nnosyhua oaH.
oarosapajyhe nacte 3a uniwhere 1 nomohy rymuLe 3a nonnpatbe unn
po'rmpajyhe yetkuue. HakoH Tora OACTpaHUTe CBe OCTaTKe U3 KaBuTeTa
BOAEHUM M/Ia30M U OCyLUNTE ra Ba3flyxom y KOMe HemMa BOAE HU yrba.

4. 3awrtuTa nynne/nognora

Kon kopuuhierba cpeacTsa 3a Beausatbe 3a rel) 1 ieHTH He Tpeba
cTaB/baTy noanory. Camo Ko BpNIo Ay6OKWX kaBuTeTa y 611suHm nynne
noTpe6Ho je 080 NOAPYYje CeNneKTUBHO NPEKPUTY NpenapaTom Ha 6a3n
Kanuujym-xuapokcuaa (Hnp. ApexCal®), a noTom 1 ciojem LemeHTa Koju je
0TNOPaH Ha NPUTUCAK (FNac-joHOMEPHUM LieMeHTOM, HNp. Vivaglass® Liner).
OcTane 310Be KaBUTETa HeMojTe NpeKp1BaTh 1a 61 MOrNN f1a Ce BeXy ca
rneHHUM/AEHTUHCKIM aiXe31BOM.

5. TMocraBuTte MaTpuuly/uHTepAeHTanHmn Kounh.
Ko KaBuTeTa Ha anpoKCManHinm nocrasute PpHY

MaTpuLly UM AENUMIYHY MaTPUYHY TPaKy U yuBpcTuTe je Kounhuma.

6. cpepcTBa 3a




06aBuTe KOHANLIMOHMPatbEe U HAaHeCUTe CPE/ICTBO 3a Be3MBakbe Npema
ynyTcTBY 3a ynotpeby 3a npon3Bog Koju kopuctute. lvoclar Vivadent
npenopyuyje Aa ce KOPUCTY yHUBEP3aNHO CPEAICTBO 3a BE3MBaHE
Adhese® Universal, cBeTnocHo-nonumepusyjyhin jefHOKOMNOHEHTHN
a[IXe31B 32 IMPEKTHA 11 MHAVPEKTHa NPeKpuBatba NyNne 1 3a CBe TeXHUKe
Harpusatba.

7. HaHowetbe Komnosuta Tetric EvoFlow

—  3anocTusatbe onTUManHor pesyntarta, Tetric EvoFlow Tpe6a HaHocuTM
Y Cf10jeBUMa MaKcMManHe febbuHe 4o 2 mm ofH. 1,5 mm (Dentin
HujaHce, Bleach XL) n apnantupati oarosapajyhim nHCTpymeHTOM
(Hnp. OptraSculpt).

- ,[losorbua N3N0XeHoCT noanepmaaqucmM csetny he cnpeynTi
HernoTnyHy nonumepusaujy. NpenopyyeHo Bpeme n3naratba (exposure
time) v uHTeH3uTeT cBeTna (light intensity) ce Hanase y TaGenn 1
(table 1).

= Ka[:la KOpUCTUTE MeTasTHY MaTpuLly, HaKOH yKnatatba Matpuue A0JaTHO
MoNMMepU3yjTe KOMNO3UTHI MaTepujan 6yKanHo UAN IMHrBaNHO/
nanatanHo.

8. 6pana/nposep

HakoH nonumepu3aumje, oactpaHnTe octaTke matepujana GuHuepuma
0/ TBp/ie Nerype MeTana unm AinjamaHtckum dpuHuwepuma. Mposepute
OKNy3ujy 1 apTKynauujy 1 n36pycuTe Tako 1a Ha NOBPLUIMHM UCNYHa He
nohe 10 NpeBpeMeHVX KOHTaKaTa U HeXerbeHnX OKNy3anHuX Tayaka.
Monupatbe pectaypauuje 40 BUCOKOT Cjaja ce BPLUM NOMORY CUIMKOHCKNX
CpepcTaBa 3a nonupare (Hnp. OptraPol®), kao u nckoBa 1 Tpaka 3a
nonupatse.

MpumeHa y uemeHTMpatby Kep OfiH. THUX pecTaypauu;j
Mowro je Tetric EvoFlow ceTnocHo-nonumepusyjyhiu matepujan, oH cme ga
Ce KOPUCTY 3a LiIeMeHTMPatbe CaMO Kafla je Ha OCHOBY TPaHCMapEeHTHOCTY 1
jaunHe cnoja pectaypauuje 3arapaHtoBaHo Aa he nonumepusyjyhe csetno
npoapeTn Kpo3 pectaypaLinjy v Aa hie noTnyHo cTBpAHYTH KomnosuT Tetric
EvoFlow. Mpe uemeHTupatba, pectaypaumja ce Mopa NPeTXoAHo obpaanTu
npema ynyTcTeiMa nponssohaua.

Moce6He HanomeHe

1. Tetric EvoFlow moxe fia ce KOM6UHyje ca KOMno3nuTUMa
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill  Tetric EvoCeram.

2. Y cnyuajy nonpaske, Tetric EvoFlow moxeTe HaHeTn AupeKTHO Ha Beh
nonumepn3oBaH Matepujan. AKo je pectaypauuja o KOMMo3uTa
Tetric EvoFlow Beh nonupaHa, npe HaHoLweHa HOBOT C/1oja, 0Baj
KOMMO3UT MOpa /1a Ce UCTPY>Ke 1 1 Ce HaBNaXm CPeaCTBOM
Adhese Universal.

3. Tetric EvoFlow Mopa aa uma co6Hy TemnepaTypy TOKOM HaHOLUEHba.
XnajiaH MaTepujan ce Texe UCTUCKa.

4. ® Camo 3a jeaHokpaTHy ynotpeby. Ako ce Tetric EvoFlow HaHocu
[MVIPEKTHO Y yCTa NaLujenTa, U3 xurujeHckux pasnora Cavifil cve pa
ce KOPUCTV CaMOo Ha jeiHOM NaLvjeHTy (paav cnpevaBarba
YHaKpCHe KOHTaMUHaLmje namehy nauvjenara).

5. Hemojte nesuHdukoatu wnpuuese u Cavifil nxjektope okcuaunwyhivm

CPefiCTBMMA 33 fie3nHbeKumjy.

Ynosopere

Henonumepusosann Tetric EvoFlow He cme 0l y KOHTAKT ca KOXXom/
Cy30KOXOM 1 0uma. Henonumepusosahu Tetric EvoFlow moxe aenosatu
cnabo Haapaxyjyhe 1 Npoy3pOKOBaTI NPEOCET/LUBOCT Ha MeTaKpunaTe.
YobunuajeHe MeaNLIMHCKe pyKaBULie He NPyXajy 3aLTuTy NpoTuB

C [iejcTBa Mer:

HanomeHe 3a cknaguwiTerse n uyBatbe
YysaTu Ha Temnepatypu o 2 ao 28 °C.

- lnpuuese/Cavifil nHjekTope 3aTBOpUTE OMaX HaKOH ynoTpebe.
W3n10XeHOCT CBeTNly I0BOAN [10 NPeBpemeHe nosiumepusaumje.

- Tetric EvoFlow ce He cMe KOPUCTUTI HaKOH UCTeKa PoKa.

- Pok Tpajatba: nornepajte HanomeHy Ha Cavifil unjektopuma,
WNPULEBIMA OfIH. Ha NaKoBakby.

YysaTu BaH Aomaluaja feve!
Camo 3a ynotpeby y cromatonoruju!

OBU NPOU3BOAMN Cy Pa3BMjeHI CAMO 3a YNOTPeBy y CTOMATONOrMji 1 MOPajy Ce KOPUCTUTU

Y3 CTpOro npuapxasatbe ynyTcTsa 3a ynotpeby. Mpowssohay He Npey3iMa OArOBOPHOCT 33
wTeTe Koje MOry HacTaTy 3601 HenowToBakba ynyTCTBa 3a ynotpeby unn 36or Heoaroapajyhe
o6nacti npumeHe. KopycHuK je ayxaH aa npe ynoTpe6e ucnuta a nu je Matepujan nogeca
/12 1 MOXe a Ce KOPUCTW y NpefiBuT)eHe CBPXe, HAPOUMTO aKo Te CBPXE HICY HaBefieHe y
ynyTcTBy 3a ynotpe6y.

MakepoHCcKM

Onuc

Tetric EvoFlow e dnynaeH, HaHO-XUBPUAEH KOMMO3NT LUTO Ce
nonuMepu3npa Ha CBETIO, HeNPOMYCTAINB 3a PEHTTEHTCKIA 3paLiy, 3a NONHeHe
W LieMeHTUpatbe Ha KepaM1UKM 1 KOMMO3UTHY pecTaspauuu. Tetric EvoFlow
ce NoNMMepK3Mpa Ha CBETAIMHA Ha GPpaHoBa AOMKINHA BO Npefen of
400-500 nm.

Bon

Tetric EvoFlow ce Hyau Bo cnegHuBe 14 6on:

- bou3sarnerra: A1,A2,A3,A3,5 A4,B1,B3, T

— bowu3a geHTuHOT: A2 fieHTuH, A 3,5 peHTuH, B2 feHTuH
- bowu 3a nsbenysare: benuno XL, 6enuno L, 6enuno M

Cocras

MoHoMepHaTa MaTpuLa ce COCTOM 0 AUMETaKpUiaTh (38% TEXUHCKN
yaen). MonHauuTe ce cocTojaT of 6apiyMoBO CTaKno, UTepbuym
TpUdNyopua, BUCOKO AUCNEP3NPaH CUANLIMYM AMOKCWAL, MetaH OKCUA 1
Kononumepu (62% TexnHcKK yaen). [lononHUTENHN COCTOjKM Ce aauTUBY,
MHULMjaTopy, CTabunusaTopu 1 NurmMeHTy (<1,0% TeXUHCKM yaen).
BKynHaTa coap»u1Ha Ha HeOpraHCKI NofHauu e 57,5% TeXWHCKM yaen,



opHocHO 30,7% BonymeHcKu yaen. lonemnHaTa Ha YeCTUUKNTE Ha
HeopraHckuTe nonHaun e nsmery 40 nmun 3 pm.

WHaukaymn

- Kako noueteH cnoj npu pectaBpauuu og knaca | po V

- PectaBpauuu Ha npepHy 3a6u (Knaca lll, 1V)

- PectaBpauuv of knaca V (Kapuec Ha BpaToT Ha 3a60T, epo3uja Ha
KOpeHOT, AepekTn BO hopma Ha Konye)

- Manu pectaBpauui ofi Cekakos Bug

- MpownpeHo 3aTBapatbe NyKHaTUHM

- Bnokupatbe packnatexu 3a6u

—  Bnokuparbe noTkonaHu mecta

— AZIXe3MBHO NPULIBPCTYBatbe Ha MPO3NPHY, UHANPEKTHI KOMMO3UTHI
WNM KepamnuKm pectaBpaLin

- Kopekuuja Ha KOno3uTHW/Kepamnukm paceTn

KoHTpaunaukauun

Ynotpebara Ha Tetric EvoFlow e KoHTpanHauLmpaHa

—  aKo He e BO3MOXHa ajjeKBaTHa U3onaLiuja Unu He e MOXHa
riponuiaHaTa TeXH!Ka Ha npuMeHa

—  aKo e N03HaTO J1eKa NaLNeHTOT e anepriyeH Ha HeKoja oy CoCTojkuTe
Ha Tetric EvoFlow

HecakaHu pejctea

Bo peTku cnyyan coctojkute Ha Tetric EvoFlow moxe aa npeaussukaat
UyBCTBUTENHOCT. Bo TakoB cnyyaj Tpeba Aa ce NpeknHe Herogata ynotpeba.
3a ja ce CNpeyaT MPUTaLWM Ha Nynnata, NOBPLIMHITE BO 61n3NHa Ha
nynnata Tpeba fa ce 06e36enat co CooABETHa 3alUTUTa Ha Nynnata/
AEHTUHOT (BO 61M31Ha Ha NyNnaTa CeNeKTUBHO /ja Ce HaHece npenapar Bp3
6a3a Ha Kanuuym xuapokcug).

WnTepakynn

MatepujanuTe WTo COApXaT eyreHos/Macno o kapaHdunye ja uHxmbmpaat
nonMmepu3alinjaTa Ha KOMNO3NTOT. He CMee Aia Ce KOPUCTAT TaKBM
Matepujanu 3aeHo co Tetric EvoFlow. Bo KOHTaKT CO KaTjoHCKM BOAM 3a
YyCTa, peneBaTopy Ha NnaK 1 XOPXEKCUANH, MOXe /a Ce jaB NPOMeHa Ha
6ojarta.

Mpumena

1. OppepyBatbe Ha 60ja

Mpen oapenysatbe Ha 6ojaTa, ucuncrete ru 3abute. bojata ce ogpenyBa
nlofleKa ceyluTe e BnaxeH 3a60T.

2. Vsonauuja
MoTpe6Ha e cooABETHA penaTiBHa AN aNcoNyTHa U30naLuja, CO COOABETHN
NOMOLLHY CPEAiCTBA, Kako Ha Npumep, co OptraGate® wan OptraDam® Plus.

3. Mpenapauuja Ha KaBuTETOT

I'IpenapauvljaTa Ha KaBWTETOT Ce BPLUKX CNOpej NpaBuiaTa Ha agxe3nBHaTa
TeXHWKa, T.e. CO 3alTUTa Ha 336HaTa CyI'ICTaHLlVIja. J]a He ce npenapupaar
OCTpW BHATpeLHn paﬁOBVI VN1 AONONHUTENTHU NOTKONAHW MecTa BO
npegenu 6e3 kapuec. [eomeTpujaTa Ha KaBUTETOT Ce OAipe/lyBa rMaBHO
cnopef 33¢aTEHDCTa €O KapunecoT, 0AHOCHO cnopef CTapoTo NosHeke.
Pa6oBuTe Ha rnefTa BO NpefenoT Ha npeAHWTe 3361 fa ce 3aKOcaT, a BO
npenenoT Ha 6o4HMTe 3361 Camo OCTPUTE MBIV Ha rnefTa 6naro Aa ce
CKpLIAT K 3a06M1aT (AnjamaHT 3a puHUILMPatbe, 25-40 um). Ha fedektute
Ha BPaTOT Ha 3a60T LWTO Ce 6e3 Kapuec He NpaBeTe npenapauuja, TyKy camo
MCYMCTETe 1 CO Nem3a, OAHOCHO CO COOBETHA NACTa, KaKo 1 CO ryMeHa
YalwKa unm poTmpayka YeTknyKa. I'Ioma, WCnnakHeTe rnm npekymepHuTe
0CTaTouM BO KaBMTETOT CO BOAEH cnpej W ncywere ro KaBUTeToT CO
BO3JylWeH Mnas 6e3 npumecn Ha Bofa u macno.

4. 3awrTuTa Ha nynnata/nognora

Mpu ynotpeba Ha cpeacTBO 3a 6OHAMPatbe Ha rNefTa/AeHTUHOT He Tpeba fa
ce KOpUCTY noanora. MHory Ana6okuTe KasuTeTn 6aucky Ao nynnata
MOKpWjTe rv CENEKTUBHO CO npenapar Bp3 6a3a Ha Kanuuym Xuapokcua (Ha
np. ApexCal®), a noToa HaHeceTe C0j CO LIeMeHT CTabuneH Ha NPUTUCOK (Ha
np. rnacjoHoMepeH LieMeHT Kako Vivaglass® Liner). ipyruTe sugosu Ha
KaBUTETOT /ja He Ce NOKPUBaaT 3allTO MOXe Jla NOMOrHaT npu 6oHAMparbeTo
CO ajXe3uB 3a rnefta/feHTUHOT.

5. HaHecyBatbe MaTpuLia/MHTEpAIEHTANHO Konye.
Kaj kaB1TeTM CO anpokcumaneH yaen ynotpebete unn umpkynapHa
maTpuvua unu genymHa Matpuua u npuyBpcTeTe Co KoNYnkba.

6. KoHanumoHnpatbe/HaHecyBatbe CPeICTBO 3a 6oHAMpatbe
KoHavumMoHMpajTe 1 HaHeceTe ro CpefCTBOTO 3a 6oHAMpPatbe cnopen
ynaTcTBoTo 3a ynotpe6a Ha NPOM3BOAOT WTO ro KopuctuTe. Ivoclar Vivadent
r0 NpenopavyBa yHMBEP3anHoTO CPEACTBO 3a 6oHavpatbe Adhese®
Universal, anxesvs coctaBeH o} e[iHa COCTOjKa Koj Ce NonuMepu3npa Ha
CBETNO, 338 ANPEKTHU N NHANPEKTHN pecTaBpaynmn 1 3a CUTe TeXHUKKN Ha
rpasupatbe.

7. HaHecysatbe Ha Tetric EvoFlow

- 3aonTtumaneH pesynrar, Tetric EvoFlow Tpeba pa ce HaHece Bo cioesun
co aebennHa of Makc. 2 mm, ogHocHo 1,5 mm (bow 3a geHTuHOT,
6Genuno XL) 1 Aa ce afanTmpa co COOABETEH UHCTPYMEHT (Ha np.
OptraSculpt).

—  AnexkBaTHOTO OCBET/yBatbe CIpeyyBa HelenocHa nosiumepnsaumja.
CnepeTe rv npernopakuTe 3a BDEMETO Ha OCBeT/yBatbe (exposure time)
W MHTeH3UTeTOT Ha ceeTnoTo (light intensity) Bo Tabena 1 (table 1).

— [lokonKy KOpUCTUTe MeTafHa MaTpULLa, N0 OTCTPaHYBaHbETO Ha
maTpuuaTa AONoAHUTENHO Tpeba Aa ce 0CBETAN GyKanHo uin
JMHIBaNHO/NanaTuHanHo.

8. p pi Ka/KOHTpona Ha jaTa/ p

Mo nonnmepu3aywjata, OTCTpaHeTe rvt OCTaToOLWTE OA MaTePUjanoT co
COOABETHN GUHMILIEPY Off TBPA MeTan Unw AnjamaHTu. MposepeTte ri
OKIly3ujaTa 1 apTuKynaLvjaTa u UCTPYXeTe 3a KopeKuuja 3a a He ce
CO3/71a/]aT PaHi KOHTaKTY UM HecaKaHM apTUKyNaLnucku nateku Ha
NoBpLIMHaTa Ha NoNHetbeTo. MonnpakbeTo 3a BUCOK Cjaj ce Npasm co
CUNIMKOHCKO Nnonmpatbe (Ha np. OptraPol®), Kako 1 ANCKOBY 1 NeHTM 3a
nonupatbe.

MpuMeHa 3a LeMeHTUpatbe Ha Kep , OIHOCHO, HU
pecraBpauumn



Bupejkn Tetric EvoFlow e maTepujan wto ce nonumepusupa Ha ceeTno, Toj
Cmee Ja ce ynoTpebu 3a LieMeHTUPakbe CaMo ako BP3 OCHOBa Ha
TPaHCNapeHTHOCTa 1 fjebennHata Ha CojoT MoXe Ja Ce rapaHTupa Aeka
CBET/IOTO 3a NOAIMEpW3aLinja MOXeE 1a NPOAPE HW3 pecTaBpaLiujaTa 1
uenocHo aa ro nonumepusupa Tetric EvoFlow. PectaBpauujaTa Tpeba aa ce
06paboTi Npefi LemMeHTUPaHeTo COO/IBETHO Ha ynaTcTBaTa Ha
NpON3BOANTENOT.

[MononHutentn nndopmauun

1. Tetric EvoFlow ce kom6unmpa co Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric
EvoCeram Bulk Fill n Tetric EvoCeram.

2. Bo cnyuyaj Ha Kopekuuu, Tetric EvoFlow Moxe Aa ce HaHece AMPEKTHO Ha
BeKe nonnmepusnpaH matepujan. Ako pectaBpauipjata co Tetric
EvoFlow e Beke nonupaHa, Taa npeo Tpeba fAa ce uctpyxm co Adhese
Universal npep Aa ce HaHece HOB cnoj Ha Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow Tpeba fa ce ynotpebysa Ha co6Ha Temnepatypa.
CTyﬂEHMTe Temnepatypu ro OTeXHyBaaT UCTUCHYBaETO Ha
matepujanor.

4. ® Camo 3a efHOKpaTHa ynotpeba. Ako Tetric EvoFlow ce HaHecyBa

[AvpekTHo of Cavifil MHjeKTOPOT BO ycTaTa Ha NaLMEHTOT, Toral
Cavifil NHjeKTOPOT Of XUrMEHCKM NPUYNHY € NOTOAEH CaMO 3a efjeH
nauveHT (3a Aa ce cipeyat MerycebHI MHdeKUUN Kaj nauneHTuTe).

5. He ynoTpebyBajte oKcuanpauku cpeacTsa 3a AesuHdekumja 3a
nesuHduLmMpatbe Ha wipuuosute unu Cavifil nnjektopure.

Mpenynpepysate

[la ce n36erHyBa KOHTaKT Ha Henonumepu3inpat Tetric EvoFlow co koxa,
cny30koxa 1 oun. Henonumepusupatnot Tetric EvoFlow moxe aa fenysa
cnabo Hajipa3HyBauKi1 1 1a pean3BIKa YyBCTBUTENHOCT Ha MeTaKpuUnaTuTe.
BoobuyaeHnTe MeAMLIMHCKN PakaBULW He NpyXaaT 3aliTiTa of
UYBCTBUTENHOCT Ha MeTaKpunaTuTe.

Pok Ha ynoTpeb6a n uyBatbe

- [la ce uyBa Ha Temnepatypa o 2 o 28°C.

- 3arBopere ru wnpuosute/Cavifil uujekTopute BegHaw no ynOTpe6aTa
N3n0XyBarbeTo Ha CBETINHA I npepaHa

- [laHe ce ynotpebysa Tetric EvoFlow 1o CTeKOT Ha pOKOT Ha Tpaetbe.

- Pok Ha ynotpe6a: Buau HaromeHa Ha Cavifil unjektopure, wnpuuosute
1 NaKyBareTo.

[a ce uyBa BoH flodaT Ha peua!
Camo 3a ynotpe6a Bo cromatonorujaral

Mpow3BoavTe ce pasameHyt camo 3a ynoTpe6a 8o CToMaTonorwjata 1 Tpe6a Aa ce kopuctar
Cnope ynaTcTaoTO. MPOM3BORUTENOT He MPE3eMa OATOBOPHOCT 32 ITETH LTO MOXe A2
HaCTaHaT Nopajy NOUHaKBO WM HECOOAIBETHO KOPUCTetbe. KOPHCHIKOT € OMKeH a ro
TeCTVpa MaTEPUJaNOT B0 OAHOC Ha HeTOBaTa COORBETHOCT M MOXHOCTa 3a yroTpe6a 3a
TIPEABHEHUTE e, OCOBEHO aKO THE Lient He Ce HaBEAeHN BO YTaTCTBOTO.

Onucanne

Tetric EvoFlow® npeacranaBa Teunns GpoTononumepusnpatl,
PEHTIEHOKOHTPACTEH, HaHOXUGPVAEH, KOMMNO3NTEH MaTepuan 3a AMPEKTH
pectaBpaLun 1 UMEHTUPaHE Ha KEPaMYHY 1 KOMMO3UTHY PecTaBpaLum.
Tetric EvoFlow nonumepu3sinpa npu cBeTHa C AbMKMHA Ha Bb/HaTa B
nnana3soHa Ha 400 — 500 nm.

LisetoBe

Tetric EvoFlow ce npegnara cnegHute B 14 uATa:

— emannosu usetose: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- peHtuHoBw yBetose: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- uBeToBe 3a nsbenenu 3b6u: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Cocras

MoHoMepHaTa MaTpuLia ce CbCToM OT iUMeTakpunat (38 Tern.-%). Kato
MbAHUTENN CbAbPXKa 6apreBo CTHKIO, BUCOKOAUCNEPCEH CUNNLINEB OKCUA,
CMecK 0T OKCUAW 1 Kononumep (62 Tern.%). ombAHUTENHO e ChabpXaT
[no6aBKw, MHULMaTopK, CTabunusatopm 1 nurMenTy (<1,0 Tern.-%). O6iwoTo
CbAbPXKaHNe Ha HEOPTraHNYHN MbNHNTENN e 57.5 Tern.-% pecn. 30.7 Vol-%.
TonemnHaTa Ha YacTULMTE Ha HEOPraHNYHNTE MbAHUTENM e Mexay 40 nm
n3um.

Mokasanua

— Karo HauaneH cnoii npu pectaBpauum knac | jo V.

—  PectaBpauuu Ha npegHu 3b6m (knacose lll, IV)

—  PectaBpauum Ha knac V (LuneyeH Kapuec, epo3um Ha KopeHu,
KNNHOBUAHM fiedeKTi)

—  Manku pectaBpaumm OT BCAKaKbB BUA

- Pa3wwpeHo 3anevaTBaHe Ha pucypn

- LUMHMpaHE Ha NOABUXHN 3b6K

— Bb3cTaHoBABaHe Ha nogmonu

- AAX€3I/IEHO UMMEHTUPaHe Ha CBETOMPONYCKINBU UHANPEKTHA
pecraBpauuy OT KOMMO3NUT UIu Kepamunka

- I'IonpaBKa Ha KOMI'IO3I/ITHI/I/KepaMI/I‘-IHVI d)aCeTI/l

MpoTusonokasaHus

M3non3saHeto Ha Tetric EvoFlow e npoTnsonokasaHo
aKO HAMa Bb3MOXHOCT 3a J0CTaTbYHO NOACYLIaBaHe UK NpunaraHe Ha
npeAnvcaHaTa TexHKa 3a ynotpeba

— Npu 0Ka3aHa anepruay nauneHTa KbM HAKOA OT CbCTAaBKUTE HA
Tetric EvoFlow

CTpaHnyHu edekTn

B peaku cnyyau, cbetaBku Ha Tetric EvoFlow morat fa fosesat ao
ceHcnbunn3mpare. B Ten cyyan npoayKTHT He TpAGBa Aa ce n3non3sa. 3a
[la ce M3KNIoYM pa3apasHeHve Ha nynnata, obnacTtute B 61130CT Ao Nynnata
TpA6Ba fla Ce TPETUPAT CbC 3allyuTa 3a NynnaTa/AeHTnHa (TouKoobpasHo
HaHacAHe B 6AM30CT Ha NyNnaTa Ha Npenapart, CbAbpalll Kanumes
XUAPOKCUA).

B3aumogeiicteus



Matepunanu, CbabpXaluy esreHon/mMacno ot kapamdun, MHxMbupat
nonMMepu3aLMATa Ha KOMNO3NTHI Matepuanu. TpAGBa Aa ce n3baraa
ynoTpe6aTa Ha TakuBa MaTepuani B kom6uHauws c Tetric EvoFlow.

B KOHTAKT C KaTMOHAKTUBHM BO/V 33 OCBEXaBaHe Ha yCTaTa, KakTo 1 ¢
0LBETUTEeNV Ha 3b6Ha MNaKa M XOPXEKCUAMH, MOTaT /1a Bb3HMKHAT
oLBeTABaHNA.

Mpunoxexne

1. OnpepensHe Ha uBeTa

Mpeaw pa ce onpeaeny UBETHT, 3bbUTE ce NouncTBar. LiBeTsT ce onpepensa
AoKaTo 3b6UTe Ca OLLe BNaxHu.

2. TMoacywaBaHe
HeoﬁxquMa € oCTaTbYyHa unn abcontoTHa usonayma nocpeacTtsom
NOAXOAALLM MOMOLLHU MaTepuany Kato OptraGate® unu OptraDam® Plus.

3. MoproToBKa Ha KaBuTeTa

MoaroToBKaTa Ha KaBuTeTa Ce N3BbPLLBA CbINIaCHO NPpaBunaTa Ha
afIxe3nBHaTa TEXHNKa, T.e. WajleHe Ha TBbp/iaTa Cy6CTaHLmA Ha 3b6a. [la He
Ce npenapupart 0CTPY BbTPelLHN Pb6OoBe, JOMbAHUTENHI PETEHLIUN B 30HN
6e3 Kapuec. l[eomeTpuATa Ha KaBuUTETa Ce ONpe/ieNa OCHOBHO OT pa3mepuTe
Ha Kapuo3HaTa f1e31A UK CTapoTo Bb3CTaHOBABaHe. B obnacTta Ha
npeaHuTe 3661 3b6HMA eMaiin TpAbBa f1a ce B3eMe BbB (a3a, B 06nacTTa Ha
CTPaHNYHNTE 366V Aa e 3arnafAaT camo ocTpuTe pbboBe Ha eMaiina (GuH
nonupaty AnamanTeH 6opep 25 — 40 pm). lepekTit Ha 3b6HUTE WKiiKK 6e3
Kapuec He ce Npenapupar, a ce NoYNCTBaT Camo C Nem3a, Pecr. NoaxoAawa
NoYMCTBaLLa NacTa, KaKTo M C ryMU4Ka Wv poTupalia yetumua. Cneasa
OTCTpaHABaHe Ha BCUYKM OCTaTbLW B KaBUTETa Ype3 BofieHa CTPYA nof
HanAraHe v NoAcylaBaHe Ha kaBuTeTa ¢ 06e3macnieH Bbayx.

4. 3awwTa Ha nynnata/noanoxka

Mpw n3non3BaHeTo Ha aAXe3nB 3a eMain-AeHTUH He € HeobXoArMa
nopnoxka. Camo nNpu MHOro Abn6okm, 6nn3kn 40 NynnaTa KasuTeTA
obnacTTa B 61130CT 4a Ce MOKPUE TOYKOOGPA3HO C KanLMeBO-XAPOKCUAEH
npenapar (Hanp. ApexCal®) u cnep ToBa fja ce HaHece YCTONYMB Ha HATUCK
LMMEHT (Hanp. rnaciioHoMepeH LMMeHT, Kato Vi-vaglass® Liner). OctaHanuTe
CTEHI Ha KaBUTeTa He Ce NOKPUBAT, 3a /1a MOraT /la Ce U3MoN3BaT 3a
CBbP3Balla OBLPXHOCT NOCPE/ICTBOM a/IXe3VB 32 eMaiN-AeHTUH.

5. TMocraBeTe MaTpuLa/MHTEPAEHTaNEH KNH.
W3non3saite 06rpbialiia MaTpuLia 32 KaBUTETH, KOUTO 3acAraT
npoKCcMManHaTta 06nacT, U CeKTOPHa MaTpPUYHa NeHTa 1 A
dukcupante.

6. /H AHE Ha Ci BeLecTBo

KoHAWLMOHMpaHETO 1 aninkaLmATa Ha CBbP3BaLLOTO BelLEeCTBO Ce
13BbPLBAT cropef] VIHCTpyKLmuTe 3a ynoTpe6a Ha npoaykTa. Ivoclar
Vivadent npenopbusa yHuBepcanHata aaxesuBHa cuctema Adhese®
Universal, potononumepusipall, IHOKOMMOHEHTEH ajiXe3B 3a ANPEKTHO
W NHANPEKTHO LIMMEHTUPaHE, CbBMECTUM C BCUUKIA aAAXE3UBHUN TEXHUKI.

7. Annukaumsa Ha Tetric EvoFlow

—  3anocTuraHe Ha onTumaneH pesynrar Tetric EvoFlow Tps6sa aa ce
annuumpa Ha cnoese OT MakcUManHo 2 mm, pecn. 1,5 mm (aeHTUHOBM
ugetose, Bleach XL) aebenuHa, Kato ce aganTnpa ¢ NOAXOAAL
WHCTPYMeHT (Hanp. OptraSculpt).

- JlocTaTbuHOTO OCBETABAHE NPE0TBPATABA HEMbAIHATa NONNMepPU3aLINA.
MpenopbKu 3a BpeMeTO Ha ekcno3nyua (exposure time) 1 nHTeH3WTeTa
Ha cBeTnmHara (light intensity) we HamepuTe B Tabnuua 1 (table 1).

- Tpu u3non3gaHe Ha MeTanHa MaTpuLIa & HEOBXOANMO Cnes
OTCTPaHABAHETO i/ AOMBAHUTENHO GYKanHO 1 IMHIBaNHO/NanaTnHaaHo
ocBeTABaHe.

8. TMocnepHa obp: /0 KoHTpon/

Cnep nonnmepm3aLNATa M3NULWIBLNTE Aa Ce OTCTPAHAT C TBbPAOCMNABHI
WNW ANamMaHTeHI NOMPHI MHCTPYMeHTU.MpoBepeTe OKNy3uATa 1
apTUKynaLyATa 1 HaHeceTe NOAXOAALLYM KOPeKLMN, 3a 1a Ce n3berHat
NPe/iBapUTENHI KOHTAKTIA UMW HeXXeNaHW apTUKyNaLUOHHI ClIeAn o
NOBBLPXHOCTUTE Ha pecTaBpaLuuTe. M3non3Baiite CUINKOHOBY NONMPY
(Hanp. OptraPol®), KaKTo 11 NOAMpALLY AUCKOBE 1 NONNPALLM TEHTUYKN.

Hpmno)«euwe npu UUMeHTUpaHe Ha pecTaBpaLuu OT KepaMuka,

pecn. KOMNO3UTHU MaTepuann

Toi Kato Tetric EvoFlow e n3uano otononumepusnpaty ce matepuan,
TpAGBa f1a Ce U3M0N3BA CAMO TOTaBa, KOraTo NPo3payHoOCTTa U AebenuHara
Ha pecTaBpaLyATa OCUrypABaT NPOHUKBAHE Ha NoNMepU3aLIMOHHaTa
cBeTnuHa n Tetric EvoFlow moxe HanbaHo Aa ce BTBbpAW. Mpean
LUMMEHTPAHETO pecTaBpaLuaATa npeABapuTenHo Tpabaa aa ce o6paboTu
CbrnacHO N3NCKBaHWATA Ha NPOU3BOAUTENA.

Cneqmannm YyKasaHua

1. Tetric EvoFlow moxe fa ce kombuHupa c Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill u Tetric EvoCeram.

2. Tpu Hyxpaa OT KOpeKLuUn AOMbAHUTENHO KonuyecTso Tetric EvoFlow
MOXe 1a Ce HaHacA ANPEKTHO BbPXY Beue NoNMMepu3npanis matepuan.
Ako pectaBpauusTa c Tetric EvoFlow Beue e nonupaHa, Ta nbpeo TpabBa
[ia ce abpaswpa n fa ce obpabotn c Adhese Universal npeau aa ce
HaHece HOBO konnuecTso Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow TpA6Ba Aa ce n3non3sa npu cTaitHa Temneparypa.

Mpu cb: B MOXe Aa ce 3aTpyAHM eKCTPyAnpaHeTo
Ha maTtepuana.
4. ® Camo 3a efiHoKpaTHa ynotpeba. Mpu annnumpane Ha Tetric EvoFlow
or Cavifil sMpeKTHO B ycTaTa Ha NauMeHTa, OT XUrNeHHN NPUUUHN
Cavifil Tpa6Ba ga ce n3n0n3Ba caMo 3a eANH NaumeHT (M36arsaHe
Ha KpbCTOCaHa MHPeKLMA MeXay naLneHTuTe).

5. Jla He ce pesnHdekumpar Bbpxosete unn Cavifil c okcuanpaium

[e3MHGEKLNOHHN CpefCTBa.

MpepynpeauTtenHo ykasaHue

[la ce n36area KOHTaKTa Ha Henonumepusupanua Tetric EvoFlow ¢ koxaTa/
nurasuuuTe n ounte. HeBTBbpAEHNAT Tetric EvoFlow moxe aa npeaussuka
NeKo ipasHeHe 1 fia loBeae 10 CeHCMBMNN3MpaHe KbM MeTakpunaTi.
CTaHAapTHIUTE MEAVLIMHCKI PbKaBULIM He OCUTYPABAT 3alluTa cpelily
CeHcbunmn3mMpaLuTe eheKTIn Ha MeTakpunaTuTe.

YKasaHuA 3a CPOK Ha rOAHOCT U CbXpaHeHne



— TewmnepaTypa Ha CbxpaHeHue 2 — 28 °C.

- Winpuuurte/Cavafil ga ce 3aTBapAT BeHara cnep ynotpe6a. JocTbnbT Ha
CBETNNHA BOAV 10 NPeXEBPEMeHHa I [

- He uznonssaiite Tetric EvoFlow cnep cpoka Ha rogHocT.

—  CpoK Ha rofiHOCT: BUXTe yKa3zaHoTo Bbpxy Cavifil, wunpuuute pecn.
OnaKoBKaTa.

[la ce cbxpaHABa Ha MACTO, HEAOCTBIHO 3a Aeua!
3a ynotpe6a camo ot 3b6onekapu!

n ca 3aynotpeba B cdepa 1 TpabBa Aa ce npunarat
cvobpasHo 3aynotpe6a. Il He Hock PHOCT 3 WjeTn

8 pesyar Ha He no W nopaayn

OcBeH TOBa NOTPEBUTENAT € 3aAbMKEH Aa KOHTPONMPA Ha CBOA OTFOBOPHOCT NPOAYKTA Npean
NPUNOXEHNETO My OTHOCHO HEroBaTa roAHOCT U ™™ Aa ynotpeba 3a

Lienw, 70KOKOTO Te3y! Lienit He a 136poeHY B MHGOPMALATa 3a ynoTpeba.

Pérshkrimi

Tetric EvoFlow éshté njé kompozit nano-hibrid, radioopak, i fotopolimeri-
zueshém dhe fluid pér terapiné restauruese dhe cementimin e restaurimeve
prej geramike dhe kompoziteve. Tetric EvoFlow polimerizohet me drité té
gjatésisé sé valés 400-500 nm.

Ngjyrat

Tetric EvoFlow ofrohet né 14 ngjyrat e méposhtme:

- Ngjyra té pulpés: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

— Ngjyra té dentinés: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Ngjyra zbardhuese: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Pérbérja

Matrica monomerike pérbéhet nga dimetakrilate (me peshé 38%).
Mbushésit pérmbajné gelq bariumi, iterbium trifluorid, dyoksid silici me
dispersion té larté, oksid té pérzier dhe polimer té kombinuar ( me peshé
62%). Pérveg késaj, ajo pérmban aditivé, iniciatoré, stabilizues, dhe pigmente
(me peshé < 1,0%). Pérmbajtja térésore e mbushésve inorganiké éshté
57,5% e peshés ose 30,7% e volumit. Madhésia e grimcés sé mbushésve
inorganiké éshté midis 40 nm dhe 3 um.

Indikacioni

- Sishtresé fillestare nén restaurimet e klasave |-V

- Restaurime té pérparme (klasat Ill, IV)

—  Restaurime té klasés V (karies cervikal, gérryerje e rrénjés, defekte
kuneiforme)

- Restaurime té vogla té té gjitha llojeve

- Izolimi i zgjeruar fisural

—  Fiksimi i dhémbéve qé lévizin

—  Zhbllokimi i gérryerjeve té poshtme

- Cementimi adeziv i restaurimeve transparente indirekte prej kompozite
dhe geramike

- Riparimi i fasetave me kompozité/qeramiké

Kundérindikacionet

Pérdorimi i Tetric EvoFlow kundérindikohet

- nése nuk mund té sigurohet njé tharje e mjaftueshme, ose nuk mund té
zbatohet teknika e kérkuar pér aplikim

- nése ka alergji té provuara ndaj pérbérésve té Tetric EvoFlow

Efektet anésore

Né raste té rralla, pérbérésit e Tetric EvoFlow mund té shkaktojné
mbindjeshméri. Né raste té tilla ai nuk duhet té pérdoret. Pér té shmangur
irritimin e mundshém té pulpés, zonat afér pulpés duhen mbrojtur me njé
mbrojtés té pérshtatshém té pulpés/dentinés (né zonat afér pulpés, duhet
vendosur, né formé pikash, njé preparat me pérmbajtje hidroksidi kalciumi).

Efekte ndérvepruese

Léndét qé pérmbajné eugenol/vaj karafili mund té pengojné polimerizimin e
materialeve kompozite. Duhet shmangur pérdorimi i materialeve té tilla sé
bashku me Tetric EvoFlow. Né kontakt me gargara kationike, si dhe né rastin
e ngjyruesve detektoré té pllakés sé dhémbéve dhe klorheksidinen, mund té
shfagen ¢ngjyrosje.

Pérdorimi

1. Pércaktimi i ngjyrés

Lani dhémbét para pércaktimit té ngjyrés. Ngjyra pércaktohet sa dhémbi té
jeté ende i lagét.

2. Tharja
Nevojitet izolim i pérshtatshém relativ ose absolut mundésisht me njé
ndarése gome p.sh. OptraGate® ose OptraDam® Plus.

3. Pérgatitja e zgavrave

Pérgatitja e zgavrave béhet sipas rregullave té teknikés adezive, d.m.th.
mbrojtja e smaltit té dhémbit. Mos pérgatisni thepe té brendshme e té
mprehta, ose gérryerje té poshtme shtesé né zonat pa karies. Né thelb,
dimensionet e zgavrés pércaktohen né bazé té pérhapjes sé kariesit, apo
madhésisé sé restaurimit té vjetér. ‘"Né pjesén e pérparme té gojés
rrumbullakosni anét e smaltit, ndérsa né pjesén e pasme vetém tehe té
mprehta té smaltit duhet té thyhen pak ose té rrumbullakosen (finituré
diamanti, 25-40 pm). Defektet e qafés sé dhémbit qé nuk kané karies nuk
pérgatiten, por vetém pastrohen me rere apo me pasta té pérshtatshme
pastrimi, si dhe me njé kupé gome, ose njé furcé té rrotullueshme. Pastaj,
shpélajeni zgavrén me ujé me spérkatje pér té hequr gjithé mbeturinat dhe
thajeni me ajér pa pérmbajtje uji ose vaji.

4. Mbrojtja e pulpés/shtresa e bazés

dhezivi smalt-dentiné duhet té& mos pérdoret njé

né rast té zgavrave shumé té thella né aférsi té pulpés,
€ trajté pikash me njé preparat hidroksidi kalciumi
(p.sh. ApexCal®) dhe, mé pas, pérdorni cement rezistues ndaj trysnisé (p.sh.
njé cement qelqi jonomer, té tillé si Vivaglass® Liner). Mos i mbuloni muret e




tjera té zgavrés, né ményré qé ato té mund té pérdoren pér té ndihmuar
lidhjen me njé adheziv smalt-dentine.

5. Vendosja e matricés/pykés ndérdhémbore.
NE zgavrat gé prekin zonén aproksimale, pérdorni matrica rrethore ose
njé matricé té pjesshme dhe fiksojeni.

6. Kondicionimi/Aplikimi i agjentit adhesiv

Kondicionimi dhe aplikimi i agjentit adeziv béhet né pérputhje me manualin
e pérdorimit té produktit qé pérdoret. Ivoclar Vivadent rekomandon agjentin
adeziv universal Adhese® Universal, njé adeziv monokomponent i fotopoli-
merizueshém pér pérkujdesje té drejtpérdrejté dhe térthore dhe té gjitha
teknikat mjekésore.

7. Aplikimi i Tetric EvoFlow

- Pérrezultat optimal, Tetric EvoFlow duhet té aplikohet né shtresa jo mé
té trasha se maks. 2 mm ose 1,5 mm (ngjyra dentine, Bleach XL) dhe té
pérshtatet me instrumentin e pérshtatshém (p. sh. OptraSculpt).

—  Ekspozimi i mjaftueshém i drités shéruese parandalon polimerizimin jo
€ ploté. Pér rekomandime né lidhje me kohén e ekspozimit (exposure
time) dhe intensitetin e drités (light intensity) shih tabelén 1 (table 1).

- Nérastin e pérdorimit té njé matrice metali, duhet gé, pas hegjes sé
mbushjes, té béhet edhe ekspozimi me drité nga ana bukale dhe
linguale/palatinale.

8. Pérpunimi/ Kontrollimi i mbylljes/ Lustrimi

Pas polimerizimit, higni sasité e tepérta me polishues metali ose diamanti.
Kontrolloni mbylljen (okluzionin) dhe artikulacionet (kyget) dhe limojeni,
pér té parandaluar interferenca okluzale ose rrugé té padéshiruara té
artikulacioneve né sipérfagen e restaurimit. Pérdorni polishues silikoni
(p.sh. OptraPol®) si dhe disqe lustruese ose shirita lustrues.

Aplikimi pér c imin e restaurimeve kompozite ose

Meqé Tetric EvoFlow éshté njé material i fotopolimerizueshém, ai duhet té
pérdoret pér cementim vetém atéheré kur, pér shkak té transparencés dhe
trashésisé sé shtresés sé restaurimit, garantohet qé drita e polimerizimit
pérshkon restaurimin dhe forcon plotésisht Tetric EvoFlow. Para cementimit,
restaurimi duhet té trajtohet sipas té dhénave té prodhuesit.

Késhilla té veganta

1. Tetric EvoFlow kombinohet me Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill dhe Tetric EvoCeram.

2. Nérastin e korrigjimeve, Tetric EvoFlow mund té vendoset drejtpérdrejt
mbi materialin e polimerizuar. Nése mbushja Tetric EvoFlow éshté
polishuar mé paré, né fillim ajo duhet té ashpérsohet dhe njomet me
Adhese Universal, para se té aplikohet Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow duhet té pérdoret né temperaturé ambienti. Né
temperaturén e frigoriferit, nxjerrja mund té jeté e véshtiré.

4. ® Pér njé pérdorim té vetém. Nése Tetric EvoFlow pérdoret

drejtpérdrejt né gojén e pacientit, pér arsye higjienike, injektuesi
Cavifil ose tubi i aplikimit té shiringés duhet té pérdoret vetém pér
njé pacient (parandalim i infektimit té pacientéve).

5. Nuk lejohet dezinfektimi i shiringave ose Cavifil me substanca té
oksidueshme dezinfektimi.

Paralajmérim

Tetric EvoFlow i papolimerizuar nuk duhet té bjeré né kontakt me Iékurén,
membranén mukoze ose syté. Tetric EvoFlow i papolimerizuar mund té
shkaktojé irritim té lehté dhe té ¢ojé né mbindjeshméri ndaj metakrilateve.
Dorezat e zakonshme mjekésore nuk mbrojné kundér mbindjeshmérsé ndaj
metakrilateve.

Késhilla pér magazinimin dhe ruajtjen
Temperatura e ruajtjes: 2-28°C.

—  Mbyllini shiringat/Cavifil menjéheré pas pérdorimit. Ekspozimi ndaj
drités shkakton polimerizim té parakohshém.

—  Mos e pérdorni Tetric EvoFlow pas datés sé skadimit.

- Data e skadimit: shih informacionin né Cavifil, shiringa dhe paketim.

Ruajeni larg nga fémijét!
Vetém pér pérdorim stomatologjik!

Produkti éshté zhvilluar pér pérdorim né fushén e stomatologjisé dhe duhet té pérpunohet
né pérputhje me informacionin e pérdorimit. Prodhuesi nuk mban pérgjegjési pér démtime
qé rezultojné nga mosrespektimi i udhézimeve ose fushés sé pércaktuar té pérdorimit. Nga
ana tjetér, pérdoruesi éshté pérgjegjés pér testimin e pérshtatshmérisé sé produkteve dhe
pérdorimit né lidhje me géllimet e parashikuara, vecanérisht pér ato géllime gé nuk jané
pérfshiré né udhézimet e pérdorimit.

Rol

Descriere

Tetric EvoFlow este un material compozit nanohibrid lichid,
fotopolimerizabil, radioopac, folosit la terapia restaurativa si cimentarea
restaurarilor din ceramica si material compozit. Tetric EvoFlow polimerizeaza
la lumina cu lungimi de unda situate in intervalul 400-500 nm.

Nuante coloristice

Tetric EvoFlow este disponibil in urmatoarele 14 nuante:
- Nuante Enamel: A1, A2, A3, A3,5,A4,B1,B3, T

- Nuante Dentin: A2 Dentin, A3,5 Dentin, B2 Dentin

- Nuante Bleach: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Compozitie

Matricea monomerului se compune din dimetacrilati procent de greutate
38). Umplutura anorganica contine sticld de bariu, trifluorura de yterbiu,
dioxid de silicon cu grad ridicat de dispersie, oxid mixt si copolimeri (procent
de greutate 62). Ingredientele suplimentare sunt aditivi, initiatori,
stabilizatori si pigmenti (procent de greutate <1,0). Continutul total de
umpluturd anorganica este de 57,5% din greutate sau 30,7% din volum.
Dimensiunea particulelor de umplutura anorganica variaza intre 40 nm si 3
pm.

Indicatii



- Caprim strat la obturatiile de clasa | -V

- Restaurri in regiunea frontala (clasele lll, IV)

— Restaurari de clasa V (carii de colet dentar, eroziuni radiculare, defecte
cuneiforme)

—  Obturatii minore de orice fel

- Sigildri ale unor fisuri extinse

- Imobilizarea dintilor desprinsi

- Obturarea zonelor retentive

—  Fixarea adezivd a lucrrilor transparente indirecte executate din
materiale compozite sau ceramica

—  Reparatii ale fatetelor din material compozit sau ceramice

Contraindicatii

Utilizarea materialului Tetric EvoFlow este contraindicata:
Dacé nu poate fi stabilit un cdmp de lucru uscat sau daca tehnica de
lucru recomandata nu poate fi utilizata.

- Daca pacientul are o alergie cunoscuta la oricare dintre substantele din
compozitia materialului Tetric EvoFlow.

Reactii adverse

Tn cazuri izolate, substantele din compozitia produsului Tetric EvoFlow pot
provoca sensibilizare.

Tetric EvoFlow nu trebuie utilizat in asemenea cazuri. Pentru a evita posibila
iritare a pulpei dentare, zonele din apropierea pulpei vor fi protejate cu un
material de protectie pulpo-dentinaréd adecvat (se va aplica selectiv un
preparat pe baza de hidroxid de calciu in zonele apropiate de pulpa
dentara).

Interactiuni

Substantele pe baza de eugenol/ulei de cuisoare pot inhiba procesul de
polimerizare al materialelor compozite. Prin urmare, se va evita utilizarea
unor astfel de materiale impreund cu Tetric EvoFlow. Apa de gura cationica
si indicatorii de placd, precum si clorhexidina, pot cauza decolorarea.

Aplicarea

1. Determinarea nuantei de culoare

inainte de a stabili nuanta, curatati dintii. Selectarea nuantei se va efectua pe
dintele inca umed.

2. lzolarea

Este necesara o izolare relativa sau absoluta adecvata prin utilizarea unor
produse auxiliare corespunzatoare, asa cum sunt OptraGate® sau OptraDam®
Plus.

3. Pregatirea cavi
Cavitatea se pregateste conform principiilor tehnicii adezive, adica prin
pastrarea a cat mai mult posibil din structura dentara. Nu se vor prepara
muchii si unghiuri ascutite interne sau zone retentive suplimentare extinse
in tesut sanatos. Dimensiunile cavitatii sunt determinate in general de
gradul de extindere al leziunii carioase sau de dimensiunea vechii obturatii.
Bizotati marginile de smalt ale dintilor frontali. in regiunea posterioard,
trebuie rotunjite doar muchiile ascutite de smalt (cu freza diamantata de
finisat, 25-40 pum). Defectele necariate de la nivelul coletelor dentare nu se
vor prepara, Ci se vor curata cu o piatrd ponce, respectiv cu paste de curatare
adecvate, folosind 0 guma sau perie rotativa. Dupd aceea, cavitatea va fi
curdtata de reziduuri cu un jet de apa si uscatd cu un jet de aer uscat si
degresat.

4. Protectia pulpara / obturatia de bazd

in cazul utilizarii unui agent de legétura amelo-dentinar, nu efectuati
obturatie de baza. Se vor acoperi selectiv doar zonele foarte profunde ale
cavitatii aflate in proximitatea pulpei, cu un material din hidroxid de calciu
(de ex., ApexCal®), adaugand apoi un strat de ciment rezistent la
compresiune (de ex. ciment ionomer de sticla Vivaglass® Liner). Nu acoperiti
ceilalti pereti ai cavitatii, pentru a putea fi folositi ulterior ca substrat de
legétura pentru sistemul adeziv amelo-dentinar.

5. Aplicarea matricei/ a penei interdentare
Utilizati o matrice circulara pentru cavitatile care afecteaza zona
proximald sau o matrice sectionald, apoi fixati-o cu o pana interdentara.
6. Conditi / Aplicarea si i adeziv
Conditionarea si aplicarea sistemului adeziv se vor efectua conform
instructiunilor de utilizare ale produsului folosit. Ivoclar Vivadent recomanda
utilizarea sistemului adeziv universal Adhese® Universal, un adeziv
fotopolimerizabil, mono-component, pentru procedurile de colare adeziva
directd si indirecta, care este compatibil cu toate tehnicile de gravare acida.

7. Aplicarea Tetric EvoFlow

—  Pentru un rezultat optim, Tetric EvoFlow se aplica in straturi de maxim 2
mm (sau 1,5 mm nuante Dentin, Bleach XL) si se adapteaza cu un
instrument corespunzator (ex. OptraSculpt).

- Expunerea suficienta la lumina de polimerizare previne polimerizarea
incompletd. Pentru recomandari privind timpul de expunere (exposure
time) si intensitatea luminii (light intensity), consultati tabelul 1 (table 1).

- (Cand se utilizeaza o matrice de metal, polimerizati materialul compozit
si din directie vestibulara sau linguald/palatinala dupa indepartarea
matricei.

8. Finisarea / controlul ocluziei / lustruirea

Dupa polimerizare, inlaturati materialul in exces cu o freza diamantata de
finisat sau din carburd de tungsten. Verificati ocluzia si articulatia si efectuati
ajustarile adecvate pentru a preveni contactele premature sau ghidajele
nedorite pe suprafata restaurarii. Lustruirea se va efectua cu pietre siliconice
(ex. OptraPol®) precum si discuri de polisat si benzi de lustruire pentru a
obtine o restaurare cu grad ridicat de luciu.

Ci arilor din ial compozit sau ceramica

Tetric EvoFlow este un material complet fotopolimerizabil. Prin urmare,
materialul compozit este adecvat doar pentru cimentarea restaurarilor care
sunt suficient de translucide si au grosimea potrivitd pentru a permite
trecerea prin restaurare a unei lumini de polimerizare suficiente ca sa ajunga
la materialul Tetric EvoFlow, astfel incat materialul compozit s fie
polimerizat in intregime. Inainte de cimentare, restaurarea trebuie pre-
tratata conform instructiunilor producétorului.




Informatii suplimentare

1. Tetric EvoFlow poate fi utilizat in combinatie cu Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill si Tetric EvoCeram.

2. In cazul unei corectii, se poate aplica material suplimentar Tetric
EvoFlow direct pe materialul polimerizat. in cazul in care restaurarea
Tetric EvoFlow a fost deja lustruitd, aceasta trebuie mai intdi asprita si
umezitd cu Adhese Universal inainte de a se aplica material proaspat
Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow trebuie aplicat la temperatura camerei.

Materialul rece poate fi dificil de extrudat.

4. ® De unicé folosinta. Daca Tetric EvoFlow se aplica direct din Cavifil in
cavitatea orala a pacientului, Cavifil-ul respectiv sau canula
aplicatoare a seringii trebuie utilizate doar pentru un singur pacient,
din motive de igiend (prevenirea contaminarii incrucisate intre
pacienti).

5. Esteinterzisa dezinfectarea seringilor si a Cavifil-urilor cu agenti

dezinfectanti oxidanti.

Avertisment

Evitati contactul materialului nepolimerizat Tetric EvoFlow cu pielea,

mucoasele si ochii. In stare nepolimerizatd, Tetric EvoFlow poate avea un

efect usor iritant si poate duce la sensibilizare fatd de metacrilati. Manusile

medicale din comert nu protejeaza impotriva efectului de sensibilizare al

metacrilatilor.

Perioada de ili si conditiile de di
Temperatura de depozitare 2- 28 °C (36~ 82 °F)

— Inchideti seringile/injectoarele Cavifil imediat dup utilizare. Expunerea
la lumina duce la polimerizare prematura.

- Nu utilizati materialul Tetric EvoFlow dupa data de expirare.

- Termen de valabilitate: vezi data de pe Cavifil, seringd si ambalaj.

Nu lasati produsul la indemana copiilor!
Numai pentru uz stomatologic!

Prezentul material a fost dezvoltat exclusiv pentru utilizarea in domeniul stomatologic si
trebuie utilizat strict conform instructiunilor de utilizare. Producatorul nu isi asuma niciun fel de
réaspundere pentru daunele care rezulta din nerespectarea instructiunilor sau a domeniului de
utilizare specificat. Utilizatorul are obligatia de a testa produsele in ceea ce priveste adecvarea si
utilizarea lor in orice alte scopuri care nu sunt prezentate explicit in instructiunile de utilizare.

Onucaume:

Tetric EvoFlow — 3T0 TeKyuuii CBETOOTBEpP/AaEMbIii PEHTTEHOKOHTPACTHbIN
HaHO-TMBPUAHbIA KOMNO3UTHbINA MaTepuan AnA NPAMbIX pecTaBpaLni
durKcaLmmn Kepamnuyeckux 1 KOMNO3NTHbIX pecTaBpauuii. Tetric EvoFlow
NoNMMepN3yeTca CBETOM C /INHON BOJHbI B AinanazoHe 400-500 Hm.

Lera:

Tetric EvoFlow BbinyckaeTca B ciepytownx 14 usetax:

- Usetaamanu: A1, A2, A3, A3.5, A4,B1,B3, T

- LBeta geHtuHa: A2 Dentin, A3.5 Dentin, B2 Dentin

- Ynbtpacsetnble ueTa: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Cocras:

MoHoMepHas MaTpuLia COCTOUT U3 AMMeTaKpunaTos (38% no Becy).
HanonHuTtenn BknloyaloT B ceba 6apuesoe CTeKno, TpUGTOpUA UTTEp6IA,
BbICOKOANCTEPCHbIN AVOKCUA KPEMHISA, CMELIaHHbBIE OKCUAbI Y COMONUMep
(62% no Becy). [lononHMTENbHO B MaTepuane copepxarca Ao6asku,
MHULMATOPbI, CTabunmsaTopbl 1 nurmeHTbl (<1,0 % no Becy). Obuiee
CofiepXaHu1e HeopraHNYecknx HanonHuTenei coctasnaet 57,5% no Becy
nnu 30,7% no obbemy. Pasmep 4acTuL, HeopraHMYeckx HanonHuTene
NEXWT B AnanasoHe oT 40 HM 0 3 MKM.

Mokasanua:
B KauecTse nNepBoro cos Npy pecraBpauynaAx Knaccos ¢ | no V

- PectaBpauuu nepeaHux 3y6os (knaccbi lll, IV)

- PectaBpauum V knacca (NpuiLeeyHbli Kapuec, 3po3ns KOpHs,
KNUHOBUAHbIE epeKTbl)

- Hebonbiune pectaBpauum Bcex TUNos

- PacwmpeHHoe 3aneyaTblBaHue Guccyp

- llnHnpoBaHme noaBMKHbIX 3y608

—  3aKpbiTue NOAHYTPEeHNit

- AaresuBHas ¢prKcaLVA CBETONPOHMLIAEMbIX HEMPAMBIX KOMMO3MUTHBIX 1
Kepamuueckix pecTaspavinii

—  TMoumMHKa KOMMO3NTHOI 1 KepaMUyecKoii 06NMLIOBKM

MpoTuBonokasaHua:

nj Tetric EvoFlow npoTusc B CNefylowux cyvasx:

— HeBo3MoxXHOCTb obecneyeHns cyxoro pabouero nons i cobniopenms
NpefyCcMOTPEHHO TEXHUKMN NPUMEHEHNS

- Hannune y naunenTa annepruv K nlo6oMy 3 KOMNOHeHTOB
Tetric EvoFlow

Mo6ouHble 3dpdeKTbI:

B pepnkux cnyuanx komnoHeHTbl Tetric EvoFlow MoryT npuoaunTb K

CeHcMbUNM3aLK. B Takux cnyyanx oT NpuMeHeHNA CieayeT oTKasaTbes. Bo
6 BO3MOXHOTO pasap nynbnbl, 6nn3KMe K Heil oBnacT

cnenyet b Mart (B 0bnactu, 6nmsKom K

nynbne, TOYEYHO HAHECTI MaTepuan Ha OCHOBE MMAPOKCUAA KanbLns).

iCTBME C APYTrMMU Ma
3BreHoN/rBo3aMYHOE MaCIo, MOTYT 3a/lepX1BaTb NoANMepU3aLIMio
KOMNo3uTOB. CefloBaTenbHO, Hec > n3berathb N TaKux
MaTepuanos B coyetaHuu ¢ Tetric EvoFlow. MprmeHeHne KaTnoHHbIX
NoNOCKaHNiA ANA NONOCTU PTa, CPEACTB ANA BU3yanu3aLnm 3y6Horo Haneta
NN XNOprekcManHa MoXeT NPpMBOANTDL K U3MEHEHNIO LiBeTa.

Mpumenenne

1. Onpepenenue ygeta

Mepes onpeaenexvem LBeTa 3y6bl NOUNCTUTL. LiBeT onpepenseTca Ha ewe
BNaXHbIX 3ybax.



2. Usonauymsa

0O6ecneybTe HEOGXOAMMYIO MOMHYIO UMK YaCTUYHYIO U30ALMIO paboyero
nonA, UCNosb3ys NOAXoAALMe CPEACTBA, Hanpumep OptraGate® unw
OptraDam® Plus.

3. MMpenapupoBaHue nonocTn

MpenapupoBaHme NONOCTI OCYLIECTBAAETCA MO NPaBUIaM afire3uBHOI
TEXHUKM, C COXPaHEHNEM Kak MOXHO 6onbLie TKaHeit 3y6a. He BbinonHaiiTe
npenapupoBaHme C OCTPbIMM BHYTPEHHIMI KpasMu, He NpenapupyiTe
NIONONHITENbHBIX MOAHYTPEHWI B 061aCTAX, He NOPaXeHHBIX KapUecom.
TeomeTpuA nonocTy onp: A [NaBHbIM pacnpocTp.

Kapueca nn6o cTapoit nnomGoi. Ha GpoHTanbHbIX 3y6ax BbiNONHNUTE CKOC Ha
3Manu, Ha GOKOBbIX TOIbKO C/Ierka CTOUMTE WA CKPYTAUTE OCTPbie Kpas
(anmasHbliit GuHUp 25-40 MKM). [ledpeKTbl B NpuLieeyHol obnactu, He
TOpaXeHHO Kapnecom, He MPeNapupyIOTCA, a TONbKO OYNLLAIOTCA C
NOMOLLbIO NeM3bl WIN PYroli COOTBETCTBYIOLLEN YNCTALLEI NaCTbI,
Pe31HOBOW YalLeYKOil NN BpaLLaloLenca LWeTOYKOI. 3aTem BCe 0CTaTKn
YHanAioTCcA U3 NONOCTI BOAOW, @ NONOCTb NPOCYLLINBAETCA BO3/lyXOM 6e3
npuMmeceii BOAbI M Macna.

4. 3awwTa nynbnbl / npoknaaka

Mpu MCNoNb30BaHWN aare3nBa aManb-AeHTH OT NPOKNAAOK cneayeT
0TKa3aTbCA. TONbKO NPy 0YeHb FAY6OKIAX, 6IM3KMX K Nyfibne MonocTAX, 3Ti
061acTu cedlyeT TOYEUHO 3aKPbiTb NpenapaTom, CoaepKallym rMapoKC
Kanbuua (Hanpumep, ApexCal ®), a 3aTeM NepeKpbITb YCTONUMBBIM K
Harpyske LeMeHTOM (Hanpumep, CTEKNONOHOMEDPHBIM LIEMEHTOM KaK
Vivaglass® Liner). OctanbHble CTEHKI NONOCTY He 3aKPblBaTb, MOCKONbKY OHN
6GynyT B AanbHelilem MCNONb30BaHbI IN1A CO3laHNA CBA3M ajire3uBOM
3Manb-AEeHTUH.

5. Yc maTpuubl / y
Mpw paboTe ¢ NOAOCTAMY C aNNPOKCMMAaNbHON YacTbio NPUMeHsNTe
760 LMPKYNAPHYIO MaTPULLY, NGO YaCTUYHYIO MaTPULLY, 3aKpennaa ee
KNUHbILWKamMK.

6. MMoprotoBka / HaHeceHue agresusa

TMoaroToBKy 1 HaHeceHue ajre3vBa NPOBOAWUTE B COOTBETCTBUN C
VHCTpYKLMeil ucnosnb3yemoro npogykra. lvoclar Vivadent pekomenayet
NPUMeHATb YHUBepCanbHblit afresus Adhese® Universal -
CBETOOTBEPXK/AEMbIVi OJHOKOMMOHEHTHbIiI aAire3uB, NPUMEHAEMbIi Npn
NPAMbIX 11 HEMPAMbIX 6OHANHIOBbIX NpoLieAypaX, C Mo6bIM NPOTOKONOM
npoTpaBANBaHNA.

7. HaHecenue Tetric EvoFlow

—  ANA JOCTVXKEHNA onTUManbHoro pesynbrata Tetric EvoFlow cnepyet
HaHOCUTb CNIOAMI MaKCUManbHasA TONWNHA KOTOPbIX 2 unn 1,5 MM
(uBeTa aeHTVHa, Bleach XL) 1 aganTupoBatb noaxoaAlLMM
WHCTPYMeHTOM (Hanpumep, OptraSculpt).

—  [OCTaTOu4HOE OCBELLEHIE NONMMEPU3ALNOHHOI NamMnoi
npeAoTBpaLLAET HEMONHYIO NOAMMEPU3aLIIo. PekomMeHAaLMK no
MOBOAY BPeMeHV NonumepusaLnm (exposure time) 1 MOWHOCTH
usnyyenma (light intensity) cm. B Tabnuue 1 (table 1).

— B Clyyae NPUMEHEHINA MeTaInYeckol MaTpLibl, NOC/e ee yaaneHus
Heo6XoaMMO NPOBECTI AOMONHUTENbHYIO NOANMEPU3aLINIO C
6YKKanbHOM MM A3bIYHON/HEGHON CTOPOHDI.

8. 06paboTKa / KOHTPONb OKKNIO31M /NONNPOBKA
Mocne nonuMepu3aLym M3NNLWIKN yAaNUTb TBEPAOCNNABHBIMU NN

uHu MposepuTb ¥ apTUKynaLuio, Npu
Heo6X0AMMOCT CoWNNGOBaTh, YTOOLI He GbINO NPeXaeBPEMEHHbIX
KOHTAKTOB, apt CNefjoB Ha NOBEPXHOCTY
nnom6bl. DUHWULIHAA NONMPOBKA NPOBOANTCA CUAMKOHOBLIMU MOANPAMIA
(Hanpumep, Optrapol®), a Takxxe NONMPOBOYHBIMM AUCKaMM 11 NONIOCKaMIA.

DuKcauua Kep: KNX 1 HbIX pec
Tetric EvoFlow nckniountenbHo ceeTooTBepxaaemblii Matepuan. Mostomy
€ro MOXHO MCMoNb30BaTh ANA GUKCALIN TONbKO J0CTaTOYHO NPO3PaUHbIX
pecTaBpaLuii, NPO3PayHOCTb 1 TONLLNHA KOTOPbIX 06eCNEeUnT NPOXOXAeHe
CBeTa NONNMEPU3aLNOHHOI NaMMbl Yepe3 PecTaBpaLyio AnA NOHOTO
otBepxaeHna Tetric EvoFlow. Mepen HenocpepcTBeHHON duKcaLmeit
Heo6xoaumo obpaboTaTb pecTaBp COTNacHo |

npon3BoAnTens.

0Ocobble pekomeHpaLN:

1. Tetric EvoFlow MOXHO KOMGUHMPOBATH C MaTepuanamm
Tetric EvoFlow Bulk Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill u Tetric EvoCeram.

2. B anyyae KoppeKTpoBOK HoByto nopuyio Tetric EvoFlow moxHo
HaHOCUTb HENOCPeACTBEHHO Ha Yxe 3aTBep/eBLuVil MaTepuan. Ecn
nnomb6a u3 Tetric EvoFlow yxe oTnonnpoBaHa, To eil cHayana HyHo
npuAaTh LWepoxoBaToCTb 1 yBnaxHNUTL Matepuanom Adhese Universal,
3aTem HaHOCUTb HOBbIN cioi Tetric EvoFlow.

3. Tetric EvoFlow fomxeH 6biTb KOMHATHOI1 TeMnepaTypbl BO BpeMs
npumeHeHuA. Ecin matepuan 6bin BbIHYT U3 XONOAUbHIKA
HEMOCPEACTBEHHO Nepe NPUMEHEHIEM, er0 U3BNeYeHNe U3 WNpuLa
MOXeT 6bITb 3aTpyAHEHO.

4, ® TonbKo ana ofHopa3osoro npumeHerusa. Ecnm Tetric EvoFlow
BbIABNVBAETCA U3 KaBuUpUNA NPAMO B MONOCTb PTa NaLneHTa, no
TUTMEHNYECKNM COOBPAXXEHNAM STOT KaBUpUN MOXKHO
1CNonb30BaTb TONbKO /1A 3TOTO NaumeHTa (Bo 3bexaHne
NepeKpecTHON MHEKLUM MeXy NauneHTamm).

5. He npoBoauTb e3MHGEKLMIO INPULIOB MV KaBUGUNOB

OKCUAVPYIOLIMMM Aie3UHOULMPYIOLLIMI CPEACTBAMM.

Mepbl NpeaoCTOPOXKHOCTN

V36eraitte KoHTaKTa HenonnmepusosaHHoro Tetric EvoFlow ¢ koxeit/
cnm3uncToi obonoukoii 1 rnasamu. Tetric EvoFlow B HeoTBepxaeHHOM
COCTOAHNM [eIiCTBYET CNerka pasApaxaloliie i MOXeT NPUBeCT! K
UYBCTBUTENBHOCTY Ha MeTaKkpunatbl. O6bluHble MeAULIMHCKIE NepyaTKu He
AaloT 3aLUThI OT 3hPeKTa CEHCMBUNM3ALNMN Ha METaKPUNATbI.

CpOK rogHOCTM 1 YCNOBUA XpaHeHna

— Temnepatypa xpaHenus 2-28 °C

- 3akpbiBaiiTe WNPULbI/KaBUGUAbI CPasy ke Nocae UCNoNb3oBaHNA.
TMPOHMKHOBEHME CBETa Be/ET K NpesXAeBpeMeHHOI NonuMepusaLnm

- He ncnonb3yiite Tetric EvoFlow no ncreyennn cpoka rogHoCTH.



- CpoK rofiHOCT: CM. Ha KaBuUne, WNpHLE K ynakoBKe

XpaHuTb B MecTe, HeJOCTYNHOM ANnA AeTeii!
[N npuMeHeHnA TONbKO B CTOMaTonorn!

TIpORYKT 6bin Pa3paGoTaH ANA NPUMEHEHNA B CTOMATONOTAA 1 MOBEXHT HCTIONBIOBAHMIO
TONbKO B COOTBETCTBMY C MHCTPYKLMei 10 MpueHeHwio. [poM3BOAUTENb He HeceT
oTBeTCTBEHHOCT 38 B UHbIX LENAX WK 1l He cooTBeTcTByiowjee
WHCTPYKu¥U. Kpome Toro, MoTpeBuTens 063aH M0f CBOI0 OTBETCTBEHHOCTS MPOBEPHTS
TIPORYKT NEpef €70 UCTIONb30BaHHEM Ha COOTBETCTBME 1 BOMOXHOCTS PANEHEHNA AN
TIOCTABAEHHBIX LieNelh, e 3TW LN He yKa3aHbl B IHCTPYKLYU 0 MCTIONb30BAHIIO.

Onuc

Tetric EvoFlow — Lie pifkoTekyunit poTononimepHunin
PEHTIEHOKOHTPACTHUI HAHOTIGPUAHNI KOMMO3NT ANIA BUKOHaHHA
pecTaBpaLyiii Ta pikcaLlii KepaMiyHIUX | KOMNO3UTHIX pecTaBpaLliii.
Monimepwu3aulia Tetric EvoFlow Bin6yBaeTbca 3a A0BXMHY XBUi 400-500 HM.

BigTiHkn

Tetric EvoFlow goctynHuii y 14 BiaTiHKax.

— Emanesi sigrinku: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3,T.

- Binrinkn perTuny: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin.
—  Bucsitneni BigTiHku: Bleach XL, Bleach L, Bleach M.

Cknapg

MoHomepHa MaTpuLA CKNaflaeTbca 3 AMMeTaKpunaTis (38 % 3a macolo).
HanogHioBaui BKloyaloTh 6apiese ckno, TpudTopucTIit itep6iit,
BUCOKOANCNIEPCHMIA OKCWA KPEMHiIlo, Cymilll oKcupiB Ta kononimepn (62 % 3a
Macoio). [IonomiXKHUMM iHrpeaieHTamu € BNacHe AOMOMIXHI PEYOBMHY,
KaTanizaTopw, cTabinisatopu Ta nirmeHT (< 1,0 % 3a Macoto). CymapHuii
BMICT HEOPraHiYHNX HanoBHIOBauiB CKnagae 57,5 % 3a macoto a6o 30,7 % 3a
06'eMOM. PO3Mip 4acTOUOK HEOPraHiYHOrO HanoBHI0BaYa — BiA 40 HM [0

3 MKM.

Moka3aHHA ANA 3aCTOCYBaHHA
B AKOCTi NepLuoro Wwapy nif Yac BUKOHaHHA pecTaBpaLliii NOPOXHUH 3a

1-V knacamm.
- Pecraspaum 3y6iB GPOHTaNbHOI rpynu (nopomnmum II, IV knacis).
- Pec nop V knacy i Kapiec, eposii Kopehs,

KNuHONoAiGHI fedexTn).

- Hesenuki pectaspauii BCix Tunis.

- Po3wwupeHa repmeTusauis dicyp.

- LvHyBaHHA pyxomux 3y6iB.

~  3anoBHEHHA NiAHYTPEHb.

—  ApresuBHa dikcaLlia CBITIONPOHUKHUX HENPAMIX KOMMO3UTHUX Ta
KepamiyHux pectaBpaLiii.

- BigHoBneHHA fedeKTiB KOMMNO3UTHUX/KePaMiUHX BiHIpIB.

MpoTunokasanHa

BuKoHaHHA pecTaBpallii 3 BUKOpUCTaHHAM MaTepiany Tetric EvoFlow
NPOTMNOKA3aHO B HACTYMHNX BUANAAKaX.

— Y pasi HemoxnMBOCTi 3a6e3neyeHHs cyxocTi po6ouoro nona abo 3a
HEMOX/NBOCTI BUKOPWUCTAHHA 3a3HaUYeHOT METOAVKN.

— Y pasi HaABHOCTi B NaLjieHTa BiJOMOi aneprii Ha OIMH i3 KOMNOHEHTIB
martepiany Tetric EvoFlow.

MobiuHi edpekTn

B okpemux Bunagkax kKomnoHeHTy matepiany Tetric EvoFlow moxyTb
CNPOBOKYBaTH CeHcMbinizaLlito.

Martepian Tetric EvoFlow He cnia 3acTocoByBaTit B nogi6H1X Bunagkax. 3
MeTolo y or A 06nacTi nynbnu Ta
MaKCMManbHO HabnnxeHux [0 Hel AiNAHOK HeobXiAHO NPOBOANTH
nonepe/iHe HaHeCeHHA NPOKNafKN ANA 3aXNCTy NyNbni/aeHTuHY (BUGIPKOBO
HaHOCWTV NPOKNaAKy Ha OCHOBI FiAPOKCNAY KanbLilo Ha AiNAHKY,
MaKCMManbHO HabnvxeHi ao I'IyﬂbI'IIII)A

3 iHWMMK NpenapaTamn

Matepianu, ujo MicTATb eBreHon abo onilo rBO3AMKIA, MOXYTb
nepeLluKoKaTi nonimepu3saLii KOMNO3NTHUX MaTepianis. Tomy clig yHUKaTi
3aCTOCyBaHHA BKa3aHWX MaTepianis y noeaHaHHi 3 Tetric EvoFlow.
KaTioHaKTVBHi 0noAicKyBayi NOPOXHWHY POTa, 3aC06u AnA iHAMKaLT
3y6HOI’D HanboTy, @ TaKOX XNOPreKCUANH MOXYTb CNPUYUHATA
[Aunckonopadii.

3acTocyBaHHA

1. Bu3HaueHHs BiATIHKY

lMepep BU3HaueHHAM BIATIHKY Cnif ouncTuTy 3y6. BiATiHOK BU3HaYa€eTbCA Ha
BOIOroMy 3y6i.

2. I3onauis

HeobxigHo 3a6e3neunTin HanexHy BiAHOCHY abo abcontoTHy i3onaito,
3aCTOCOBYIOUM BIANOBIAHI AONOMIXHI 3acobu, Ak-oT OptraGate® abo
OptraDam® Plus.

3. TpenapyBaHHA NOPOXHNHN

[penapyBaHHA Kapif i O 3AINCHIOETbCA 3TifHO i3 NPUHLMNaMK
are3NBHOI TEXHIKY, TOGTO 3 MaKCUMAIbHO MOXTMBIM 36epeeHHAM
3/0POBVX TBEPANX TKaHWH CTPYKTYpy 3y6a. He cnip nposoauTy
npenapysaHHA rOCTPUX BHYTPILLHIX KpaiB un BUCTYNiB 3y6a, a TakoX
CTBOPIOBAT IOAATKOBI NiAHYTPEHHA B HE yPaKeHNX KapiecOM 30HaX.
Po3mipy NOPOXHIHY 3a3BMYail BIU3HAYAKOTLCA PO3MIPaMV BNacHe
Kapio3HOTo ypa)KeHHsA Ui po3mipom nomnepefHboi pectaspalii. HeobxigHo
BUKOHATM CKOLLYBaHHA KpaiB emani ¢poHTanbHux 3y6is. B ainanui
KYBasIbHOI rpynu 3y6iB Clif 3aKPYrANTY TiNbKM rocTpi Kpai emani
(piHiWHMMM anmazHUMKU Gopamm 25-40 MKm). HeKkapiosHi npuLninkosi
nedeKTI He NpenapyIoTb, a TifIbKK OUMLLYIOTb 3a JONOMOTOI0 NeM3K Ui
iHIWNX BIANOBIHMX OUMCHUX NACT i3 BUKOPUCTAHHAM ryMOBMX YallLleyoK um
POTOPHMX WITOK. [lani cnif 0UnCTUTI NOPOXHIHY Bifl 3aNMLIKIB 38
[ZI0NOMOT010 BOAAHOIO CTPYMEHA Ta BUCYLUIMTI CyXvM NOBITPAM Ge3 BmicTy
byAb-AKMX Macen.




4. 3axuct nynbnu / npoknagka

He cnin HaHocuTy N i MaTepian y Konu
BUKOPWCTOBYETHLCA aAre3ns Ana emani/AeHTuHy. Cnig BUGipkoBo HaHecTi
Martepian Ha OCHOBI rigpokcuay Kanbliito (Hanpuknag ApexCal®) Tinbku Ha
HanrnubLWLi AiNAHKY, L0 PO3TaLIOBaHi MaKCUManbHO 61113bKO A0 MyNbMK,
icNA 4YOro NOKPUTY TX MILIHM LIeMEHTOM (HanpUKNaz CKNoioHOMEPHUM
uemeHToM Vivaglass® Liner). IHwWi CTIHKI NOPOXHUHY NOKPUBATA He
NOTPi6HO, OCKiNbKM B MO, BOHU y yTb 3B'A30K 3
aAre3vBOM ANA emani/AeHTuHy.

5. Yc maTpuui / mix3y KNVHIB
Cnig dopmyBaTV NeT/II0 HABKOMO MaTPULIi y BUNaJKaX BiAHOBNEHHA
NOPOXHMUH NPOKCUMAsbHIX MOBEPXOHD, 360  BUKOPUCTOBYBATY
CeKL{ifHi MaTpuLYi, PO3KNVHIOKYM MPOCTIP MiXK HIMM Ta CyCiHIM 3y6om.

6. KoHauLjioHyBaHHA / HaHeCeHHA aaresuBy

KOHAMLIIOHYBaHHA i1 HAHECEHHA are3uBY MOTPIBHO 3AilCHIOBaTU
BifANOBIAHO A0 IHCTPYKLIN i3 BUKOPUCTaHHA faHOro NpopyKTy. lvoclar
Vivadent pekomeHzye BUKOPUCTOBYBATH yHiBEPCabHUI
©O/IHOKOMMOHEHTHI $oTONONIMEPHNIA aATe3NB ANA NPAMUX Ta HENPAMMX
apresusHux npouesyp Adhese® Universal, akni € cymicHUM 3 ycima
TexXHiKamn NpOTPaBIOBaHHS.

7. BHecehhs Tetric EvoFlow

— 3 MeTOI0 J0CATHEHHA ONTUMANbHOTO pe3ynbTaTy Matepian Tetric
EvoFlow noTpi6Ho HaHOCUTY Lapamu TOBLLMHOK MaKCUMyM 2 Mm (abo
1,5 MM ANA EHTHOBYX BIATIHKIB Ta BUCBITNEHOTO BiATiHKY XL) Ta
ajjanTyBaTVi [0 CTIHOK 3a ONOMOTO0 BifiNOBIJHOTO IHCTPYMEHTY
(Hanpuknag, OptraSculpt).

- Martepian cnig nonimepusyBati NPOTArOM AOCTAaTHBOTO Yacy, Wob
3anoGirTy HenoBHil Nonimepu3aLiii. PekomeHAaLii WoAO TprUBanocTi
nonimepu3sadii (exposure time) 7?7 Ta iHTEHCMBHOCTi CBITNOBOrO
BuUnNpomiioBaHHs (light intensity) 777 BuknageHo 8 Tabnuui 1 (table 1).

— Y pasi BUKOpUCTaHHA MeTaneBoi MaTpuLi C/lif AOAATKOBO
rionimepun3yBaTi KOMMO3NTHWI MaTepian 3i WiYHOT YN A3NYHOI/
nigHe6iHHOT CTOpIH NicnA BUAaneHHA MaTpui.

8. OiHi p / oKnio3ii / nonipy

Micna nonimepw3auii 3an1wWwKn matepiany Cig BUAANUTY 3a AONOMOrOI0
Kapbia-BonbGpamoBoro GiHiLHOro 6opy Ui BifnoBiaHOro 6opy 3
niamaHTOBUM HanuneHHam. Micna nepesipku oknio3ii Ta apTukynauii cnin
NPOBECTY KOPeKLito pecTaBpaLii WAAXOM NpuwiGoByBaHHA Ans
nonepe/KeHH: YTBOPEHHA CyNPaKoOHTaKTIB Ta YHUKHEHHA HebaxaHux
apTUKYNALIRHUX PyXiB Ha NoBepXHi pectaspauii. na nonipyBaHHA
pecTaBpaLii BUKOPUCTOBYIOTb CUNiKOHOBI nonipu (Hanpuknag, OptraPol®), a
TaKoX NonipyBanbHi AMCKM Ta WTPUNCK NA OTPUMaHHA MMAHLEBOI
NoBepPXHi.

Dikcauia kepami Ta HUX pecTaBp

Tetric EvoFlow € cyto dpoTononimepHum matepianom. Tomy Lieit KOMNo3uT
MOe 3aCTOCOBYBATICA BUKIIOYHO ANA diKcaLlii npo3opux pecTaBpaLyiii 3
BifJNOBIAHOIO TOBLLUMHOIO, AKINPONYCKaloTb Yepes CTIHKN KOHCTPYKLii A0
nosepxHi Tetric EvoFlow gocTatHiii 06'em cBiTna Ana nosHoi nonimepusaii
marepiany. lNepes octatouHow dikcaujieto pectaBpaLiio cig niarotysatn
BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLIN BUPOBHMKA.

[NonaTkoBi 3ayBaXeHHA

1. Tetric EvoFlow moxHa BuKopuctoByBaTi pasom i3 Tetric EvoFlow Bulk
Fill, Tetric EvoCeram Bulk Fill Ta Tetric EvoCeram.

2. Y BunajKax BiAHOBNEHHA pecTaBpallii foaatkosy nopuito Tetric EvoFlow
MOXHa HaHOCUT NPAMO Ha MomnepeaHbO NoNIMepU30BaHWil MaTepian.
Awio pecraspaliio 3 Tetric EvoFlow Bxe BignoniposaHo, nepen
HaHeCceHHAM HOBOI NOpLii TOro X maTepiany pobouy noBepxHio cia
3po6NTU WOPCTKOK Ta 06pobuTy agresusom Adhese Universal.

3. Mia uac BHeceHHs Tetric EvoFlow iioro Temneparypa noBuHHa
BiAANOBIAATY TeMnepaTypi HABKONNLIHBOTO CepeaoBuLLa.

B xonopi maTepian Baxue BUAABMIOETLCA 3i WNpULA.
4, ® Tinbkn Ans 0AHOPa30Boro BUKopnCcTaHHA. kwo Tetric EvoFlow
BHOCUTBCA B POTOBY MOPOXHIHY NaLlieHTa 6e3nocepeaHbo i3
Kaidin, To Kasidin abo annikaLiiHy Katomio cig
BMKOPWCTOBYBATM TiflbKM 1N1A OIHOTO MaL{iEHTa, 'PYHTYIOUMCh Ha
MipKyBaHHAX ririeHut (npodinakTika MOXnMBOI nepexpecHoi
KOHTaMiHaLii MiX nauieHTamm).

5. lUnpuuw abo Cavifil He pekomeHayeTbca fesiHpikyBaTh 3

BUKOPUCTaHHAM OKWCHIOBANIbHNX Ae3iHeKUilHNX 3acobiB.

MonepepxeHHa

YHuKaliTe KOHTaKTy Henonimepu3osaHoro Tetric EvoFlow 3i wkipolo,
13080t 060NI0HKO Ta ounma. Henonimepusosanuii Tetric EvoFlow
XapaKTepU3yeTbCA He3HaUHIIM NO/IPa3HIoBabHUM edeKTOM | MoXe
NPW3BECTU A0 PO3BUTKY anepriyHoi peakLiii Ha MeTakpunaTu. 3BudaiHi
MeJVYHi pyKaB1UKi He 3abe3neuyioTb 3aX1CTy Bif ceHcnbinisytouoi aii
MeTaKpunartis.

TepmiH npuaaTHOCTI Ta ymoBu 36epiraHHA

- Tewmnepatypa 36epiraHHa cknapae 2-28 °C (36-82 °F).

- lWnpuuwu/Kasidin cnip 3akpueaTi oaipasy X NicNA BUKOPUCTaHHA.
Martepian moxe nepeayacHo nonimepusyBaTuca nig Aieio csitna.

- He Bukopuctoyiite Tetric EvoFlow nicns 3a3HaueHoi faTv 3aKiHYeHHA
TepMiHy Np1AATHOCTI.

- [laTa 3aKiHueHHs TepMiHy NPUAATHOCTI: ANB. iHGOpMaLito, 3a3HaueHy Ha
KaBidin, wnpuuax Ta ynakosKax.

36epiraTi B HefloCTyNHOMY ANA AiTei micui!
TinbKu anA 3acTocyBaHHA B cToMatonorii!

Marepian po3pobneHuii BUKNIOYHO A1 CTOMATONONYHOTO NPU3HAYEHH | NOBUHEH
BIKOPUCTOBYBATYCA TiflbKM 3riAHO 3 IHCTPYKLi€I0 ANA BUKOPUCTaHHS. BUPOGHMK He Hece
BiANOBIAANbHOCTI 3 36UTKM, L0 BUHUKNM Yepe3 HeHanexHe AOTPUMaHHS IHCTPYKLi abo yepes
HewinboBe BUKOPUCTaHHA MaTepiany. KopucTyBay Hece NoBHy BIANOBIAANLHICTb 33 NepeBipky
MmaTepiania Ha NpeaAMeT iX NPUAATHOCTI | BUKOPUCTaHHA AnA Gy Ab-AKX Liinel, Wo He 3a3HaueHi
8 iHCTPYKUi.



Kirjeldus

Tetric EvoFlow on voolav valguskdvastuv rontgenkontrastne nanohtibriidne
segu restoratiivseks raviks ning keraamiliste ja komposiitrestauratsioonide
tsementimiseks. Tetric EvoFlow kovastub lainepikkusega 400-500 nm
valguse toimel.

Toonid

Tetric EvoFlow on saadaval jargmises 14 varvitoonis.
- Emailitoonid: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentiinitoonid: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
—  Pleegitustoonid: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Koostis

Monomeermatriits koosneb di kriilaatidest (38 massiprotsenti).
Taiteained sisaldavad baariumklaasi, titerbiumtrifluoriidi, peenelt hajutatud
ranidioksiidi, oksiidi: id ja kopolii i (62 massiprotsenti).

Lisakoostisained on lisandid, |n|ts|aator|d stabilisaatorid ja pigmendid

(< 1,0 massiprotsenti). Anorgaaniliste taiteainete kogusisaldus on 57,5
massiprotsenti voi 30,7 mahuprotsenti. Anorgaaniliste téiteainete osakeste
suurus on 40 nm kuni 3 pm.

Naidustused
Esmane kiht | kuni V klassi restauratsioonide all

- Esihammaste restauratsioonid (klassid Ill, IV)

—  VKklassi restauratsioonid (hambakaela kaaries, jut ioon,
kiilukujulised defektid)

- lgatiitipi vaikesed taidised

- Suurenenud morade tihendamine

- Liikuvate hammaste lahastamine

- Obdnsuste sulgemine

- Valgust labilaskvate kaudsete komposiiit- ja keraamiliste
restauratsioonide adhesiivtsementimine

- Komposiit-/keraamiliste vineeride parandus

Vastunéidustused

Tetric EvoFlowl' kasutamine on vastundidustatud jargmistel juhtudel:

—  kui kuiva téopiirkonda pole voimalik saavutada véi ettenahtud
té6meetodeid kasutada;

—  kui patsiendil esineb allergilisi reaktsioone Tetric EvoFlow’
koostisosadele.

Kérvaltoimed

Tetric EvoFlow’ koostisosad véivad harvadel juhtudel pohjustada
tlitundlikkust. Sellistel juhtudel ei tohi Tetric EvoFlow'd kasutada. Pulbi
drritamise véltimiseks tuleb pulbilihedased alad katta sobiva pulbi/dentiini
kaitsematerjaliga (kandke pulbildhedastele aladele valikuliselt
kaltsiumhtidroksiidi pohist preparaati).

Koostoimed

Eugenooli/nelgicli sisaldavad ained voivad takistada komposiitmaterjalide
poliimerisatsiooni. Seetdttu tuleks selliste materjalide kasutamist koos
Tetric EvoFlow’'ga viltida. Katioonsed suuloputusvahendid ja kattu
paljastavad ained, samuti kloorheksidiin, voivad pohjustada varvimuutust.

Pealekandmine

1. Tooni valimine

Enne tooni valimist tuleb hambad puhastada. Vérvitoon méératakse veel
niiske hamba jérgi.

2. lIsoleerimine
Vajalik on piisav suhteline véi absoluutsne isoleerimine, kasutades sobivaid
lisaaineid, nagu OptraGate® vdi OptraDam® Plus.

3. Kaviteedi prepareerimine

Kaviteet prepareeritakse adhesiivse tehnika pohimétete jargi, s.t séilitades
véimalikult palju hambastruktuuri. Arge tekitage teravaid sisesen
ega lisadonsusi kaariesest vabadel aladel. Kaviteedi m66tmed méératakse
tldiselt kaariese ulatuse v6i vana restauratsiooni suuruse jargi. Faasige
esihamba emaili servad. Posterioorses piirkonnas tuleb timardada ainult
teravad emaili servad (25-40 pm viimistlusteemandiga). Kaariesest vabu
hambakaela defekte ei prepareerita, vaid tiksnes puhastataks:
muu sobiva puhastuspastaga, kasutades kummiotsakuid voi
harju. Seejarel eemaldage koik jaagid kaviteedist veejoa abil ning kuivatage
vee- ja 6livaba 6huga.

4. Pulbikaitse/alustaidis

Arge kandke alustiidist peale, kui kasutate emaili/dentiini sideainet. Katke
valikuliselt ainult vaga stigavad alad pulbi ldhedal kaltsiumhuidroksiidist
materjaliga (nt ApexCal®) ja seejérel katke pind survekindla tsemendiga
(nt klaasionomeertsement, nagu Vivaglass® Liner). Arge katke ilejaanud
kaviteedi seinu, et neid saaks kasutada emaili/dentiini adhesiiviga sideaine
toetamiseks.

5. Lisage matriits/hammastevaheline kiil
Kaviteetide imber, mis mojutavad proksimaalset ala voi
sektsioonmatriitsi, kasutage matriitsi imbritsevat mahist ja kiiluge kinni.

6. Konditsi imine / sideai lekand

Konditsioneerige ja kandke sideaine peale, jargides kasutatava toote
kasutusjuhiseid. Ivoclar Vivadent soovitab kasutada universaalset sideainet
Adhese® Universal, mis on tihekomponendiline valguskévastuv adhesiiv
otsesteks ja kaudseteks sideprotseduurideks ning mis Gihildub kéigi
s6ovitustehnikatega.

7. Tetric EvoFlow’ pealekandmine

- Optimaalse tulemuse saamiseks kandke Tetric EvoFlow’ kihid peale kuni
2 mm paksuselt (1,5 mm Dentin-toonide ja Bleach XL-i puhul) ning
kohandage sobiva instrumendi abil (nt OptraSculpt).

- Killaldane kovendav valgus véldib mittetaielikku poliimerisatsiooni.
Kovendusaja ja valgustugevuse (exposure time) soovitusi (light
intensity) vt tabelist 1 (table 1).

- Metallmatriitsi kasutamisel poliimeerige komposiitmaterjali taiendavalt



suudone voi keele / kéva suulae poolt parast matriitsi eemaldamist.

8. Viimi ine / oklusiooni kontroll / pol

Eemaldage jadkmaterjal pérast poliimerisatsiooni teemant- v6i
volframkarbiidviimistleja abil. Kontrollige oklusiooni ja artikulatsiooni ning
kandke peale sobivad silumisvahendid, et takistada er kontakti voi
soovimatut artikulatsiooniteed restauratsiooni pinnal. Poleerige
restauratsioon silikoonpoleerijaid (nt OptraPol®) ning poleerkettaid ja
-ribasid kasutades korglaikeni.

ja
Tetric EvoFlow on téielikult valguskévastuv materjal. Seetdttu sobib
komposiit ainult selliste restauratsioonide tsementimiseks, mis on piisavalt
rontgenkontrastsed ja piisavalt paksud, et lasta kiillaldaselt
poliimerisatsioonivalgust lébi restauratsiooni Tetric EvoFlow'ni, nii et
komposiit saaks téielikult kdvastuda. Enne kohale tsementimist tuleb
restauratsioon tootja juhiste jérgi eeltéodelda.

Lisaméarkused

1. Tetric EvoFlow'd saab kasutada koos toodetega Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill ja Tetric EvoCeram.

2. Paranduste korral voib taiendavat Tetric EvoFlow’d poliimeeritud
materjalile otse peale kanda. Kui Tetric EvoFlow’ restauratsioon on juba
poleeritud, tuleb see esmalt karestada ja niisutada tootega Adhese
Universal, enne kui kannate peale varsket Tetric EvoFlow'd.

3. Tetric EvoFlow peab olema pealekandmisel toatemperatuuril.
Madalamatel temperatuuridel on raske materjali vélja pigistada.

4. Ainult iihekordseks kasutamiseks. Kui Tetric EvoFlow'd kantakse
Cavifilist peale otse patsiendi suus, tohib Cavifili voi
pealekandmiskandiili kasutada hiigieenipohjustel ainult Gihel
patsiendil (patsientide ristnakatumise valtimiseks).

5. Ststlaid voi Cavifile ei tohi desinfitseerida okslideerivate

desinfektantidega.

Hoiatus
Viltige poliimeerimata Tetric EvoFlow’ kokkupuudet naha, limaskestade ja
silmadega. Poliimeerimata Tetric EvoFlow voib méjuda veidi arritavalt ja
pohjustada tlitundlikkust metakriilaatide suhtes. Tavaparased

i 1 kindad ei kaitse kriilaatide arritava toime eest.

Sailivusaeg ja hoiustamine

- Sailitage temperatuuril 2-28 °C.

- Sulgege siistlad/Cavifilid kohe pérast kasutamist. Kokkupuude valgusega
pohjustab enneaegset poliimerisatsiooni.

— Arge kasutage Tetric EvoFlow’d pérast ndidatud silivusaega.

- Sailivusaeg: vt Cavifilidel, stistaldel ja pakenditel olevat teavet.

Hoidke lastele kittesaamatus kohas.
Kasutamiseks ainult hambaravis.

Materjal on vlja té6tatud ainult is ja isel tuleb rangelt jalgida

juhiseid. Vastutus ei kehti kahjt puhul, mis tulenevad juhiste voi ettenahtud
pealekandmisala mittejérgimisest. Kasutaja vastutab toodete sobivuse katsetamise ja
kasutamise eest ainult juhendis sonaselgelt toodud eesmargil.

atviesu

Apraksts

Tetric EvoFlow ir plistoss, gaisma ciet&joss un rentgenkontrastéjoss
nanohibridu kompozits, kas ir paredzéts restauracijam un keramikas un
kompozitmaterialu restauraciju cementésanai. Tetric EvoFlow cieté gaisma
ar vilnu garuma diapazonu 400-500 nm.

Krasas

Tetric EvoFlow ir pieejams 14 $adas krasas:

- emaljas krasas: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3,T;

— dentinkrasas: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin;
- balinosas krasas: Bleach XL, Bleach L, Bleach M.

Sastavs

Monoméra matrica sastav no dimetakrilatiem (38% no svara). Pildmateriali
sastav no barija stikla, iterbija trifluorida, oti izkliedéta silicija dioksida,
oksidu maisijuma un kopolimériem (62% no svara). Papildus ir pievienotas
piedevas, katalizatori, stabilizatori un pigmenti (<1,0% no svara).
Neorganiskas pildvielas veido 57,5% no svara vai 30,7% no tilpuma.
Neorganisko pildvielu dalinu izméru diapazons ir no 40 nm lidz 3 ym.

Indikacija

- Kapirma karta | lidz V klases restauracijas

- Prieks&jo zobu restauracijas (Ill, IV klase)

—  VKklases restauracijas (zobu kaklinu kariess, saknu erozija,
Kilveida defekti)

- Jebkura veida mazas restauracijas

- Paplasinata fisaru hermetizacija

- Kustigu zobu nostiprinasanai

- Dziluma paplasinatu dobumu blokésana

- Gaismas caurlaidigo netie3o kompozitmateriala vai keramikas
restauraciju nostiprinasana, izmantojot ka saistvielu

- Kompozitu vai keramikas bojajumu labosanai

Kontrindikacijas

Tetric EvoFlow ir kontrindicéts:

- janav iesp&jams nodrosinat pietiekamu sausumu vai lietot aprakstito
izmanto3anas tehnologiju;

- jairzinams par alergiju pret Tetric EvoFlow sastavdalam.

Blakusiedarbiba

Retos gadijumos Tetric EvoFlow sastavdalas var izraisit jutigumu.

Sados gadijumos ir jaatsakas no Tetric EvoFlow lieto3anas. Lai novérstu
iespéjamu pulpas kairinajumu, pulpas tuvuma esosas zonas jaaizsarga ar
atbilstosu pulpas/dentina aizsargmaterialu (selektivi uzklajiet pulpas tuvuma
esosajam zonam sagatavi uz kalcija hidroksida bazes).



Mijiedarbiba

Skarainas eiZenijas vai krustnaglinu ella esosas vielas var kavét kompozitu
sacietésanu. Tadé| ir jaatsakas no S$adu materialu izmantosanas kopa ar Tetric
EvoFlow. Katjonaktivi mutes skalosanas $kidumi vai zobu aplikuma
indikatori, ka ari hlorheksidins var izraisit iekrasosanos.

Uzliksana
1. Krasas noteiksana
Pirms krasas noteik3anas notiriet zobus. Krasu nosaka mitram zobam.

2. lzolacija
Nepiecie$ama atbilstosa relativa vai absoliita izolésana, izmantojot
piemérotas paligiekartas, pieméram, OptraGate® vai OptraDam® Plus.

3. Dobuma sagatavosana

Dobuma sagatavosana notiek atbilstosi adhezivas tehnologijas
noteikumiem, tas ir, saudzéjot zoba cieto substanci. Neveidojiet dobuma
asas iek3malas vai pamatnes paplasinajumus kariesa neskartaja zona
Dobuma geometriju nosaka galvenokart kariesa izplatiba vai iepriek3gjas
restauracijas izmérs. Priek3&jo zobu emaljas malinas ir janoslipé. Sanu
zobiem tas tikai viegli janolidzina vai janoapalo (nogludinasanas dimants
25-40 um). Kariesa neskarti zoba kaklinu defekti nav jasagatavo, tikai
janotira ar pumeku vai piemérotu tirisanas pastu un gumijas kausinu vai
rotéjosu birstiti. Péc tam izskalojiet parpalikumus no dobuma ar tdens
straklu un izsusiniet ar gaisu, kas nesatur mitrumu vai eflu.

4. Pulpas aizsardziba/odere

Izmantojot emaljas/dentina saistvielu, odere nav vajadziga. Selektivi
noklajiet tikai |oti dzilas zonas, kas atrodas tuvu pulpai, ar kalcija hidroksida
materialu (piem., ApexCal®) un péc tam parklajiet ar spiedienizturigu
cementu (piem., stikla jonoméru cementu Vivaglass® Liner). Paréjas dobuma
sieninas nav janoklaj, lai tas saglabatos izmantojamas piesaisté ar emaljas/
dentina saistvielu.

5. Matricas/starpzobu kila ieliksana
Izmantojiet aptinamo matricu dobumiem, kas ietekmé proksimalo zonu,
vai izmantojiet sekciju matricu un kili.
6. Kondicionés istviel as
Saistvielas kondicionésana un uzklasana javeic saskana ar izmantota
izstradajuma lieto3anas instrukciju. Uznémums Ivoclar Vivadent iesaka lietot
saistvielu Adhese® Universal — vienkomponenta gaisma cietinamu
adhezivu tieSajam un netiesajam piesaistes procedtram, kas ir saderigs ar
visam kodinasanas metodém.

7. Tetric EvoFlow uzklasana

- Lai sasniegtu optimalu rezultatu, Tetric EvoFlow jaklaj kartas maks. 2 mm
biezuma (vai 1,5 mm Dentin krasam, Bleach XL) un péc tam japielago ar
atbilstosu instrumentu (piem., OptraSculpt).

- Pietiekams apgaismojums novérs nepilnigu polimerizaciju. leteicamais
apgaismosanas ilgums (exposure time) un gaismas intensitate (light
intensity) ir paradita 1. tabula (table 1).

- Izmantojot metala matricu, péc matricas nonemsanas veiciet
kompozitmateriala papildu polimerizaciju no mutes vai méles/palatala
virziena.

8. Apstradas e P

Péc polimerizacijas nonemiet lieko materialu, izmantojot dimanta vai
volframa karbida nogludinasanas instrumentus. Parbaudiet sakodienu un
artikulaciju, un dinamisko okltziju un veiciet korekciju, lai uz restauracijas
virsmas nepaliktu sakotnéjie saskares punkti vai nevélami dinamiskas
oklazijas nospiedumi. Noslédzosa restauracijas pulésana notiek ar silikona
pulétajiem (piem., OptraPol®), ka ari pulésanas diskiem un lentam.

ikas un k ialu aciju c
Tetric EvoFlow ir (lkal ar gaismu cietinams materials. Tadé|
kompozitmaterials ir piemérots tikai tadu restauraciju cementésanai, kas ir
pietiekami caurredzamas un piemérota biezuma, lai pietiekams
polimerizacijas gaismas daudzums spétu izk|ut caur restauraciju un sasniegt
Tetric EvoFlow, |aujot kompozitam pilniba sacietét. Pirms iecementésanas
vieta restauracijai ir javeic iepriek$éja apstrade saskana ar razotaja
instrukcijam.

Papildu piezimes

1. Tetric EvoFlow ir kombinéjams ar Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram un Tetric EvoCeram.

2. Veicot korekcijas, papildu Tetric EvoFlow var klat tiesi uz polimerizéta
materiala. Ja Tetric EvoFlow restauracija jau ir nopuléta, ta vispirms
japadara rupja un jasamitrina ar Adhese Universal, un tikai péc tam var
uzklat jauno Tetric EvoFlow kartu.

3. Tetric EvoFlow ir jauzklaj apkartéjas vides temperatara.

Zema temperatira ir apgratinats izspieanas process.
4, ® Tikai vienreizéjai lietosanai. Ja Tetric EvoFlow tiek klats pacienta
muté tiesi no Cavifil, tad higiénas apsvérumu dé| $is Cavifil vai
Slirces aplikacijas kanula ir izmantojama tikai vienam pacientam (lai
izslegtu infekciju parnesanu no pacienta uz pacientu).
5. Nedezinficéjiet lirces vai Cavifil ar oksidéjosiem dezinfekcijas lidzekliem.

Bridinajums

Nepielaujiet nepolimerizéta Tetric EvoFlow saskari ar adu, glotadu un acim.
Nepolimerizéta stavokli Tetric EvoFlow var iedarboties ka viegls kairinatajs
un radit sensibilizaciju ar metakrilatiem. Tirdznieciba pieejamie mediciniskie
cimdi nepasarga no metakrilatu sensibilizéjo3as iedarbibas.

Uzglabasana un uzglabasanas laiks
Uzglabasanas temperatira 2-28 °C

—  Slirces/Cavifil péc lieto3anas ir talit janoslédz. Gaisma izraisa priekslaicigu
polimerizaciju.

- Pécderiguma termina beigam Tetric EvoFlow vairs nedrikst lietot.

- Deriguma termi katiet noradi uz Cavifil, Slirces un iepakojuma.

Uzglabat bérniem nepieejama vieta!
Izmantot tikai zobarstnieciba!

Materials paredzéts izmantosanai tikai zobarstnieciba un ir jaizmanto tikai saskana ar lieto3anas



instrukiju. Razotajs neuznemtas nekadu atbildibu par bomurmem kas radusies, i |zmamojo\
materialu neatbilstosi lietosanas instrukcija vai

nolikam. Produkta izmantotaja pienakums ir parbaudit produkta piemérotibu un lietot
produktu atbilstosi instrukcija paredzétajam mérkim.

Aprasas

Tetric EvoFlow yra takus Sviesa kietinamas rentgenokontrastinis
nanohibridinis kompozitas, skirtas restauraciniam gydymui ir keraminiy bei
kompozitiniy restauracijy cementavimui. Tetric EvoFlow kietéja 400-500 nm
bangy ilgio viesoje.

Atspalviai

Yra 14 Tetric EvoFlow atspalviy:

- Emalio atspalviai: A1, A2, A3, A3.5,A4,B1,B3, T

- Dentino atspalviai: A2 Dentin, A 3.5 Dentin, B2 Dentin
- Balinty danty atspalviai: Bleach XL, Bleach L, Bleach M

Sudétis

Monomery matrica sudaryta i$ dimetakrilaty (38 % svorio). Uzpildas
sudarytas i3 bario stiklo, iterbio trifluorido, didelés dispersijos silicio dioksido,
jvairiy oksidy ir kopolimero (62 % svorio). Papildomos sudedamosios
medZiagos - priedai, iniciatoriai, stabilizatoriai ir pigmentai (<1,0 % svorio).
Bendroji neorganinio uzpildo dalis yra 57,5 % svorio arba 30,7 % trio.
Neorganinio uzpildo daleliy dydis svyruoja nuo 40 nm iki 3 pm.

Indikacijos

- Kaip pradinis |-V klasiy restauracijy sluoksnis.

- Priekiniy danty restauracijos (lll, IV klasés)

- VKklasés restauracijos (danties kaklelio éduonis, 3aknies erozija, pleisto
formos defektai)

- Mazos visy tipy restauracijos

- I3pléstinis vageliy dengimas

- Paslankiy danty jtvérimas

- Neigiamyjy nisy blokavimas

— Sviesa praleidzianciy netleswglmq kompozitiniy ir keraminiy

ijy adhezinis ¢ a:
- Kompozito / keramikos laminaciy pataisos

Kontraindikacijos

Tetric EvoFlow negalima déti:

- Jeinegalima dirbti sausame darbo lauke arba negalima dirbti pagal
nurodytg darbo technika.

- Nustacius alergija sudétinéms Tetric EvoFlow dalims.

Salutinis poveikis

Atskirais atvejais Tetric EvoFlow sudétinés dalys gali padidinti jautruma.
Tokiais atvejais negalima naudoti Tetric EvoFlow. Siekiant iSvengti pulpos
dirginimo, sritis arti pulpos reikia apsaugoti tinkama pulpos / dentino
apsaugine medziaga (dékite kalcio hidroksido pagrindo preparata srityse arti
pulpos).

Saveikos

Fenolio pagrindo medziagos, pavyzdziui, medziagos su eugenoliu / gvazdiky
aliejumi, gali slopinti kompozitiniy medziagy polimerizacija. Dél to negalima
naudoti tokiy medziagy kartu su Tetric EvoFlow. Katijoniniai burnos
skalavimo skysciai ir apnasas dazancios medzi taip pat chlorhek
gali sukelti spalvos pasikeitima.

Naudojimas

1. Atspalvio nustatymas

Prie$ nustatydami atspalvj, dantis nuvalykite. Atspalvis renkamas, kol dantis
dar drégnas.

2. lzoliavimas
Butina uztikrinti atitinkama arba visiska izoliavima naudojant pagalbines
priemones, pvz., ,OptraGate®” arba ,OptraDam® Plus”.

3. Ertmés paruosimas

Ertmé ruosiama pagal adhezinés technikos principus, t. y., issaugant kiek
imanoma daugiau danties struktaros. Neformuokite astriy vidiniy krasty ir
kampy ar papildomy nidy éduonies nepazeistose vietose. Ertmés matmenys
lemiami éduonies i3plitimo arba senos restauracijos dydzio. Suformuokite
priekiniy danty emalio krasty nuozulnumas. Galiniy danty srityje uztenka
uzapvalinti astrius emalio krastus (baigiamieji deimantiniai instrumentai,
25-40 pm). Eduonies nepazeisti kakleliy defektai negreziami, o tik nuvalomi
pemza ar kitokiomis tinkamomis valymo pastomis ir guminiais kauseliais ar
Sepetéliais. Po to pasalinkite visus likucius i$ ertmés vandens srove ir
sausinkite oro srove be vandens ir alyvos.

4. Pulpos apsauga / pamusalas

Naudodami emalio ir dentino suri$imo medziaga, netepkite pamusalo.
Labai gilias sritis arti pulpos galite padengti kalcio hidroksido preparatu
(pvz., ApexCal®) ir jj uzdenkite spaudimui atspariu cemento (pvz,, stiklo
jonomeriniu cementu, tokiu kaip Vivaglass® Liner). Nedenkite kity ertmés
sieneliy, kad jos padeéty islaikyti jungtj su emalio ir dentino risikliu.

5. Matricos / tarpdanciy pleituko jdéjimas
Ertméms, apimancioms proksimaline sritj, naudokite juosiamaja arba
segmentine matrica ir ja prispauskite pleiStuku.

6. Kondicionavimas / riSiklio tepimas

Kondicionuokite ir tepkite risamaja medziaga pagal naudojamo gaminio
naudojimo instrukcijas. Ivoclar Vivadent rekomenduoja naudoti universalia
risamaja medziaga Adhese® Universal - vieno komponento 3viesa kietinama
ridiklj tiesioginéms ir netiesioginéms procedtroms, suderinama su visomis
ésdinimo technikomis.

7. Tetric EvoFlow déjimas

- Siekdami optimalaus rezultato, dékite Tetric EvoFlow ne storesniais nei
2 mm sluoksniais (1,5 mm dentino atspalviams ir Bleach XL) ir
pritaikykite tinkamu instrumentu (pvz., OptraSculpt).



- Pakankamai 3vieciant kietinimo lempa iSvengiama nevisiskos
polimerizacijos. Ekspozicijos trukmés ir Sviesos intensyvumo
rekomendacijas Zr. 1 lenteléje.

- Naudojant metaling matrica, iSéme matrica papildomai polimerizuokite
kompoziting medziaga i$ Zandinés arba liezuvinés / gomurinés pusés.

8. Usbaigimas / okliuzijos tikrinimas / poli
Po polimerizacijos pasalinkite medziagos pertekliy deimantiniais arba
volframo karbido baigiamaisiais instrumentais. Patikrinkite okliuzija ir
Zandikaulio judesius, atitinkamai koreguokite, kad iSvengtuméte iSankstinio
kontakto ar nenorimos judesiy trajektorijos restauracijos pavirsiumi.
Nupoliruokite restauracija iki smarkaus blizgesio silikoniniais poliravimo
instrumentais (pvz., OptraPol®) ir poliravimo diskais bei juostelémis.

K iniy ir kompozitiniy ijy c i
Tetric EvoFlow yra tik Sviesa kietinama medziaga. Dél to kompozitas tinka tik
pakankamai viesa praleidzian¢ioms ir tinkamo storio restauracijoms
cementuoti, kurios praleisty 3viesa per restauracijq ir ji pasiekty Tetric
EvoFlow, kad kompozitas iki galo sukietéty. Prie3 cementuojant restauracija
reikia apdoroti pagal gamintojo instrukcijas.

Papildomos pastabos

1. Tetric EvoFlow galima naudoti kartu su Tetric EvoFlow Bulk Fill,
Tetric EvoCeram Bulk Fill ir Tetric EvoCeram.

2. Pataisy atveju, Tetric EvoFlow galima déti tiesiai ant polimerizuotos
medZiagos. Jei Tetric EvoFlow restauracija jau buvo nupoliruota, pries
dedant Tetric EvoFlow ja reikia pasiurkstinti ir sudrékinti Adhese
Universal.

3. Tetric EvoFlow dedant turi bati aplinkos temperataros.

Vésioje temperatiroje medziaga sunku i$spausti.

4. Tik vienkartiniam naudojimui. Jei Tetric EvoFlow dedamas i3 Cavifil
tiesiai j paciento burna, Cavifil arba 3virksto kaniule galima naudoti
tik vienam pacientui dél higienos (kryzminés tarsos tarp pacienty
prevencija).

5. Svirksty ir Cavifil negalima dezinfekuoti oksiduojamosiomis

dezinfekavimo medziagomis.

Ispéjimas

Venkite nepolimerizuoto Tetric EvoFlow kontakto su oda, gleivinémis ir oda.
Nepolimerizuotas Tetric EvoFlow gali iek tiek dirginti ir sukelti padidéjusj
jautruma metakrilatams. Pramoninés medicininés pirstinés neapsaugo nuo
metakrilaty jautrumo didinimo poveikio.

Tinkamumo laikas ir laikymas

- Laikyti 2-28 °C temperatdiroje.

- Panaudoje 3virkstus / Cavifil, juos iskart uzdarykite. Kontaktas su 3viesa
lemia iSankstine polimerizacija.

- Nenaudokite Tetric EvoFlow praéjus galiojimo datai.

- Galiojimo data: zr. informacija ant Cavifil, $virksty ir pakuociy.

Saugoti nuo vaiky!
Skirta tik odontologijai!

Medziaga sukurta naudoti tik odontologijoje, ja galima naudoti grieztai tik pagal naudojimo
instrukcijas. Nesilaikant instrukcijy arba nurodytos taikymo srities, uz zal3 atsakomybés
neprisiimama. Patikrinti, ar medziaga tinkama ir gali bati naudojama bet kokiam tikslui,
nenurodytam instrukcijose, yra naudotojo atsakomybe.



